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Comune di MUSSOLENTE Provincia di VICENZA

VARIANTE AL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI MUSSOLENTE
“P.P.C.M.”
COMPARTO “B” — UMI 3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPITOLO 1 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
Art. 1. Accettazione

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualitd e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del regolamento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. I
direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, I'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo
tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 2. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una
lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve
essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art. 3. Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.

Art. 4. Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo

4.1 Materiali riciclati

Per limpiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n.
203, Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

4.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo



La possibilita del riutilizzo delle terre e rocce da scavo e prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010. Al comma 1 dell'art. 185 e
disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n.152/206:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli art. 239 e seguenti
relativamente alla bonifica di siti contaminati dello stesso D.Lgs. n. 152/206;

- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attivita
di costruzione, ove sia certo che esso verra riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e
nello stesso sito in cui e stato e scavato.

Art. 5. Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da
costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n.
246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta
direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione
previsto dalla normativa vigente.

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme
ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 6. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore e libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri ne all'incremento dei prezzi
pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura
a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 7. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puod prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del
regolamento n. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non puo cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile del procedimento.

Art. 8. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al
prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con
limpresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare
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espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei
componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove orme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

Art. 9. Indennita per occupazioni temporanee e danni arrecati

A richiesta della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o
per i danni arrecati a terzi.

CAPITOLO 2 - MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE
Art. 14.Prodotti per pavimentazione e controsoffitti

14.1 Generalita. Definizioni

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.

| termini funzionali del sottosistema parziale “pavimentazione” e degli strati funzionali che lo
compongono sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare:

- rivestimento: strato di finitura;

- supporto: strato sottostante il rivestimento;

- suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla
pavimentazione;

- massicciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione;

- strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di
liquidi;

- strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di
isolamento termico;

- stato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di
isolamento acustico;

- strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi
trasmessi dalla pavimentazione;

- strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione
allo strato portante;

- strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di
compensare eventuali dislivelli.

Il direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione dei prodotti, pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni

della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni
contrattuali.

NORME DI RIFERIMENTO GENERALI

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione;
UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;

UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.

NORME DI RIFERIMENTO PER  RIVESTIMENTI RESILIENTI PER
PAVIMENTAZIONI

UNI CEN/TS 14472-1 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni.
Progettazione, preparazione e installazione. Generalita;

UNI CEN/TS 14472-2 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni.
Progettazione, preparazione e installazione. Rivestimenti tessili per pavimentazioni;
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UNI CEN/TS 14472-3 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni.
Progettazione, preparazione e installazione. Rivestimenti laminati per pavimentazioni;

UNI EN 1081 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza
elettrica;

UNI EN 12103 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Supporti di agglomerato di sughero.
Specifiche;

UNI EN 12104 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica;

UNI EN 12105 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione del contenuto di
umidita degli agglomerati a base di sughero;

UNI EN 12455 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per supporti a base di
sughero;

UNI EN 12466 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Vocabolario;

UNI EN 13893 - Rivestimenti resilienti, laminati e tessili per pavimentazioni. Misura del
coefficiente dinamico di attrito su superfici di pavimenti asciutte;

UNI EN 1399 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla
bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta;

UNI EN 14041 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Caratteristiche
essenziali;

UNI EN 14085 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per pannelli da pavimento
con posa a secco;

UNI EN 14565 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a
base di polimeri termoplastici sintetici. Specifiche;

UNI CEN/TS 15398 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli
normalizzati per i rivestimenti per pavimentazioni;

UNI CEN/TS 15398 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli
normalizzati per pavimentazioni;

UNI EN 1815 - Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni. Valutazione della propensione
all'accumulo di elettricita statica;

UNI EN 1818 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'azione di rotelle
orientabili con carico pesante;

UNI EN 423 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla
macchia;

UNI EN 424 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'effetto del
movimento simulato dalla gamba di un mobile;

UNI EN 425 - Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote;
UNI EN 426 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza,
lunghezza, rettilinea e planarita dei prodotti in rotoli;

UNI EN 427 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati,
dell'ortogonalita e della rettilineita delle piastrelle;

UNI EN 428 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore totale;
UNI EN 429 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore degli
strati;

UNI EN 430 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica;

UNI EN 431 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di adesione
tra gli strati;

UNI EN 432 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di
lacerazione;

UNI EN 433 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'impronta residua
dopo l'applicazione di un carico statico;

UNI EN 434 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilita
dimensionale e dell'incurvamento dopo esposizione al calore;

UNI EN 435 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della flessibilita;

UNI EN 436 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica;
UNI EN 660-1 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza
all'usura. Prova di Stuttgart;

UNI EN 660-2 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza
all'usura. Parte 2: Prova di Frick-Taber;

UNI EN 661 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione
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dell'acqua;

UNI EN 662- Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per
esposizione all'umidita;

UNI EN 663 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondita
convenzionale del rilievo;

UNI EN 664 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di
sostanze volatili;

UNI EN 665 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della essudazione dei
plastificanti;

UNI EN 666 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione;
UNI EN 669 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilita
dimensionale delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell'umidita atmosferica;

UNI EN 670 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e
determinazione del contenuto di cemento e della cenere residua;

UNI EN 672 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica
apparente del sughero agglomerato;

UNI EN 684 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle
giunzioni;

UNI EN 685 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione;

UNI EN 686 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e
decorativo su un supporto di schiuma;

UNI EN 687 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e
decorativo su un supporto di agglomerati compositi di sughero;

UNI EN 688 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di sughero
linoleum.

NORMA DI RIFERIMENTO PER LA POSA IN OPERA

UNI 10329 - Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli
strati di supporto cementizi o simili.

14.2 Requisiti di accettazione

L'analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della
norma UNI 7999. In particolare, la pavimentazione dovra resistere:

-alle forze agenti in direzione normale e tangenziale;

alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidita);

all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto,ecc.);

ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili);

ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche);

ai fattori biologici (insetti, muffe,batteri);

ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti,ecc.);

ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche).

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovra subire le alterazioni o i
danneggiamenti indicati dalla norma UNI 7999, nello specifico:

deformazioni;

scheggiature;

abrasioni;

incisioni;

variazioni di aspetto;

variazioni di colore;

variazioni dimensionali;

vibrazioni;

rumori non attenuati;

assorbimento d'acqua;

assorbimento di sostanze chimiche;

assorbimento di sostanze detersive;

emissione diodori;



emissione di sostanze nocive.

14.3 Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni, a seconda del tipo di prodotto, devono rispondere
alle prescrizioni progettuali e a quelle del presente capitolato speciale d'appalto.

14.4 Mattonelle di conglomerato cementizio

Le mattonelle di conglomerato cementizio potranno essere:

con o senza colorazione e superficie levigata;

con o senza colorazione con superficie striata o con impronta;

a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.

| suddetti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del R.D. 2234 del 16 novembre 1939, per
guanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di
usura al tribometro e alle prescrizioni progettuali.

Le mattonelle di conglomerato cementizio sono particolarmente adatte per pavimentazione di
interni, di balconi e di terrazze. Devono essere formate di due strati:

strato inferiore, costituito di conglomerato cementizio;

- strato superiore, con spessore minimo di 0,5 cm, costituito da malta ad alta percentuale di
cemento. L'eventuale aggiunta di materie coloranti pud anche essere limitata alla parte
superficiale di logoramento (spessore minimo = 0,2 cm).

Il peso delle mattonelle occorrenti per I'esecuzione di un metro quadrato di pavimentazione e di
circa 36 kg.

14.4.1 Norme di riferimento

Le mattonelle di conglomerato cementizio dovranno rispondere alle seguenti norme:

UNI 2623 - Mattonella quadrata di conglomerato cementizio; UNI 2624 - Mattonella rettangolare
di conglomerato cementizio; UNI 2625 - Mattonella esagonale di conglomerato cementizio; UNI
2626 - Marmette quadrate di conglomerato cementizio; UNI 2627 - Marmette rettangolari di
conglomerato cementizio; UNI 2628 - Pietrini quadrati di conglomerato cementizio.

14.5 Masselli di calcestruzzo

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro
forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica. Per la terminologia delle parti componenti il
massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi
devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o completamento di esso,
alle seguenti prescrizioni:

- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le
tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali e ammessa la tolleranza di 3 mm
per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza

+ 15% per il singolo massello e + 10% sulle medie;

- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu
del 15% per il singolo

massello e non piu del 10% per le medie;

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal
fabbricante;

- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza
+ 5% per il singolo elemento e = 3% per le medie;

- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il
singolo elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la media.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti e da azioni meccaniche. Il foglio informativo indichera, oltre al
nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

14.5.1 Norme di riferimento

I masselli in calcestruzzo dovranno rispondere alla seguente norma:

UNI EN 1338 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazione. Requisiti e metodi diprova.

Art. 15.Geotessili



15.1 Geotessili Si definiscono geotessili i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) e in
coperture. La natura del polimero

costituente e ............ (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro
con trattamento meccanico (agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si
hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

| geotessili sono caratterizzati da:

filamento continuo (o dafiocco);

trattamento legante meccanico (o chimico otermico);

peso unitario di .................

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde
a una norma UNI di cui al successivo punto e/o e in possesso di attestato di conformita. In loro
mancanza, valgono i valori dichiarati dal produttore e accettati dalla direzione dei lavori.

15.1.1 Geotessili. Norme diriferimento

Quando non e specificato nel progetto esecutivo, i geotessili devono essere rispondenti alle
seguenti norme:

UNI EN ISO 13433 - Geosintetici. Prova di punzonamento dinamico (prova di caduta del cono);
UNI EN ISO 9863-2 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni
stabilite. Procedura per la determinazione dello spessore dei singoli strati di prodotti multistrato;
UNI EN ISO 10319 - Geotessili. Prova di trazione a banda larga;

UNI EN ISO 10321 - Geosintetici. Prova di trazione a banda larga per giunzioni ecuciture;

UNI EN 12447 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della
resistenza all'idrolisi;

UNI EN 12224 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti
atmosferici;

UNI EN 12225 - Geotessili e prodotti affini. Metodo per la determinazione della resistenza
microbiologica mediante prova di interramento;

UNI EN 12226 - Geotessili e prodotti affini. Prove generali per valutazionisuccessive a
prove di durabilita;

UNI EN ISO 12236 - Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento statico (metodo CBR);
UNI EN ISO 13438 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della
resistenza all'ossidazione.

15.1.2 Nontessuti. Norme diriferimento

b) Nontessuti

Per quanto non espressamente indicato per i nontessuti si rimanda alle prescrizione delle
seguenti norme:

UNI EN 29092 - Tessili. Nontessuti. Definizione;

UNI 8279-1 - Nontessuti. Metodi di prova. Campionamento;

UNI 8279-3 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilita all'aria;

UNI 8279-4 - Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di Grab); UNI EN I1SO
9073-2 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione dello spessore;

UNI EN ISO 9073-6 - Tessili.Metodi di prova per nontessuti. Parte 6: Assorbimento;

UNI 8279-11 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla perforazione
con il metodo della sfera;

UNI 8279-12 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale a
caldo;

UNI 8279-13 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilita
radiale all'acqua;

UNI 8279-14 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al punzonamento e
della deformazione a rottura (metodo della penetrazione);

UNI SPERIMENTALE 8279-16 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di
assorbimento di acqua (metodo dellagoccia);

UNI 8279-17 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della stabilita agli agenti atmosferici
artificiali;



UNI EN 29073-1 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa areica,;
UNI EN 29073-3 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione dellaresistenza a
trazione e dell'allungamento.

Art. 16. Tubazioni per impianti di adduzione dell'acqua, gas, fognhature, ecc.

Prima dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in
contraddittorio con l'appaltatore, deve eseguire dei controlli in cantiere e presso laboratori
ufficiali sul prodotto fornito secondo le modalita di seguito indicate:

presso gli stabilimenti di produzione e/o di rivestimento:

verifica del ciclo di produzione e controllo dimensionale dei tubi;

controllo della composizione chimica;

controllo delle caratteristiche meccaniche;

- prova di trazione sia sul materiale base del tubo sia sul cordone di saldatura (per la
determinazione delcarico

unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allungamento percentuale);

prova di curvatura (bendingtest);

prova di schiacciamento;

prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, a ultrasuoni, con liquidi penetranti);
- controllo dei rivestimenti (spessori e integrita), controllo con holiday detector a 15 kV del
rivestimento esterno.

presso il deposito di stoccaggio:

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la
saldatura di testa e delrivestimento interno ed esterno dei tubi.

Nel caso in cui il controllo della qualita in fase di accettazione risultasse non conforme alle
specifiche di progetto edelle specifiche norme UNI, il direttore dei lavori notifichera per iscritto i
difetti riscontrati all'appaltatore, che avra cinque giorni di tempo per effettuare le proprie verifiche
e presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

In caso di discordanza tra i risultati ottenuti, si provvedera entro i dieci giorni successivi ad
attuare ulteriori verifiche, da eseguire in conformita alle normative di riferimento presso istituti
esterni specializzati, scelti insindacabilmente dal committente e abilitati al rilascio delle
certificazioni a norma di legge, eventualmente alla presenza di rappresentanti del committente e
dell'appaltatore. Anche tali ulteriori verifiche saranno a totale carico dell'appaltatore e avranno
valore definitivo circa la rispondenza o meno della fornitura ai requisiti contrattuali.

16.1 Tubazioni in gres

| tubi e gli elementi complementari in gres devono essere realizzati con impasti omogenei di
argille idonee, sottoposte successivamente a cottura ad alte temperature. Le superfici degli
elementi possono essere verniciate sia internamente che esternamente, ad eccezione del
bicchiere di giunzione e della punta delle canne. Sono ammessi piccoli difetti visivi, quali
asperita sulla superficie.

La norma UNI EN 295 definisce le esigenze cui devono conformarsi i tubi e gli elementi
complementari di gres a giunzione flessibile con o senza manicotto, destinati alla costruzione di
sistemi di fognatura.

16.1.1 Dimensioni

| diametri nominali minimi ammessi sono quelli del prospetto | della norma UNI EN 295-1, che
vanno da 100 mm a 1200 mm. La norma ammette anche diametri maggiori a certe condizioni.
Le lunghezze nominali in relazione al diametro nominale sono riportate nel prospetto Il della
citata norma UNI EN295-1. La tolleranza ammessa per i tubi e per gli elementi complementari
deve essere contenuta entro - 1% e + 4%, con un minimo di + 10mm.

16.1.2 Sistemi di giunzione

Le caratteristiche del materiale impiegato e gli aspetti funzionali delle giunzioni sono indicati
dalla norma UNI EN 295 (parti 1, 2 e 3).

La giunzione si fabbrica in stabilimento, colando resina poliuretanica liquida attorno alla punta e
allinterno del bicchiere dei tubi e pezzi speciali di gres.

Gli elementi di tenuta in poliuretano, sottoposti alle prove previste dal punto 15 della norma UNI
EN 295-3, devono rispettare le limitazioni del prospetto VII della norma UNI EN 295-1. In
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particolare, le guarnizioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione: = 2N/mm?2;

- allungamento a rottura: 290%;

- durezza: 67 = 5 shoreA.

Le guarnizioni ad anello di gomma devono essere sottoposte alla prova di ozono, secondo le
modalita di cui al punto 14 della norma UNI EN 295-3.

| giunti a manicotto di polipropilene, prodotti da fabbricanti in possesso dei requisiti di cui alla
norma UNI EN 295, devono essere sottoposti alla prove di cui alla norma UNI EN 295-3 (punto
16) e soddisfare le prescrizioni (indice di rammollimento, resistenza a trazione, allungamento di
rottura e temperatura elevata) del prospetto VIII della norma UNI EN 295-1. Tali giunti, se
approvvigionati da fornitore esterno, devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 17 della
norma UNI EN 295-3, resistendo a una pressione interna di acqua non inferiore a 60kPa.

Le tubazioni e i pezzi speciali sono predisposti, per la posa in opera, con il bicchiere verso
monte, entro il quale si dispone la punta del pezzo successivo.

Per le giunzioni, la norma UNI EN 295 prevede i seguenti materiali:

guarnizioni ad anello di gomma;

elementi di tenuta di poliuretano;

giunti a manicotto in polipropilene.

| sistemi di giunzione devono essere in grado di garantire un'omogenea velocita di scorrimento e
tenuta idraulica nei confronti di una pressione interna o esterna di 50 kN/m2 (0,5 bar) con
deviazione angolare rispettivamente di 80 mm/m per dn 100-200, di 30 mm/m per dn 225/500, di
20 mm/m per dn 600-800 e di 10 mm/m per dn > 800.

Il collegamento tra le tubazioni si realizza per semplice infilaggio della punta in gres nel
bicchiere munito di anello in gomma.

Nel caso di utilizzo di condotte con sezione ridotta, per esempio allacciamenti, queste possono
presentare un nuovo sistema di giunzione realizzato con il posizionamento in fabbrica di un
anello in gomma all'interno del bicchiere

della tubazione.

Altri materiali impiegati per le giunzioni devono rispondere alle indicazioni tecniche fornite dal
produttore, come

indicato al punto 3.1.5 della norma UNI EN 295-1.

Per la tenuta all'acqua dei sistemi di giunzione si eseguira la prova secondo il punto 9 della
norma UNI EN 295-3.

Figura 16. 1

Sistemi di giunzioni tubi in gres con giunto a bicchiere e guarnizione elastica

(modificata norma UNI EN 295)

16.1.3 Norme di riferimento

Per gli elementi in gres si fara riferimento alle norme di seguito riportate.

a) tubi:

UNI EN 295-1 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni;

UNI EN 295-2 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liguami. Controllo della qualita e
campionamento;

UNI EN 295-3 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova;

UNI EN 295-4 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per elementi
complementari speciali, elementi di adattamento e accessori compatibili;

UNI EN 295-5 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati e
per gli elementi complementari di gres; UNI EN 295-6 - Tubi ed elementi complementari di gres
e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di
liquami. Requisiti per pozzetti digres;

UNI EN 295-7 - Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per tubi e sistemi di
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giunzione di gres per tubazioni con posa

a spinta.

b) mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte diliquidi:

UNI 9459 - Mattoni, mattonelle e fondi fogna di gres per condotte di liquidi.

Caratteristiche e prove.

16.2 Tubazioni inPVC

Le principali norme di riferimento per le condotte in PVC pieno e strutturato sono:

per i fluidi in pressione: UNI EN1452;

per gli scarichi nei fabbricati: UNI EN 1329 e UNI 1543 (PVCstrutturato);

per le fognature: UNI EN1401;

per gli scarichi industriali: UNI EN ISO15493.

16.2.1 Tubazioni per adduzione d'acqua

La norma UNI EN 1452-1 specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U) nel campo dell'adduzione d'acqua. Le parti comprese tra la
seconda e la quinta della stessa norma si applicano ai tubi, raccordi, valvole e attrezzature
ausiliarie di PVC-U e anche alle loro giunzioni e alle giunzioni con componenti di altri materiali
plastici e non plastici, che possono essere utilizzati per gli impieghi seguenti:

condotte principali e diramazioniinterrate;

trasporto di acqua sopra terra sia all'esterno che all'interno degliedifici;

- fornitura di acqua sotto pressione a circa 20 °C(acqua fredda), destinata al consumo
umano e per usigenerali.

La norma e anche applicabile ai componenti per I'adduzione d'acqua fino 45 °C compresi.

Le caratteristiche della polvere di PVC devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 1452-
1 e soddisfare la tabella

16.1.

Tabella 16.1. Caratteristiche della resina (polvere) di PVC

Caratteristiche Requisiti Valore K 65+70

Peso specifico apparente 0,5+0,6

Granulometria > 250 mm 5% max < 63 mm 5% max

VCM residuo (vinil cloruro monomero) < 1 ppm (1 mg/kg max) Sostanze volatili < 0,3%

16.2.1.1 Composizione diPVC-U

Il materiale con cui sono prodotti i tubi in PVC-U, i raccordi e le valvole deve essere una
composizione (compound) di policloruro di vinile non plastificato. Questa composizione deve
consistere di una resina PVC-U, alla quale sono aggiunte le sostanze necessarie per facilitare la
fabbricazione di tubi, raccordi e valvole conformi alle varie parti della norma UNI EN 1452.
Nessuno degli additivi deve essere utilizzato, separatamente o insieme agli altri, in quantita tali
da costituire un pericolo tossico, organolettico o microbiologico o per influenzare negativamente
la fabbricazione o le proprieta di incollaggio del prodotto o, ancora, per influire negativamente
sulle sue proprieta, fisiche o meccaniche (in particolare la resistenza agli urti e la resistenza
meccanica a lungo termine), come definito in varie parti della norma

UNI EN 1452.

Non e ammesso l'impiego di:

- plastificanti e/o cariche minerali che possano alterare le caratteristiche meccaniche e
igieniche del tubo;

- PVC proveniente dalla rigenerazione di polimeri di recupero, anche se selezionati;

- materiale di primo uso estruso, ottenuto cioe dalla molitura di tubi e raccordi, gia estrusi
anche se aventi caratteristiche conformi alla presente specifica.

Le caratteristiche del blend in forma di tubo devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN
1452-1 e soddisfare la tabella 16.2.

Tabella 16.2. Caratteristiche della miscela Caratteristiche Requisiti

M.R.S. (secondo ISO/TR 9080) = 25 MPa Peso specifico 1,35+1,46 g/cm3

Carico unitario a snervamento = 48 MPa Allungamento a snervamento < 10% Modulo di
elasticita > 3000 MPa

Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,06 + 0,08 mm/m°C Condulttivita termica 0,13
kcal/mh°C

16.2.1.2 Aspetto e colore dei tubi

| tubi all'esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce,
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pulite ed esenti da screpolature, cavita e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la
conformita alla presente norma. Il materiale non deve contenere alcuna impurita visibile senza
ingrandimento. Le estremita dei tubi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente
all'asse del tubo.

| tubi devono essere di colore grigio, blu o crema. Il colore dei tubi deve essere uniforme per
tutto il loro spessore.

Per le applicazioni sopra terra non devono essere impiegati tubi di colore crema. In
considerazione dell'eventuale esposizione ai raggi solari, un pur minimo abbassamento della
tonalitd del colore su di una parte del tubo non deve compromettere lidoneita del tubo
all'impiego e costituire un conseguente motivo di rifiuto della fornitura.

La parete del tubo deve essere opaca e non deve trasmettere piu dello 0,2% della luce visibile,
misurata secondo la norma UNI EN 578. Questo requisito non e applicabile ai tubi di colore
crema.

16.2.1.3 Caratteristichemeccaniche

Le caratteristiche meccaniche e fisiche dei tubi devono rispondere ai requisiti della norma UNI
EN1452-2 e soddisfare la tabella 16.3.

Tabella 16.3. Caratteristiche meccaniche e fisiche dei tubi Caratteristiche Requisiti Metodi di
prova

Resistenza all'urto T = 0 °C-TIR < 10% conformi al prospetto 6 della norma UNI EN 1452-2 UNI
EN 744

Resistenza alla pressione intera

Nessun cedimento durante la prova 20 °C/1h/sigma=4 2 MPa 20 °C/100 h/sigma= 35 MPa 60
°C/1000 h/sigma= 12,5 MPa

UNI EN 921

Temperatura di rammollimento Vicat (VST)

>80 °C conformi alla norma UNI EN 727 UNI EN 727

Ritiro longitudinale < 5% Il tubo non deve presentare delaminazione, bolle o rotture

temperatura di prova: 150 °C tempo di immersione:

- e <8 mm: 15 min; - e > 8 mm: 30 min. oppure: temperatura di prova: 150 °C tempo di
immersione:

-e <8 mm: 30 min; - e > 8 mm: 60 min,

UNI EN 743. Metodo A:

bagno liquido

UNI EN 743. Metodo B:

in aria

Resistenza al di clorometano ad una temperatura specificata Nessun attacco in alcuna parte
della superficie

della provetta temperatura di prova: 15 °C tempo di immersione: 30 min

UNI EN 580

16.2.1.4 Caratteristiche geometriche

| tubi devono essere dei formati (SDR) previsti dalla premessa nazionale alla norma UNI EN
1452 e avere dimensioni conformi ai valori riportati nei prospetti 1, 2 e 3 del capitolo 6 della
norma UNI EN 1452-2 -Caratteristiche geometriche. Il diametro esterno nominale dn di un tubo
deve essere conforme al prospetto 1 della norma UNI EN1452-2.

Il diametro esterno medio dem di un tubo deve essere conforme al relativo diametro esterno
nominale dn entro le tolleranze date nel prospetto 1 della norma UNI EN 1452-2.

Le tolleranze per lo scostamento della circolarita devono essere conformi al prospetto 1 della
norma UNI EN 1452-2.

La lunghezza nominale del tubo, normalmente di 6 m, deve essere una lunghezza minima, che
non deve comprendere la profondita delle parti del bicchiere.

Tabella 16.4. Spessori minimi di parete dei tubi

Diametro esterno nominale dn (mm) Spessore di parete nominale (minimo) (mm)

PN 6 bar PN 10 bar PN 16 bar PN 20 bar

20--151)9

251,923

321,62,429

401,51,93,03,7

501,62,43,74,6
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632,03,04,75,8
752,33,65,66,8
902,84,36,78,2
1102,74,26,6 8,1
1253,14,87,49,2
140 3,55,4 8,310,3
1604,06,29,511,8
180 4,4 6,9 10,7 13,3
2004,97,711,9 14,7
2255,58,6 13,4 16,6
2506,29,6 14,818,4
280 6,9 10,7 16,6 20,6
3157,712,1 18,7 23,2
355 8,7 13,6 21,1 26,1
400 9,8 15,3 23,7 29,4
450 11,0 17,2 26,7 33,1
500 12,3 19,1 29,7 36,8
630 15,4 24,1 - -
710 17,4 27,2
800 19,6 30,6
900 22,0 -
1000 24,5
16.2.1.5 Spessaori di parete e relative tolleranze
Gli spessori nominali di parete en sono classificati in base alle serie dei tubi S. Lo spessore
nominale di parete corrisponde allo spessore di parete minimo ammissibile.
Lo spessore nominale di parete deve essere conforme al prospetto 2 della norma UNI EN 1452-
2, appropriato alla serie del tubo.
La tolleranza per lo spessore di parete medio em deve essere conforme al prospetto 3 della
norma UNI EN 1452-2.
16.2.1.6 Estremita dei tubi per giunti con guarnizione oincollati
Le estremita lisce dei tubi, da utilizzare con guarnizioni elastomeriche o con bicchieri incollati,
devono essere smussate come illustrato in figura 3 della norma UNI EN 1452-2. | tubi a
estremita lisce, da utilizzare per altri giunti incollati, non devono avere bordi acuminati come
previsto dalla stessa norma.
16.2.1.7 Guarnizioni di tenuta
Il materiale impiegato per gli anelli di tenuta utilizzati nelle giunzioni dei tubi deve rispondere alla
norma UNI EN 681-
1 e deve essere conforme alla classe appropriata. Le guarnizioni devono essere assolutamente
atossiche secondo le normative cogenti (disciplina igienico sanitaria).
Il sistema di giunzione, per ciascuna classe di pressione (PN) presente nella fornitura, deve
rispondere ai requisiti della norma UNI EN 1452-5 ed essere testato secondo le norme:
UNI EN ISO 13844 - Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per I'uso con tubi di PVC-
U. Metodo di prova per la tenuta a pressioni negative;
UNI EN ISO 13845 - Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l'uso con tubi di PVC-
U. Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione angolare del giunto.
16.2.1.8 Marcatura
| particolari della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul tubo a intervalli
massimi di 1 m, in modo che dopo immagazzinamento, esposizione alle intemperie, maneggio e
posa in opera, la leggibilita sia mantenuta durante l'uso del prodotto. La marcatura non deve
provocare fessure o altri tipi di deterioramento del prodotto. Il colore delle informazioni stampate
deve essere differente dal colore di base dei tubi. | caratteri della marcatura devono essere tali
da essere leggibili senza ingrandimento.
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovra riportare almeno le
seguenti indicazioni:

- numero della norma di sistema (EN1452);

- nome del fabbricante e/o marchio commerciale;

- materiale;
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- diametro esterno nominaledn;

- spessore di pareteen;

- pressione nominalePN1;

- informazioni delfabbricante;

- numero della linea diestrusione.
| tubi da impiegare specificamente per la distribuzione di acqua pubblica devono inoltre riportare
una marcatura con la parola acqua.
16.2.2 Tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione
16.2.2.1 requisiti della materia prima dei tubi e deiraccordi
Il materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati consta di una mescola a base di
polivinilcloruro e additivi necessari alla trasformazione.
Il PVC nei tubi deve essere almeno 1'80% sulla mescola totale.
Il PVC nei raccordi deve essere almeno I'85% sulla mescola totale.
La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell'intera vita
dell'opera. La quantita minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve
essere quella prescritta dalle norme di riferimento:
- tubi: contenuto di PVC = 80% in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905 -
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U). Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale
dicloro;
- raccordi: contenuto di PVC = 85% in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905 -
Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non
plastificato(PVC-U).
Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro. Il contenuto
minimo di PVC puo essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo (durante
la produzione, da magazzino, dacantiere).
Tabella 16.5. Caratteristiche della materia prima in forma di tubo Caratteristiche Requisiti
Parametri di prova Metodo di prova
Contenuto di PVC = 80% in massa Determinazione analitica del contenuto di PVC in base al
contenuto di cloro totale
UNI EN 1905
Massa volumica < 1,53 g/cm3 Prova: metodo per immersione 1SO 1183
Resistenza alla pressione interna
Nessun cedimento durante il periodo di prova Chiusure di estremita Tipo A o tipo B UNI EN 921
Temperatura di prova 60 °C
Orientamento Libero Numero di provette 3
Tensione circonferenziale 10 MPa Tempo di condizionamento 1 h
Tipo di prova Acqua in acqua Periodo di prova 1000 h
16.2.2.2 Caratteristiche deitubi
| tubiin PVC-U a parete compatta devono avere classe di rigidita nominale SN
.......... (kN/m2), diametro ............... (mm), spessore............ (mm), SDR
.......... , conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d'applicazione U (interrati
all'esterno della struttura dell'edificio)) o UD (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia
all'esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in
gomma conforme alla norma UNI EN681-
1 e realizzato con materiale elastomerico.
16.2.2.3 Raccordi
| raccordi in PVC-U a parete compatta devono avere una classe di rigidita nominale di minimo
SN 4 (kN/m2), diametro................. (mm), spessore................. (mm), SDR max 41, conformi
alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d'applicazione U (interrati all'esterno della
struttura dell'edificio) o UD (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia all'esterno di esso). Il
sistema di giunzione a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 681-1 e realizzato con materiale elastomerico.
16.2.2.4 Dimensioni deitubi
| tubi devono avere i diametri, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati nella
norma UNI EN 1401, capitolo 6, prospetti n. 3, 4, 5 e 6. In particolare, gli spessori dovranno
essere conformi alla tabella 16.6, le caratteristiche meccaniche dovranno essere conformi alla
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tabella 16.7 e le caratteristiche fisiche dovranno essere conformi alla tabella 16.8.
Tabella 16.6. Dimensione dei tubi Dimensione nominale
(dn/OD) Diametro esterno nominale dn
SN2 SDR 51 SN4 SDR 41 SN 8 SDR 34
e min e max e min e max e min e max
110110--3,23,83,23,8
125125--3,23,83,74,3
160 160 3,23,84,04,6 4,7 5,4
2002003,9454,95,6 5,9 6,7
2502504,9566,27,17,38,3
3153156,27,17,78,79,210,4
3553557,07,98,79,810,4 11,7
400 4007,98,99,811,011,7 13,1
450 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8
500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3
630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5
71071013,915517,419,4 - -
800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 - -
900900 17,6 19,6 22,0 24,4 - -
1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 - -
Tabella 16.7. Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodi di prova
Resistenza all'urto TIR < 10% Temperatura di prova (0+1) °C UNI EN 744 Mezzo di
condizionamento Acqua o aria
Tipo di percussore d 90 Massa del percussore per: dem =110 mm 1 kg
dem = 125 mm 1,25 kg
dem = 160 mm 1,6 kg
dem =200 mm 2,0 kg
dem =250 mm 2,5 kg
dem > 315 mm 3,2 kg
Altezza di caduta del percussore per: dem <110 mm 1600 mm
dem > 110 mm 2000 mm
Tabella 16.8. Caratteristiche fisiche
Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodo di prova Temperatura d rammollimento Vicat
(VST)
> 79 °C Conformi alla norma UNI EN 727 UNI EN 727
Ritiro longitudinale < 5% Il tubo non deve presentare bolle o screpolature Temperatura di prova:
150 °Ctempo di immersione: - per e <8 mm: 15 min; - per e > 8mm: 30 min. oppure:
Temperatura di prova: 150 °Ctempo di immersione: - € <4 mm: 30 min: 30 min; -4 mm <e <8
mm: 60 min; - e > 16 mm: 120min.
UNI EN 743. Metodo A: bagno liquido
UNI EN 743. Metodo B: in aria
Resistenza al diclorometano a una temperatura specificata
Nessun attacco in alcuna parte della superficie della provetta Temperatura di prova: 150 °C
Tempo di mimmersione: 30 min UNI EN 580
16.2.2.5 Marcatura
La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme
ai requisiti della norma UNI EN 1401 e contenere almeno con intervalli di massimo 2 m le
seguenti informazioni:
- numero della norma: UNI EN1401;
- codice d'area di applicazione: U eUD;
- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
- indicazione del materiale(PVC-U);
- dimensione nominale(dn/OD);
- spessore minimo di parete(SDR);
- rigidita anulare nominale(SN);
- informazioni del fabbricante (data e luogo di produzione ai fini della rintracciabilita).

14



16.2.2.6 Sistema qualita e certificazioni

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma UNI EN ISO
9001 del proprio sistema

di qualita aziendale, rilasciata secondo la norma UNI CEI EN 45012 da societa o enti terzi
riconosciuti e accreditati Sincert.

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del

prodotto (marchio di qualita) sull'intera gamma fornita, rilasciati secondo la norma UNI CEI EN
45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.

La ditta produttrice deve allegare alle consegne una dichiarazione di conformita alla norma con
specifico riferimento al contenuto minimo di resina PVC = 80% in massa per i tubi.

16.3 Tubi in polietilene(PE)

16.3.1 Polietilene

La norma UNI EN 1519-1 specifica i requisiti per i tubi, i raccordi e il sistema di tubazioni di
polietilene (PE) nel campo degli scarichi:

all'interno della struttura dei fabbricati (marcatiB);

- nei fabbricati, sia nel sottosuolo entro la struttura del fabbricato (marcatiBD). La norma e
applicabile ai tubi e ai raccordi di PE di seguitoindicati:

a estremitaliscia;

con bicchiere munito di guarnizione elastomerica;

per giunti per fusione ditesta;

per giunti elettrofusi;

- per giunti meccanici.

16.3.1.1 Composizione delPE

La composizione per tubi e raccordi deve essere costituita da materiale di base polietilene (PE),
al quale possono essere aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei
componenti conformi ai requisiti della norma

UNI EN 1519-1. Per esigenze della normativa antincendio possono essere impiegati anche altri
additivi. | raccordi fabbricati o le parti di raccordi fabbricati devono essere realizzati partendo da
tubi e/o stampati conformi,

tranne che per i requisiti dello spessore di parete e/o stampati di PE conformi alle caratteristiche
meccaniche e fisiche del materiale, come richiesto dalla norma UNI EN1519-1.

16.3.1.2 Codice dell'area di applicazione

Nella marcatura i tubi e i raccordi devono essere identificati dai seguenti codici per indicare
I'area di applicazione a cui sono destinati (UNI EN 1519-1):

- codice B: per l'area di applicazione all'interno del fabbricato e all'esterno per elementi
fissati alle pareti;

- codice D: per l'area di applicazione al disotto del fabbricato ed entro 1 m di distanza dal
fabbricato per tubi e raccordi interrati e collegati al sistema di scarico delfabbricato;

codice BD: riferito ad applicazioni in entrambe le aree d'applicazione B eD.

16.3.1.3 Aspetto e colore deitubi

| tubi all'esame visivo senza ingrandimento devono avere le superfici interne ed esterne lisce,
pulite ed esenti da screpolature, cavita e altri difetti superficiali suscettibili di impedire la
conformita alla presente norma. Il materiale non deve contenere alcuna impurita visibile senza
ingrandimento. Le estremita dei tubi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente
all'asse del tubo.

| tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. |
colore raccomandato dei tubi e dei raccordi e il nero.

16.3.1.4 Spessore diparete

Lo spessore di parete e deve essere conforme rispettivamente ai prospetti 3 e 4 della norma
UNI EN 1519-1, nei quali per la serie metrica e ammesso uno spessore di parete massimo, in
un punto qualsiasi, fino a 1,25 emin, purché lo spessore di parete medio em sia minore o uguale
a quello specificato, em,max.

16.3.1.5 Tipi diraccordo

La norma UNI EN 1519-1 si applica ai seguenti tipi di raccordo (ma ne sono ammessi anche altri
tipi):

- curve, per le quali gli angoli nominali preferenziali a dovrebbero essere da 15°, 22,5°, 30°,
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45°,67,5°, 80°0oppure

compresi tra 87,5°e 90°. Le curve possono essere:

senza o con raggio di curvatura (1ISO265);

codolo/bicchiere ebicchiere/bicchiere;

a segmenti saldati ditesta.

- diramazioni e diramazioni ridotte (diramazioni singole o multiple), per le quali L'angolo
nominale fissato a dovrebbe essere da 45° 67,5°, oppure compreso tra 87,5°a 90°. Esse
possonoavere:

angolo senza o con raggio di curvatura (1SO265-1);

codolo/bicchiere ebicchiere/bicchiere.

riduzioni;

raccordi di accesso. Il diametro interno del foro per pulizia deve essere

specificato dal fabbricante;

manicotti:

a doppiobicchiere;

collare perriparazioni.

bicchiere per saldatura testa a testa per tubo con estremitalisce;

tappi.

16.3.1.6 Marcatura edenominazione

La marcatura sul tubo richiesta dai punti 11.1 e 11.2 della norma UNI EN 1519-1

deve essere durevole.

Essa deve contenere come minimo:

normativa di riferimento UNI EN1519-1;

dimensionenominale;

spessore minimo diparete;

materiale;

codice dell'area diapplicazione;

serie di tubo per l'area di applicazioneBD;

tipo dibicchiere;

informazioni delproduttore.

La marcatura dei raccordi deve contenere:

numero della norma UNI EN1519-1;

nome del fabbricante e/o marchio difabbrica;

dimensionenominale;

angolonominale;

materiale,

codice dell'area diapplicazione;

spessore minimo di parete o serie di tubi per I'area di applicazioneBD;

tipo dibicchiere;

informazioni delfabbricante.

16.3.1.7 Norme diriferimento

a) tubazioni di materia plastica per scarichi:

UNI EN 1519-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta
temperatura) all'interno deifabbricati. Polietilene (PE). Specificazioni per i tubi, i raccordi e il
sistema;

UNI ENV 1519-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta
temperatura) all'interno dei fabbricati. Polietilene (PE). Guida per la valutazione della conformita;
UNI EN 13476-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori
di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Partel: Requisiti generali e
caratteristiche prestazionali; UNI EN 13476-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per
connessioni di scarico e collettori di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a
parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene
(PE). Parte 2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il sistema,
tipo A;
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UNI EN 13476-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori
di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di
vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi
e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B;

UNI CEN/TS 13476-4 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e
collettori di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida
per la valutazione dellaconformita.

16.3.2 Polietilene reticolato (PE-X)

| tubi di polietilene reticolato sono ottenuti con reticolazione con perossidi, silani,radiazioni
ionizzanti o azocomposti, da utilizzarsi per il convogliamento di fluidi caldi alimentari o non
alimentari in pressione e con temperature fino a 80 °C.

| tubi di polietilene reticolato (PE-X) possono essere utilizzati nella realizzazione degli impianti di
distribuzione dell'acqua potabile (calda e fredda).

Negli impianti sanitari, i tubi di PE-X devono essere installati all'interno di una guaina (tubo
corrugato) di colore rosso o blu per poter individuare con facilita la tipologia del circuito e per
poter rimpiazzare rapidamente e senza difficolta tratti di tubazione danneggiati.

Le curvature piu strette, le diramazioni o i collegamenti devono essere realizzati con raccordi
meccanici, poiché il PEX non e fusibile ne incollabile.

| raccordi meccanici per tubi di PE-X possono essere di due tipologie e cioe ad avvitamento o a
compressione (pressfitting).

| raccordi ad avvitamento devono essere realizzati in ottone o acciaio inox. La tenuta idraulica
deve essere assicurata dalle guarnizioni poste sulla bussola stessa.

| raccordi a compressione (press-fittings) devono essere composti dal corpo del raccordo
realizzato in ottone, acciaio inox o in materiale sintetico (tecnopolimeri) e da una bussola di
tenuta in acciaio inox. La tenuta idraulica e assicurata dalla pressione esercitata dal tubo contro
le guarnizioni poste sul corpo del raccordo. NORME DI RIFERIMENTO

UNI 9338 - Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per il trasporto di fluidi industriali; UNI 9349 - Tubi
di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova.

16.4 Tubi in polipropilene (PP)

| tubi in polipropilene possono essere impianti di distribuzione di acqua calda e fredda
nell'edilizia civile e industriale, impianti di riscaldamento e scarichi.

Nel caso di utilizzo di fluidi alimentari o acqua potabile, dovra impiegarsi il tipo 312, in grado di
sopportare, in pressione, temperature fino 100 °C. In generale, per le pressioni di esercizio in
funzione della temperatura e della pressione nominale si rimanda a quanto prescritto dalla
norma UNI EN ISO 15874-2.

Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro
lunghezza.

16.4.1 Aspetto

Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi
dovranno essere lisce, pulite e prive di cavita, bolle, impurezze e qualsiasi altra irregolarita
superficiale che possa influire sulla conformita alla norma. Le estremita dei tubi dovranno essere
tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse deltubo.

16.4.2 Marcatura

Tutti i tubi e i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la
loro lunghezza.

16.4.3 Stoccaggio, movimentazione e trasporto

Durante la movimentazione e il trasporto delle tubazioni, dovranno essere prese

tutte le necessarie precauzioni per evitarne il danneggiamento. | tubi non dovranno venire in
contatto con oggetti taglienti e, quando scaricati, hon dovranno essere gettati, lasciati cadere o
trascinati a terra.

| tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite e in cataste ordinate e di altezza tale
da evitare deformazioni e danneggiamenti, con particolare attenzione ai bicchieri dei tubi.

Si dovranno prendere le necessarie precauzioni quando si maneggiano e si installano le
tubazioni a temperature inferiori a 0 °C.

NORME DI RIFERIMENTO

a) installazioni di acqua calda e fredda:

UNI EN ISO 15874-1 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda
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e fredda. Polipropilene (PP). Parte 1.Generalita;
UNI EN ISO 15874-2 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda
e fredda. Polipropilene (PP). Parte 2.Tubi;
UNI EN ISO 15874-3 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda
e fredda. Polipropilene (PP). Parte 3.Raccordi;
UNI EN ISO 15874-5 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda
e fredda. Polipropilene (PP). Parte 5. Idoneita all'impiego del sistema;
UNI CEN ISO/TS 15874-7 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua
calda e fredda. Polipropilene (PP). Parte 7. Guida per la valutazione della conformita.
b) scarichi (a bassa e a alta temperatura) all'interno dei fabbricati:
UNI EN 1451-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta
temperatura) all'interno dei fabbricati. Polipropilene (PP). Specifiche per tubi, raccordi e per il
sistema;
UNI ENV 1451-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e ad alta
temperatura) all'interno dei fabbricati. Polipropilene (PP). Guida per la valutazione della
conformita;
UNI EN 13476-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori
di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 1: Requisiti generali e
caratteristiche prestazionali;
UNI EN 13476-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori
di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di
vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 2: Specifiche per tubi
e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il sistema, tipo A;
UNI EN 13476-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori
di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di
vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 3: Specifiche per tubi
e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna profilata e il sistema, tipo B;
UNI CEN/TS 13476-4 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e
collettori di fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte 4: Guida
per la valutazione della conformita.
16.5 Tubi in polietilene (PE)
| tubi di polietilene (PE), raccordi e valvole, a loro giunzioni e a giunzioni con componenti di altri
materiali devono utilizzarsi alle seguenti condizioni (UNI EN 12201-1):
pressione massima operativa MOP, fino a 25bar;
temperatura di esercizio di riferimento di 20°C.
Possono essere impiegati tubi di polietilene dei tipi PE 80 e PE 100.
| materiali di cui sono composti i tubi devono essere conformi ai requisiti specificati nella norma
EN 12201-1.
16.5.1 Caratteristiche dei tubi
Le superfici esterne e interne dei tubi, se osservate senza ingrandimento, devono essere lisce,
pulite ed esenti da rigature, cavita e altri difetti superficiali che possano influire sulla conformita
del tubo alla norma UNI EN 12201-2. Le estremita del tubo devono risultare tagliate in modo
netto e perpendicolarmente all'asse del tubo.
| tubi devono essere di colore blu o neri con strisce blu.
16.5.2 Tubi in rotoli
| tubi forniti in rotoli devono essere arrotolati in modo che siano impedite deformazioni
localizzate come, per esempio, le instabilita locali (imbozzamenti) e le torsioni
(attorcigliamenti).
16.5.3 Diametro medio esterno e scostamento dalla circolarita(ovalizzazione)
Il diametro medio esterno dem e lo scostamento dalla circolarita (ovalizzazione) devono essere
conformi al prospetto 1 della norma UNI EN 12201-2.
Lo spessore di parete deve essere conforme al prospetto 2 della stessa norma.
Tabella 16.8. Diametri e spessori dei tubi in PE Diametro Diametro esterno medio Pressioni
nominali min max 2,54 6 10 16
1010,010,3----2,0
1212,012,3----2,0
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16 16,016,3---2,02,3

2020,020,3---2,02,8

2525,025,3--2,02,33,5

3232,032,3--2,03,04,5

40 40,0 40,4-2,02,33,75,6

50 50,050,5-2,02,03,75,6

63 63,0 63,6 2,0 2,5 3,6 5,88,7

7575,075,72,02,9436,910,4

9090,090,92,2355,18,2125

110 110,0 110,0 2,7 4,3 6,3 10,0 15,2

125125,0126,23,1497,111,417,3

140 140,0 141,33,55,48,012,8 19,4

160 160,0 161,5 3,9 6,2 9,1 14,6 22,1

180 180,0 181,7 4,4 7,0 10,2 16,4 24,9

200 200,0 201,84,97,7 11,4 18,2 27,6

225 225,0 227,15,58,7 12,8 20,5 31,1

250 250,0 252,3 6,1 9,7 14,2 22,8 34,5

280 280,0 282,6 6,9 10,8 15,9 25,5 -

315 315,0317,97,7 12,2 17,9 28,7 -

355 355,0 358,2 8,7 13,7 20,1 32,3 -

400 400,0 403,6 9,8 15,4 22,7 36,4 -

450 450,0 454,1 11,017,4 25,541,0 -

500 500,0 504,5 12,2 19,3 28,3 - -

16.54 Marcatura

Tutti i tubi della fornitura devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la
loro lunghezza, in modo tale che la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di
rotture premature, e che l'usuale stoccaggio, I'esposizione alle intemperie, la movimentazione,
I'installazione e I'uso non danneggino la leggibilita del marchio.

In caso di stampa, il colore dell'informazione stampata deve differire dal colore base del tubo.
La marcatura minima dovra riportare (UNI EN 12201-2):

numero della norma UNI EN12201;

identificazione del fabbricante (nome esimbolo);

dimensioni (dn -en);

serieSDR;

materiale e designazione (PE 80 o PE100);

classe di pressione inbar;

periodo di produzione (data ocodice).

16.5.5 Norme di riferimento

UNI EN 12201-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua.
Polietilene (PE). Generalita;

UNI EN 12201-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua.
Polietilene (PE). Tubi;

UNI EN 12201-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua.
Polietilene (PE). Raccordi;

UNI EN 12201-4 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua.
Polietilene (PE). Valvole;

UNI EN 12201-5 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua.
Polietilene (PE). Parte 5: Idoneita all'impiego del sistema;

UNI CEN/TS 12201-7 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua.
Polietilene (PE). Parte 7:

Guida per la valutazione della conformita;

UNI ISO/TR 7474 - Tubi e raccordi di polietilene ad alta densita (PEad). Resistenza chimica nei
confronti dei fluidi;

UNI EN 12106 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di polietilene (PE).
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Metodo di prova per la resistenza alla pressione interna dopo applicazione di schiacciamento;
UNI EN 12119 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Valvole di polietilene (PE). Metodo di
prova per la resistenza ai cicli termici.

16.6 Installazione di tubi in PVC-U, in polietilene PE e in polipropilene PP

Per le installazioni sopra terra, si dovra tenere conto delle variazioni dimensionali.

Le tubazioni dovranno essere installate in modo da comportare nel sistema il minimo sforzo
possibile dovuto alle espansioni e alle contrazioni.

16.6.1 Giunzioni ad anello elastomerico
| tubi dovranno essere forniti con idonei anelli elastomerici, al fine di assicurare la tenuta delle
giunzioni.

Se gli anelli elastomerici non sono gia posizionati nel tubo, al momento dell'installazione della
tubazione e prima del loro posizionamento, si dovra procedere alla pulizia della loro sede ed
eventualmente alla lubrificazione in conformita alle istruzioni del fornitore.

Nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovra essere perpendicolare all'asse e si
dovra effettuare lo smusso del codolo.

| codoli dovranno essere inseriti nei bicchieri fino alla linea di riferimento (se presente) evitando
contaminazioni.

Nel caso di utilizzo di giunzioni ad anello elastomerico che non sopportano sforzi assiali, la
separazione della giunzione nella applicazioni sotto il suolo dovra essere prevenuta mediante
blocchi di ancoraggio in cemento. Sopra il suolo invece dovranno essere utilizzate apposite
staffe di ancoraggio.

16.6.2 Giunzioni a incollaggio

Per la giunzione delle tubazioni mediante incollaggio dovranno essere seguite le istruzioni del
fornitore e le seguenti:

- nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovra essere perpendicolare alle
estremita e si dovra effettuare lo smusso del codolo;

assicurarsi che le superfici da giuntare siano pulite e asciutte;

applicare l'adesivo in modo uniforme e in direzione longitudinale;

procedere, nei tempi specificati dal fornitore, alla giunzione delle estremita;

rimuovere i residui di adesivo;

lasciare asciugare per almeno cinque minuti;

- non sottoporre la tubazione alla pressione interna prima di quanto indicato dal fornitore.
16.6.3 Giunzioni per saldatura

Prima di procedere alla saldatura si dovra verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di
testa siano tagliate perpendicolarmente all'asse, prive di difetti e pulite.

La saldatura dovra essere effettuata seguendo le istruzioni del fabbricante dapersonale
adeguatamente formato e utilizzando idonee apparecchiature.

In ogni caso, le giunzioni e le curvature delle tubazioni in PVC-U non dovranno mai essere
realizzate per saldatura o comunque per mezzo del calore.

CAPITOLO 3- NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 17.Rilievi, tracciati e capisaldi

17.1 Rilievi

L'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal rilievo planimetrico dello stato di fatto da
parte e a spese dell'esecutore e in contraddittorio con la direzione dei lavori.

Il rilievo e necessario per la quantificazione delle opere di scavo a sezione obbligata o di
sbancamento e di movimento terra in generale.

17.2 Tracciati

L'esecuzione delle opere di fondazione deve essere preceduta dal tracciamento sul terreno

delle strutture portanti alla quota indicata dal progetto esecutivo.

17.3 Capisaldi di livellazione

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto esecutivo, in sede di consegna sara fornito
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all'appaltatore I'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nell'esecuzione dei

lavori. La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre
sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori eventuali
difformita riscontrate.

L'appaltatore e responsabile della conservazione dei capisaldi che non puo rimuovere senza
preventiva autorizzazione del direttore dei lavori

Per tutte le operazioni di livellazione, limitatamente a quanto non indicato espressamente nel
presente capitolato, vige Il'obbligo di riferirsi al testo intitolato Guida alla progettazione e
all'esecuzione delle livellazioni geometriche della Commissione geodetica italiana (IGM, 1974),
che viene a far parte del presente capitolato speciale d'appalto.

Il percorso della livellazione dovra sempre consentire il controllo delle misure. Se la livellazione
ha come scopo la determinazione di quote, la linea da istituire dovra essere collegata a uno o
piu capisaldi preesistenti. In tal caso

dovra essere verificato che i dislivelli sui tratti contigui al caposaldo considerato siano rimasti
invariati. La scelta del

caposaldo da utilizzarsi deve essere comunque autorizzata dalla direzione dei lavori. La fase di
segnalizzazione dei capisaldi e quella di misura devono essere separate da un adeguato
intervallo di tempo, per consentire ai capisaldi di assumere un assetto stabile.

17.4 Strumentazione

Per tutti i lavori topografici dovranno essere utilizzati teodoliti con approssimazione angolare al
secondo centesimale, accoppiati a distanziometri elettronici di precisione non inferiore a 5 mm +
10E -6 - D (con D espressa

in km). In alternativa, e possibile utilizzare la total station con prestazioni analoghe.

Per quanto riguarda le quote si dovranno utilizzare dei livelli di precisione (autolivelli).

La strumentazione deve essere verificata prima dell'inizio delle operazioni di tracciamento.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori

Entro .............. (coreneennnn, ) giorni dalla data del verbale di consegna e comunque ............
giorni prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione
lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma dovra essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla
data di ricevimento. Trascorso il

predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata, il programma si intendera
accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 19. Oneri a carico dell'appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori

19.1 Impianto del cantiere

L'appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di
.......... (.........) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

19.2 Vigilanza del cantiere

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del
cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, del committente o
di altre ditte) nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza, si incorrera nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della
legge n. 646/1982.

Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione e il collaudo
provvisorio dei lavori, salvo l'anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le
sole opere consegnate.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi
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di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi e comunque quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando I'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne
verranno riconosciuti i maggiori oneri, sempre che I'appaltatore non richieda e ottenga di essere
sciolto dal contratto.

19.3 Locale ufficio di direzione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso  ufficio (in muratura o
prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di
ufficio della direzione dei lavori.

Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione,
climatizzato, nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc).

| locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione
dei lavori, la quale disporre anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura,
telefono).

19.4 Ordine dell'esecuzione de ilavori

In linea generale, I'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo a lui piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché a giudizio della direzione dei
lavori cio non riesca

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione appaltante.

Questa ad ogni modo si riserva il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un
determinato tipo di lavoro o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio senza che
I'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso, la disposizione
dell'amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

19.5 Fornitura di notizie statistiche sull'landamento dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei
lavori per periodi quindicinali a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna
degli stessi, come di seguito specificato:

- numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascuno dei 15 giorni, con
le relative ore lavorative;

- genere di lavoro eseguito nei 15 giorni in cui non si e lavorato e cause relative. Dette
notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine dei 15 giorni, stabilendosi una penale di 25,82 euro per ogni giorno di
ritardo.

19.6 Cartelli indicatori sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli
indicatori e la relativa installazione nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori entro
cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di 1 m 02 m,
recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate con le eventuali modifiche e
integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici.

Nello spazio per I'aggiornamento dei dati devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi.

Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto e mantenuti in
ottimo stato fino al collaudo tecnico- amministrativo dei lavori.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all'appaltatore una penale di euro .......... [ CT— ). Sara, inoltre, applicata una penale
giornaliera di euro .......... T ) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello
dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara
addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

19.7 Oneri per le pratiche amministrative

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di
suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese a esse relative
per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

In difetto rimane a esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.
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19.8 Osservanza di leggi e norme tecniche

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso e regolata dal presente capitolato speciale
d'appalto e, per quanto non in contrasto con esso 0 in esso non previsto e/o specificato, valgono
le norme, le disposizioni e i regolamenti appresso richiamati.

TESTO UNICO EDILIZIA

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia.

NORME TECNICHE STRUTTURALI

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche;

C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 - Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli
sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;

D.M. 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento;

D.M. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988.
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni perl'applicazione;

C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione,
I'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;

C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle
norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;

D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione e il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;

C.M. 4 luglio 1996, n. 156 AA.GG/STC - Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;

C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. - Istruzioni per I'applicazione delle norme tecniche
per il calcolo, I'esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso
e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;

C.M. 29 ottobre 1996 - Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica;

C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. - Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione
ai laboratori per prove sui materiali da costruzione;

Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 - Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica;

D.M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni;

D.M. 14 gennaio 2008 - Approvazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni;

D.M. 6 maggio 2008 - Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle Nuove
norme tecniche per le costruzioni.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione;

D.M. 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri e modalita per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di
certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;

23



D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di isolanti termici per
edilizia.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di Accessori per
serramenti.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita dei .Sistemi fissi di
estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,

n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di
.Sistemi per il controllo di fumo e calore.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita dei .Sistemi di
rivelazione e di segnalazione d'incendio.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita delle .Installazioni
fisse antincendio.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di .Sistemi fissi di
lotta contro l'incendio. Sistemi a polvere.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del

Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei
relativi metodi di controllo della conformita per gli .Impianti fissi antincendio. Componenti per
sistemi a CO2.;

D.M. 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti  da costruzione,
recepita con decreto del

Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei
relativi metodi di controllo della conformita per i .Sistemi fissi di lotta contro l'incendio.
Componenti di impianti di estinzione a gas.;

D.M. 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di aggregati;

D.M. 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di appoggi strutturali;
D.M. 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita di geotessili e
prodotti affini.

PREVENZIONE INCENDI

D.M. 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi;
D.M. 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi
di opere da costruzione;

D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette al
controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
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guaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 - Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di
gas negli edifici civili.

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

D.M. 27 luglio 2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l'attuazione del piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia;

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n.
192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. BARRIEREARCHITETTONICHE

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
l'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITA

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per pubblica utilita

RIFIUTI E AMBIENTE

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi

il guadro strategico nazionale. ACQUE

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione

delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio

2002, n. 137.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. CONTRATTI PUBBLICI

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti
produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attivita produttive;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante .Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE

e 2004/18/CE.. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20. Integrazione del piano di manutenzione dell'opera

Il direttore dei lavori deve raccogliere in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede dei prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione ai fini dell'integrazione o dell'aggiornamento del piano di manutenzione
dell'opera.

In riferimento al comma precedente, I'esecutore e obbligato a trasmettere al direttore dei lavori
le istruzioni e/o le schede tecniche di manutenzione e di uso rilasciate dal produttore dei
materiali o degli impianti tecnologici installati.

CAPITOLO 4 - OPERE FOGNARIE, ILLUMINAZIONE E STRADALI
Collocazione di tubazioni

Art. 29. Scavi delle trincee, coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette per la posa
in opera delle tubazioni

29.1 Generalita

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee
(livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi
speciali di corrente produzione o combinazioni

delle specifiche tubazioni. L'andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia in quello
planimetrico, dovra essere quanto piu possibile evitato.

La larghezza degli scavi dovra essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni
di posa in opera in rapporto alla profondita, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni e ai
tipi di giunti da esequire.

In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo,
bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare I'operazione di montaggio.

L'appaltatore ha I'obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo e il coordinamento
delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovra
eventualmente collegarsi.

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di
posa delle condotte o ai salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sara necessaria
l'autorizzazione della direzione dei lavori.

In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della
pendenza di fondo e delle quote altimetriche, l'appaltatore dovra, a propria cura e spese,
apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della direzione dei lavori, si
rendessero necessarie per garantire la funzionalita delle opere in appalto.

Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano. Eventuali errori d'esecuzione della
livelletta che, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati
accettabili in quanto non pregiudicano la funzionalita delle opere, non daranno luogo
all'applicazione di oneri a carico dell'appaltatore.

Qualora, invece, detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del
collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalita delle opere, si applicheranno le penali
previste dal presente capitolato.

Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all'attraversamento
della condotta devono essere accuratamente eliminate.

29.2 Interferenze con edifici

Quando gli scavi si sviluppano lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovra operare in
modo da non ridurre la capacita portante dell'impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere
preceduti da un attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi tesi ad accertarne
natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti

26



pericoloso per la stabilita dei fabbricati Verificandosi tale situazione,
I'appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese, a eseguire i calcoli di verifica
della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori e a progettare
le eventuali opere di presidio, provvisorie 0 permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio
alle quali — restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'appaltatore - si sia dato corso,
secondo modalita consentite dalla direzione dei lavori, faranno carico alla stazione appaltante e
verranno remunerate secondo i prezzi d'elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti
lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara
obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprieta
interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e installando,
all'occorrenza, idonee spie.
29.3 Attraversamenti di manufatti
Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, si deve assolutamente evitare di murare le
tubazioni negli stessi, in quanto ci0 potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in
dipendenza degli inevitabili, anche lievi, assestamenti delle tubazioni e del manufatto. Bisogna,
invece, provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo, fasciando quest'ultimo
per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo, e sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte e uno
immediatamente a valle del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali
cedimenti saranno cosi assorbiti dall'elasticita dei giunti piu vicini.
29.4 Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi
con gli incaricati degli uffici competenti, bisogna determinare con esattezza i punti dove la
canalizzazione interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi
elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno e assicurati solo alla
presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, se dovesse essere scoperto un
condotto non in precedenza segnalato, appartenente a un servizio pubblico sotterraneo, o
dovesse verificarsi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovra avvertire
immediatamente I'ufficio competente.
| servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla
guota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella
fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i
lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei servizi intersecati.
Qualora cio non sia possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici
competenti, si provvedera a deviare dalla fossa i servizi stessi.
Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli
spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente
indispensabili. Tutti gli oneri che I'impresa dovra sostenere per le maggiori difficolta derivanti ai
lavori a causa dei servizi stessi, si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per
I'esecuzione degli scavi.
29.5 Realizzazione della fossa
295.1 Opere provvisionali
Le opere provvisionali in presenza di scavi e/o sbhancamenti devono essere realizzate secondo
guanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) o del piano operativo di
sicurezza (POS), secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
29.5.2 Tipologie di scavi
In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le
seguenti tipologie:

- Trincea stretta;

- Trincea larga;

- terrapieno (posizione positiva);
- terrapieno (posizione negativa). TRINCEASTRETTA
E la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di PVC, in quanto viene
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alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in
funzione della deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto e sottoposto.

TRINCEA LARGA

Il carico sul tubo e sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta. Per
guesto motivo, in fase di progettazione, si consiglia di partire, per questioni di sicurezza, da
guesta ipotesi.

TERRAPIENO (POSIZIONE POSITIVA)

La sommita del tubo sporge sul livello naturale del terreno. L'assenza di fianchi (anche naturali)
nello scavo e il relativo cedimento del terreno impediscono normalmente la possibilita di
impiegare questo metodo nel caso di carichi pesanti.

TERRAPIENO (POSIZIONE NEGATIVA)

La tubazione e sistemata a un livello inferiore a quello naturale del terreno. A motivo di una
frizione piuttosto

modesta in atto fra il materiale di riempimento sistemato a terrapieno e i fianchi naturali dello
scavo, il tubo pud sopportare carichi leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma
in ogni caso inferiori a quelli sopportabili nelle sistemazioni a trincea stretta e a trincea larga. La
larghezza del fondo della trincea dovra essere non inferiore a (D + 0,40 - D) m.

Art. 30. Letto di posa per le tubazioni

30.1 Appoggio su suoli naturali

Il supporto puo essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa,
purché questo abbia densita almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-sabbia di
riporto.

Questa soluzione sara adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con
granulometria massima inferiore a 20 mm. Con tubi rigidi, sara ammesso l|'appoggio diretto
anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché

la dimensione non superi la meta dello spessore della parete del condotto.

La superficie di posa sul fondo della fossa sara accuratamente pre sagomata secondo la forma
esterna dei condotti, in modo tale che questi appoggino esattamente per lintera superficie
corrispondente all'angolo di supporto, evitando appoggi in punti singolari o lungo linee.

Potra essere, altresi, prescritto il rincalzo della conduttura sopra la sella d'appoggio sagomata,
con materiale non legante costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una compattezza
almeno pari a quella del suolo naturale sottostante. In questo modo di regola dovra essere
aumentato I'angolo di supporto.

In alternativa, la conduttura potra essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non presa
gommata e rincalzata con materiale non legante costipato come nel caso precedente.

Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale

fortemente sabbioso (percentuale di sabbia > 15%) con granulometria massima pari a 20 mm
ovvero sabbia di frantumazione e pietrischetto con granulometria massima pari a 11 mm.

Nel caso di tubi con piede, I'angolo del supporto e prefissato dalla forma del piede. Di norma,
peraltro, questi tubi saranno posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari
prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore, previa interposizione di malta cementizia
liquida.

30.2 Appoggio su materiale di riporto

Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per I'appoggio diretto (fortemente
leganti o a granulometria troppo grossa), la suola deve essere approfondita per introdurre uno
strato di supporto artificiale, costituito da terra adatta o calcestruzzo.

Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte
sabbiosa > 15%) con dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con
dimensione massima pari a 1/5 dello spessore minimo dello strato di supporto in corrispondenza
della generatrice inferiore del condotto.

Con i suoli di compattezza media e sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100
mm + 1/10 D. Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di
carico sul fondo del condotto, quando questo ha diametro superiore a 500 mm, lo spessore
minimo del supporto deve essere pari a 100 mm + 1/5 D ovvero si deve prevedere un supporto
in calcestruzzo.

30.3 Appoggio su calcestruzzo
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Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovra essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo della
fossa ha forte pendenza o e possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il
sottofondo e roccioso.

Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede sara
pari a 50 mm + 1/10 D in mm, con un minimo di 200 mm.

Inizialmente, si realizzera una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale

verranno sistemati i tubi, completando poi il supporto fino al previsto angolo di appoggio. Oppure
il supporto in calcestruzzo verra realizzato integralmente, con una sagoma corrispondente alla
superficie esterna del tubo e questo verra successivamente posato su malta fresca. Per i tubi
con piede ci si limitera a realizzare una soletta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo
uguale a quello del caso precedente.

Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in calcestruzzo,
tra condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e ghiaietto costipabile,
con uno spessore minimo pari a 100 mm + 1/10 D in mm.

In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da acque di
falda. 30.4 Camicia in calcestruzzo

In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potra prescrivere un'incamiciatura del
condotto in calcestruzzo semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti
trasversali.

Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la camicia
costituisca l'unica struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto, lo spessore
minimo deve essere aumentato in funzione delle esigenze statiche.

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la
natura dei terreni lo rendesse opportuno e, in ogni caso, su disposizione della direzione dei
lavori, le tubazioni saranno poste in opera

con linterposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta)
dell'altezza minima di D/10 + 10 cm (essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la
larghezza del cavo.

Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sara realizzato con
conglomerato cementizio magro, in sezioni non inferiori a quelle riportate nella tabella 30.1.
Tabella 30.1. Tubazioni interrate. Dimensioni minime del massetto di posa Parametri Diametro
esterno del tubo (cm) 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 Altezza platea (h) Altezza
rinfianco(H) Larghezza massetto (L)

81040814 4581850 1025551065103070123675124080 12469514

55105 14 63 115 14 68 130 16 78 140

La norma UNI 7517 indica le diverse modalita di posa e i coefficienti di posa K da adottare in
funzione dell'angolo d'appoggio, del grado di costipamento del rinfianco e del tipo di trincea.

Art. 31. Modalita esecutive per la posa in opera di tubazioni

31.1 Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per
scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere
accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate
manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento) e pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro
materiale estraneo.

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la
funzionalita dell'opera

devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto
I'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata l'estremita maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona
dell'estremita

arrotondata. Il lubrificante dovra essere compatibile con la qualita della gomma.

31.2 Nicchie in corrispondenza dei giunti

Il sottofondo deve essere sagomato e avere nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni dei
bicchieri, in corrispondenza dei giunti, onde evitare che la tubazione resti poggiata sui giunti
stessi.
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Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono
avere la profondita minima indispensabile per consentire l'operazione di montaggio e incasso
del giunto.

31.3 Continuita del piano di posa

Il piano di posa dovra garantire un'assoluta continuita d'appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati,
trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali
selle o mensole. In quest'ultimo caso, la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.

314 Protezione catodica delle tubazioni metalliche

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione
catodica e in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

315 Tubi danneggiati durante la posa in opera

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in
modo da ripristinarne la completa integrita ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualungque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.
Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali
estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovra provvedere a sfilare l'ultimo tubo per
effettuare le necessarie pulizie e a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola.

31.6 Piano d iposa

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere
l'uso di un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo
elettronico di auto livellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione
laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarita
Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali
diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni
corrosivi adottando appropriate contromisure. La posa della condotta, sul fondo piano della
fossa, e possibile solo mediante introduzione a strati e accurato costipamento del materiale di
rincalzo.

La condotta si posera su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e comungue maggiore di
15 cm e di larghezza pari allo scavo.

Il supporto deve essere eseguito con I'angolo minimo corrispondente al calcolo statico.

Per i tubi rigidi senza piede, I'angolo di appoggio deve essere di regola 90° esso pud essere
realizzato mediante accurato rincalzo e compattazione amano

0 con attrezzi leggeri. Angoli di appoggio superiori (120°) possono essere realizzati con tubi
rigidi, solo se gli interstizi del supporto vengono costipati a strati in modo intensivo e si assicura
che la densita del materiale nell'ambito del supporto sia maggiore della densita sotto il tubo.
Angoli di appoggio

inferiori a 90° possono essere realizzati previo controllo statico. Con tubi rigidi aventi diametro =
200 mm, l'angolo di appoggio non pud comungue essere inferiore a 60°.

Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico e basato su un angolo di appoggio di 180°,
realizzato mediante compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle
imposte.

Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalita
esecutive saranno tali da non danneggiare il rivestimento.

Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda acquifera
sotterranea, si dovra prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio.
E costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da costituire un supporto
continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di
cemento o simili.

Il letto di posa non dovra essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della
trincea. In pratica, il materiale pil adatto sara costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro
massimo di 20 mm. |l materiale impiegato dovra essere accuratamente compatto fino ai
prescritti valori dell'indice di Proctor (CNR B.U. n. 69-AASHO mod.).

31.7 Modalita di posa in opera

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando
ogni asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
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| tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario
alla direzione del flusso.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o
mattoni e altri appoggi discontinui.

Nessun tratto di tubazione dovra essere disposto in orizzontale.

Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni e le istruzioni del
fornitore dei tubi.

| tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in sabbia
dello spessore di almeno 10 cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite le nicchie
per l'alloggiamento dei giunti.

Art. 32. Rinterro delle tubazioni

32.1 Generalita
Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione
della canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di
livellazione o mediante altri mezzi idonei.
32.2 Esecuzione del rinterro
Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato attorno al tubo e
costipato a mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la
massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra
tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni verranno recuperate
le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione
dovra eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri
mezzi meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere
accuratamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare
eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procedera a riempire la trincea con il
materiale di risulta.
Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati
della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo
con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici
(avendo cura di non danneggiare il tubo). L'ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale
proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai
frammenti vegetali e animali. Il rinfianco delle tubazioni e il primo riempimento dello scavo, fino a
20 cm al di sopra dell'estremita superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente
un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m3. Il massimo contenuto di limo e limitato al 10%. Il
massimo contenuto di argilla, invece, e limitato al5%.
La compattazione dovra effettuarsi esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona
occupata dal tubo, fino a ottenere che la densita relativa del materiale di rinterro raggiunga il
90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctormodificata.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al 30%, devono essere
eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose,
argillose, ghiacciate) sono da scartare.
Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm, che devono essere
compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice
superiore del tubo). L'indice di Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto dal
progettista.
Infine, verra lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1, che distingue:
- zona di rinterro, che deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta
(rigida, semirigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;

- zona di rinterro accurato,costituita:
- da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore
dell'accoppiamento per le condotte flessibili;
- letto di posa e base d'appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide.

- terreno.
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In generale, le condizioni di posa devono tenere conto dei seguenti fattori:

- mantenimento della condotta al riparo dal gelo;

- attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade,ecc.);

- regolamenti locali relativi alla viabilita.
L'esecuzione della base d'appoggio e del rinterro sara effettuata con materiali compatibili con le
condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80- 100 cm in zone
soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze
del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovra essere eseguito con
interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo
strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei
terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.
Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi altezze minime inferiori, previa adeguata
verifica e parere favorevole della direzione dei lavori.
Se e previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti quegli elementi
suscettibili di danneggiare le condotte. Quando e previsto il costipamento della base d'appoggio,
guesto sara realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non
provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.
Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento (a vibrazione o costipanti), sara
realizzata in funzione della qualita del terreno, dei dispositivi di palan colaggio e dell'altezza di
rinterro al di sopra dell'estradosso, previo
parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista.
Il materiale di rinterro dovra appartenere ai gruppi Al, A2 e A3 della classificazione CNR UNI
10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 e UNI 7517.
Resta comungue facolta della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere,
se e il caso, il ricorso ad altro materiale di riporto.
Il rinfianco e il ricoprimento devono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata
(a mano) dagli elementi pit grossolani che possono danneggiare la tubazione.
Nel caso di tubi installati in trincea, la profonditd minima del rinterro sara 1,2 - dn (mm) e non
saranno ammessi in alcun caso reinterri inferiori alla meta del diametro esterno del tubo, con
minimo assoluto di 350 mm.
Nel caso fosse necessario un rinterro minore, si dovra realizzare un rinfianco in calcestruzzo e,
sopra la superficie esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno
determinate dal progettista della condotta.
Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino
sulla trincea.
32.3 Raccomandazioni per la compattazione
Considerato che un'eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non
appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, devono essere
rispettate le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densita del
materiale.
La compattazione pud essere eseguita usando un compattatore a impulsi o altro sistema
idoneo. Durante la compattazione del rinterro, sara cura dell'appaltatore e del direttore dei lavori
controllare la forma della sezione del tubo. | controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno
guando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno durante lo
svolgimento dei lavori.
Quando e possibile, occorre eseguire sul posto la misura della densita del materiale compattato
della zona primaria, per verificarne I'accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
Per quanto riguarda i terreni a grana grossolana con il 5% di fini, la massima densita si otterra
con la compattazione,
la saturazione e la vibrazione. Il rinterro sara posato in strati compresi fra 0,15 e 0,30 m. Si
dovra evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno. Non e
consigliato l'uso del getto d'acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del terreno di
supporto laterale del tubo. La posa del rinterro al di sopra del tubo dovra evitarsi nel momento in
cui viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa condizione caricherebbe
il tubo prima che abbia inizio la reazione di assestamento.
La compattazione dei terreni che presentano una quantita di fini compresa trail 5 e il 12% si
dovra eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione. Infine, i terreni a grana
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grossolana che presentano una quantita di fini maggiore del 12% si compattano meglio per
costipazione meccanica in strati compresi fra 0,10 e 0,15m.

Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo linstallazione e il
ricoprimento dei primi tratti di tubo. L'appaltatore potra proseguire i lavori soltanto dopo tale
controllo.

Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., e vietato,
perché detti terreni

non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua. Esso potra essere consentito dalla
direzione dei lavori,

in via eccezionale, solo se saranno prescritte speciali modalita di posa o maggiori spessori.
Realizzazione di opere stradali

Art. 33. Sovrastruttura stradale. Caratteristiche geometriche delle strade

33.1 Terminologia relativa alla sovrastruttura

In riferimento alle istruzioni del C.N.R. b.u. n. 169/1994, si riportano le definizioni di cui ai
paragrafi seguenti.

33.2 Premessa

Le parti del corpo stradale piu direttamente interessate dai carichi mobili si possono distinguere
essenzialmente in:

- sovrastruttura e pavimentazione;

- sottofondo.

33.21 Sovrastruttura

33.2.11 Definizione

Con il termine sovrastruttura si indica la parte del corpo stradale costituita da un insieme di strati
sovrapposti, di materiali e di spessori diversi, aventi la funzione di sopportare complessivamente
le azioni dal traffico e di trasmetterle e distribuirle, opportunamente attenuate, al terreno
d'appoggio (sottofondo) o ad altre idonee strutture.

Nella sovrastruttura normalmente sono presenti e si distinguono i seguenti strati:

Strato superficiale;

strato di base;

strato di fondazione.

La sovrastruttura pud anche comprendere strati accessori aventi particolari funzioni, quali:
stratodrenante;

strato anticapillare;

strato antigelo;

eventuali strati d geotessile.

Normalmente si considerano tre tipi di sovrastruttura:

flessibile;

rigida;

semirigida.

33.2.1.2 Strati della sovrastruttura

332121 Strato superficiale

Lo strato superficiale e lo strato immediatamente sottostante al piano viabile. Nelle
sovrastrutture flessibili esso viene suddiviso in due strati:

strato di usura;

strato di collegamento(binder).

33.2.1.2.2 Strato di base

Lo strato di base e lo strato intermedio tra lo strato superficiale e lo strato di fondazione.
33.2.1.2.3 Strato di fondazione

Lo strato di fondazione e lo strato della parte inferiore della sovrastruttura a contatto con |l
terreno di appoggio

(sottofondo).

33.2.1.24 Strati accessori

Gli strati accessori si distinguono in tre tipi:

- strato anticapillare: strato di materiale di moderato spessore interposto fra lo strato di
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fondazione e il terreno di sottofondo, destinato a interrompere, negli strati della sovrastruttura,
I'eventuale risalita capillare di acqua proveniente da falda acquifera;

- strato antigelo: strato di opportuno materiale, steso al di sotto dello strato di fondazione in
adeguato spessore, avente la funzione di impedire che la profondita di penetrazione del gelo
raggiunga un sottofondo gelivo;

- strato drenante: strato di materiale poroso impermeabile, posto a conveniente altezza
nella sovrastruttura per provvedere alla raccolta e allo smaltimento di acque di falda o di
infiltrazione verso le cunette laterali o altro dispositivo drenante.

33.2.2 Tipi di sovrastrutture

33.2.2.1 Sovrastruttura flessibile

Con dizione tradizionale, si definisce flessibile una sovrastruttura formata da strati superficiali ed
eventualmente di

base, costituiti da miscele di aggregati lapidei con leganti idrocarburici e da strati di fondazione
non legati.

Nelle sovrastrutture pit moderne, lo strato superficiale e spesso costituito da due strati ovvero
uno strato di usura e uno strato di collegamento.

Lo strato di usura e lo strato disposto a immediato contatto con le ruote dei veicoli, destinato ad
assicurare adeguate caratteristiche di regolarita e condizioni di buona aderenza dei veicoli alla
superficie di rotolamento, a resistere prevalentemente alle azioni tangenziali di abrasione,
nonché a proteggere gli strati inferiori dalle infiltrazioni delle acque superficiali.

Di recente e stato introdotto Iimpiego di strati di usura porosi, drenanti e fonoassorbenti. In tal
caso l'impermeabilizzazione e realizzata sotto lo strato.

Lo strato di collegamento e lo strato, spesso chiamato binder, sottostante al precedente,
destinato a integrarne le funzioni portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati
inferiori. Normalmente e costituito da materiale meno pregiato e quindi piu economico del
sovrastante.

Rientrano nella categoria delle sovrastrutture flessibili, inoltre, sovrastrutture di strade
secondarie con strati superficiali costituiti da materiali lapidei non legati (macadam), con
sovrapposto un eventuale trattamento superficiale.

33.2.2.2 Sovra struttura rigida

Con dizione tradizionale, si definisce rigida una sovrastruttura formata da uno strato superficiale
costituito da una lastra in calcestruzzo di cemento armato o non armato e da uno o piu strati di
fondazione. La lastra in calcestruzzo assomma in se anche la funzione dello strato di base.

Lo strato di fondazione puo essere costituito da miscele di aggregati non legati ovvero legati con
leganti idraulici o idrocarburici e suddiviso in piu strati di materiali differenziati.

Poiché le funzioni portanti sono svolte dalla lastra in calcestruzzo, la funzione precipua dello
strato di fondazione e quella di assicurare alla lastra un piano di appoggio di uniforme portanza
e deformabilita, nonché quella di evitare

che l'eventuale parte fine del terreno di sottofondo risalga in superficie attraverso i giuntio le
lesioni della lastra, creando vuoti e rendendo disuniformi le condizioni di appoggio della lastra.
Esso, infine, puo essere chiamato a svolgere anche una funzione drenante.

33.2.2.3 Sovrastruttura semirigida

Con dizione tradizionale, si definisce semirigida una sovrastruttura formata da strati superficiali
costituiti da miscele legate con leganti idrocarburici, strati di base costituiti da miscele trattate
con leganti idraulici ed eventualmente strati di fondazione trattati anch'essi con leganti idraulici o
non legati. Nelle sovrastrutture di questo tipo, nei casi piu frequenti in lItalia, gli strati di base
comprendono uno strato sottostante trattato con leganti idraulici e uno sovrastante trattato con
leganti bituminosi, onde evitare il riprodursi in superficie della fessurazione di ritiro e igrotermica
dello strato di base cementato sottostante.

33.2.2.4 Sovrastruttura rigida polifunzionale

Con questo termine, recentemente entrato in uso per alcune sovrastrutture rigide autostradali,
viene indicata una sovrastruttura costituita da una lastra portante in calcestruzzo di cemento ad
armatura continua, con sovrastante strato di usura in conglomerato bituminoso poroso drenante,
antisdrucciolevole e fono-assorbente, uno strato di impermeabilizzazione posto al di sopra della
lastra, un primo strato di fondazione a contatto con il sottofondo in misto granulare non legato e
un secondo strato di fondazione sovrapposto al precedente, in mistocementato.

33.2.3 Sottofondo
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33.2.3.1 Definizione

Si definisce sottofondo il terreno costituente il fondo di uno scavo o la parte superiore di un
rilevato, avente caratteristiche atte a costituire appoggio alla sovrastruttura. Tale deve
considerarsi il terreno fino a una profondita alla quale le azioni verticali dei carichi mobili siano
apprezzabili e influenti sulla stabilita dell'insieme (di solito dell'ordine di 30-80cm).

33.2.3.2 Sottofondo migliorato o stabilizzato

Sottofondo che, per insufficiente portanza e/o per notevole sensibilita all'azione dell'acqua e del
gelo, viene migliorato o stabilizzato con appositi interventi, ovvero sostituito per una certa
profondita. Il sottofondo viene

detto migliorato quando viene integrato con materiale arido (correzione granulometrica) o
guando viene trattato

con modesti quantitativi di legante, tali da modificare, anche temporaneamente, le sole proprieta
fisiche della terra

(quali il contenuto naturale di acqua, la plasticita, la costipabilita, il CBR).

In alcuni casi, il miglioramento pud essere ottenuto mediante opere di drenaggio, ovvero con
l'ausilio di geosintetici.

lIsottofondovienedettostabilizzatoquandoilleganteeinquantitataleda conferire alla terra una
resistenza durevole, apprezzabile mediante prove di trazione e flessione proprie dei materiali
solidi. Il legante impiegato e normalmente di tipo idraulico o idrocarburico.

33.2.4 Trattamenti

33.24.1 Trattamento superficiale

Il trattamento superficiale nella viabilitd secondaria sostituisce, talvolta, nelle sovrastrutture
flessibili, lo strato superficiale. Il trattamento e ottenuto spargendo in opera, in una o piu riprese,
prima il legante idrocarburico e quindi I'aggregato lapideo di particolare pezzatura.

Tale trattamento pud essere usato anche nella viabilita principale al di sopra dello strato di usura
nelle sovrastrutture flessibili o della lastra in calcestruzzo nelle sovrastrutture rigide, per
assicurare l'impermeabilita

(trattamento superficiale di sigillo) o per migliorare I'aderenza, nel qual caso viene denominato
anche trattamento superficiale di irruvidimento.

33.2.4.2 Trattamento di ancoraggio

Il trattamento di ancoraggio e una pellicola di legante idrocarburico (detta anche mano d'attacco)
spruzzata sulla superficie di uno strato della sovrastruttura per promuovere l'adesione di uno
strato sovrastante.

33.2.4.3 Trattamento di impregnazione

Il trattamento di impregnazione consiste nello spandere un'idonea quantita di legante
idrocarburico allo stato liquido su uno strato di fondazione o su un terreno di sottofondo a
granulometria essenzialmente chiusa. Il legante penetra entro lo strato per capillarita, per una
profondita limitata dell'ordine del centimetro.

33.24.4 Trattamento di penetrazione

Il trattamento di penetrazione consiste nello spandere un'idonea quantita di legante
(idrocarburico o idraulico) allo stato liquido su uno strato costituito da una miscela di inerti a
elevata percentuale di vuoti.

Il legante deve poter penetrare entro lo strato per gravita, per una profondita dell'ordine di alcuni
centimetri.

33.25 Tipi particolari di pavimentazioni o di strati

33.25.1 Pavimentazione a elementi discontinui

Le pavimentazioni a elementi discontinui sono, per lo piu, costituite da elementi di pietra di
forma e dimensioni diverse. Attualmente il loro impiego e prevalentemente limitato alla
manutenzione di antiche pavimentazioni di

aree urbane monumentali e a transito pedonale.

| tipi piu comuni sono i ciottolati (costituiti da ciottoli di forma tondeggiante), i lastricati (costituiti
da elementi di forma parallelepipeda) e i selciati (costituiti da elementi piu piccoli di forma
approssimativamente cubica o tronco piramidale).

33.25.2 Pavimentazione di blocchetti prefabbricati di calcestruzzo, detta anche di masselli
di calcestruzzo autobloccanti

La pavimentazione di blocchetti prefabbricati di calcestruzzo e costituita da elementi
prefabbricati di calcestruzzo cementizio, di forma e colori diversi, allettati in uno strato di sabbia
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e spesso muniti di risalti e scanalature alla periferia di ciascun elemento, onde migliorare il
mutuo collegamento degli elementi fra di loro.

Tale tipo di pavimentazione, prevalentemente destinata a essere usata in zone pedonali e in
zone sottoposte a traffico leggero, pud essere usata anche in zone soggette a carichi molti
rilevanti, sottoposte a traffico lento, quali piazzali di sosta, di stoccaggio merci, ecc. In questo
caso, devono essere previsti, al di sotto dello strato di allettamento in sabbia, uno o piu strati
portanti di adeguato spessore.

33.2.5.3 Massicciata

La massicciata e uno strato di fondazione costituito da massi irregolari di pietra (scapoli) disposti
accostati sul sottofondo e rinzeppati a mano con scaglie di pietrame e quindi rullato con rullo
compressore pesante.

Si tratta di un tipo di struttura molto comune nel passato, ma ormai completamente
abbandonata.

Attualmente il termine viene talvolta ancora adoperato per indicare genericamente uno strato di
fondazione o di base. Onde evitare equivoci, e opportuno che tale denominazione venga
abbandonata.

33.3 Elementi costitutivi dello spazio stradale

I D.M. 5 novembre 2001, tenuto conto dell'art. 3 del codice della strada, riporta le
denominazioni degli spazi stradali e i loro seguenti significati (figura 33.1):

banchina;

carreggiata;

corsia;

dispositivo di ritenuta;

fascia di pertinenza;

fascia di sosta laterale;

marciapiede;

margine interno;

margine laterale;

margine esterno;

parcheggio;

piattaforma;

- sede stradale. BANCHINA

Parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine,
dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il piu vicino tra i seguenti
elementi longitudinali:

marciapiede;

spartitraffico;

arginello;

ciglio interno della cunetta;

ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Si distingue nelle cosiddette banchina in destra e banchina in sinistra.

La banchina in destra ha funzione di franco laterale destro. E di norma pavimentata ed e
sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza.

La banchina in sinistra, invece, e la parte pavimentata del margine interno. CARREGGIATA
Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. E composta da una o piu corsie di
marcia, e pavimentata ed e delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

CORSIA

Parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. Si distingue in:

- corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza
o al sorpasso;

- corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di determinate
categorie di veicoli;

- corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono a effettuare determinate
manovre, quali svolta,

attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che
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presentino basse velocita

(corsia di arrampicamento) o altro;

- corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza,
al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.

Figura 33.1

Elementi costitutivi dello spazio stradale (D.M. 5 novembre 2001) DISPOSITIVO DI RITENUTA
Elemento tendente a evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma o, comunque, a ridurne le
conseguenze dannose. E contenuto all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla
piattaforma.

FASCIA DI PERTINENZA

Striscia di terreno compresa tra la carreggiata piu esterna e il confine stradale. E parte della
proprieta stradale e puo essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
FASCIA DI SOSTA LATERALE

Parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
MARCIAPIEDE

Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni.

MARGINE INTERNO

Parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto. MARGINE
LATERALE

Parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.

MARGINE ESTERNO

Parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli, cunette,
arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti,
sostegni,ecc.).

PARCHEGGIO

Area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei
veicoli.

PIATTAFORMA

Parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:

- una o piu carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;

le banchine in destra e in sinistra;

i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);

- le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta
o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti).

Non rientra nella piattaforma il margine esterno. SEDE STRADALE

Superficie compresa entro i confini stradali.

Gli spazi stradali associati alle diverse categorie di traffico sono individuati nella tabella 19.1,
relativa alla piattaforma corrente.

334 Caratteristiche geometriche

334.1 Larghezza delle corsie

La larghezza delle corsie e intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano. Le
dimensioni indicate non riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 7, 8,
9, 10 e 11 della tabella 3.2.c del D.M. 5 novembre 2001, per le quali si fissa una larghezza
minima di 3,50m.

Le corsie riservate ai mezzi pubblici 0 a uso promiscuo con i mezzi privati, sono da ubicare
vicino ai marciapiedi.

Sulle strade a piu carreggiate esse vanno collocate sulle carreggiate laterali.

33.4.2 Larghezza del margine interno e del margine laterale

La larghezza del margine e intesa come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano due
carreggiate, appartenenti alla strada principale (margine interno) o a una strada principale e una
di servizio (margine laterale).

33.4.3 Larghezza del marciapiede

La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di
dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non puo essere inferiore a 1,50 m. Sul marciapiede
possono, comungue, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini

37



semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la
segnaletica verticale, nonché, eventualmente, per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare,
comungue, in senso longitudinale alla strada).

In presenza di occupazioni di suolo pubblico localizzate e impegnative (edicole di giornali,
cabine telefoniche, cassonetti, ecc.), la larghezza minima del passaggio pedonale dovra,
comungue, essere non inferiore a 2m.

33.4.4 Regolazione della sosta

Tale voce indica se la sosta e consentita 0 meno sulla piattaforma o in appositi spazi separati
connessi opportunamente con la strada principale, con disposizione degli stalli in senso
longitudinale o trasversale rispetto la

via.

Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale. La profondita della fascia stradale
da loro occupata e di 2 m per la sosta in longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a 45° e di
5 m per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo e di 2 m
(eccezionalmente di 1,80 m) per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5 m; e di
2,30 m per la sosta trasversale.

Le eventuali corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta devono avere una larghezza,
misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la sosta
longitudinale e a 6 m per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata, con valori intermedi
per la sosta inclinata.

Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo,
occorrenti per la sicurezza delle manovre.

335 Indicazioni in merito alla sovrastruttura della pista ciclabile

La sovrastruttura della pista ciclabile verra realizzata mediante la fornitura e posa in opera di un
sistema stabilizzante in polvere (del tipo STABILSANA o prodotti similari) miscelato con legante
idraulico, acqua e misto granulare di cava in curva granulometrica, come da specifiche
tecniche.

Lo stahilizzante e costituito da un pre miscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di
sodio e potassio che, a lavoro ultimato, non dovra alterare I'aspetto iniziale del materiale
stabilizzato dal punto di vista cromatico, garantendo quindi impatto ambientale nullo.

Il materiale di cava dovra possedere uno specifico assortimento granulometrico, contenuto
d’acqua predeterminato e particolari prestazioni meccaniche, al fine di assicurare una corretta
costipazione in fase di lavorazione, nonché buone durabilitd e capacita portante. La lavorazione
dovra conferire infatti, alla pavimentazione realizzata, (strade, parcheggi, aree di servizio in
genere) caratteristiche di portanza, resistenza all’'usura, e avere inoltre carattere di irreversibilita
(stabilita funzionale).

La posa in opera verra preferibilmente eseguita mediante vibro-finitrice al fine di ottenere una
superficie il piu possibile planare ed inoltre facilitare la successiva fase di compattazione che
avverra mediante rullo compattatore.

Le caratteristiche di finitura rispecchiano quelle dei materiali utilizzati.

Per guanto sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneita come:
disomogeneita granulometrica, debole movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche,
leggera discontinuita planare.

La realizzazione dovra avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta
sottofondazione.

Al fine di ottenere le prestazioni e qualita estetiche attese, e di rilevante importanza garantire
una buona maturazione della pavimentazione pertanto mantenendo la superficie del substrato
umida per almeno 48 ore e di non consentire su di essa alcun tipo di traffico (sia esso pedonale
0 pesante) per almeno tre giorni.

In caso di condizioni ambientali estreme (pendenze superiori al 25%, strade con raggio di
sterzata inferiore a 4m, numero annuale di cicli di gelo disgelo superiore a 200...) e consigliabile
'aggiunta al conglomerato di fibre naturali

di agave sisalana, in ragione di 1 Kg/m3 di impasto.

Art. 34. Misti cementati per strati fondazione e di base

34.1 Generalita
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34.2 Il misto cementato perlo strato di fondazione e per lo strato di base dovra essere
costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego (misto granulare), trattata con un
legante idraulico (cemento) e acqua in impianto centralizzato.

Tali strati dovranno avere spessore non inferiore a 10 cm e non superiore a 20 cm.

34.3 Materiali costituenti e loro qualificazione

34.3.1 Aggregati

Gli aggregati sono gli elementi lapidei miscelando i quali si ottiene il misto granulare che
costituisce la base del misto cementato. Essi risultano composti dall'insieme degli aggregati
grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5) e dagli aggregati fini.

L'aggregato grosso dovra essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati e da
elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura
petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella tabella
34.1.

Tabella 34.1. Aggregato grosso

Parametro Normativa Unita di misura Valore Los Angeles UNI EN 1097-2 % < 30 Quantita di
frantumato - % = 30

Dimensione max CNR 23/71 mm 40 Sensibilita al gelo CNR 80/80 % < 30 Passante al setaccio
0,075 CNR 75/80 % <1

Contenuto di rocce reagenti con alcali del cemento - % < 1

L'aggregato fine dovra essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano
le caratteristiche riassunte nella tabella 34.2.

Tabella 34.2. Aggregato fine

Parametro Normativa Unita di misura Valore Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % = 30; < 60
Limite liqguido UNI CEN ISO /TS 17892-12 % < 25 Indice plastico UNI CEN ISO /TS 17892-12 %
N.P. Contenuto Rocce tenere, alterate o scistose

CNR 104/84 % <1

Rocce degradabili o solfatiche CNR 104/84 % < 1

Rocce reagenti con alcali del cemento CNR 104/84 % < 1

Ai fini dell'accettazione da parte del direttore dei lavori, prima della posa in opera, lI'impresa e
tenuta a predisporre la qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti
prescritti, rilasciata da un laboratorio ufficiale.

34.3.2 Cemento

Dovranno essere impiegati i seguenti tipi di cemento, elencati nella norma UNI EN 197-1:

tipo I(Portland);

tipo Il (Portland composito);

tipo lll(d'altoforno);

tipo IV(pozzolanico);

tipo V(composito).

| cementi utilizzati dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Legge n. 595/1965. Ai fini della
loro accettazione,

prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere controllati e certificati come previsto dal D.P.R. 13
settembre 1993, n.

246 e dal D.M. 12 luglio 1993, n. 314.

34.3.3 Acgua

L'acqua per il confezionamento dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali,
materia organica, frazioni limo-argillose e qualsiasi altra sostanza nociva. In caso di dubbio sulla
sua qualita, I'acqua andra testata secondo la norma UNI EN 1008.

34.3.4 Aggiunte

E ammesso, previa autorizzazione della direzione dei lavori, I'aggiunta di ceneri volanti conformi
alla norma UNI EN

450, sia a integrazione dell'aggregato fine sia in sostituzione del cemento.

La quantita in peso delle ceneri da aggiungere, in sostituzione del cemento, per ottenere pari
caratteristiche meccaniche, dovra essere stabilita con opportune prove di laboratorio, nella fase
di studio delle miscele e, comunque, non potra superare il 40% del peso del cemento.
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34.3.5 Miscele

La miscela di aggregati (misto granulare) per il confezionamento del misto cementato dovra
avere dimensioni non superiori a 40 mm e una composizione granulometrica contenuta nel fuso
riportato nella tabella 34.3.

Tabella 34.3. Miscele di aggregati per il confezionamento del misto cementato

Serie crivelli e setacci UNI Autostrade e strade extraurbane

principali Extraurbane secondarie e urbane di scorrimento Urbane di quartiere. Extraurbane e
urbane locali

Passante (%) Crivello 40 100 100

Crivello 30 80-100 -

Crivello 25 72-90 65-100

Crivello 15 53-70 45 -78

Crivello 10 40-55 35-68

Crivello 5 28-40 23-53

Setaccio 2 18-30 14-40

Setaccio 0,4 8-18 6-23

Setaccio 0,18 6-14 2-15

Setaccio 0,075 5-10 -

Il contenuto di cemento, delle eventuali ceneri volanti in sostituzione del cemento stesso e il
contenuto d'acqua della miscela dovranno essere espressi come percentuale in peso rispetto al
totale degli aggregati costituenti il misto granulare dibase.

Tali percentuali dovranno essere stabilite in base a uno studio della miscela, effettuato nel
laboratorio ufficiale, secondo quanto previsto dalla norma CNR

B.U. n. 29/1972. In particolare, la miscele adottate dovranno possedere i requisiti riportati nella
tabella34.4.

Tabella 34.4. Requisiti delle miscele Parametro Normativa Valore

Resistenza a compressione a 7 gg CNR 29/1972 2,5 < Rc < 4,5 N/mm2 Resistenza a trazione
indiretta a 7 gg (Prova Brasiliana) CNR 97/1984 Rt = 0,25 N/mm2

Per particolari casi e facolta della direzione dei lavori accettare valor di resistenza a
compressione fino a 7,5 N/mm2.

Nel caso in cui il misto cementato debba essere impiegato in zone in cui sussista il rischio di
degrado per gelo disgelo, e facolta della direzione dei lavori richiedere che la miscela risponda
ai requisiti della norma SN 640 59a.

34.3 Accettazione delle miscele

L'impresa e tenuta a comunicare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio
delle lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare.

Una volta accettata da parte della direzione dei lavori la composizione delle miscele, I'impresa
deve rigorosamente attenersi a essa.

Nella curva granulometrica sono ammesse variazioni delle singole percentuali di

* 5 punti per I'aggregato grosso e di + 2 punti per I'aggregato fine. In ogni caso, non devono
essere superati i limiti del fuso.

Per la percentuale di cemento nelle miscele e ammessa una variazione di + 0,5%.

34.4 Confezionamento delle miscele

Il misto cementato dovra essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte, e dovra
comunque garantire uniformita di produzione.

34.4.1 Preparazione delle superfici di stesa

La miscela dovra essere stesa sul piano finito dello strato precedente, dopo che sia stata
accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e
compattezza prescritti. Prima della stesa dovra verificarsi che il piano di posa sia
sufficientemente umido e, se necessario, si dovra provvedere alla sua bagnatura, evitando la
formazione di superfici fangose.

34.5 Posa in opera delle miscele

La stesa dovra essere eseguita impiegando macchine finitrici vibranti. Il tempo massimo tra
l'introduzione dell'acqua nella miscela del misto cementato e l'inizio della compattazione non
dovra superare i 60 minuti.
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Le operazioni di compattazione dello strato dovranno essere realizzate preferibilmente con
apparecchiature e sequenze adatte a produrre il grado di addensamento e le prestazioni
richieste. La stesa della miscela non dovra, di norma, essere eseguita con temperature
ambiente inferiori a 0 °C e mai sotto la pioggia.

Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento,
ventilazione) comportino una elevata velocita di evaporazione, e necessario provvedere a
un'adeguata protezione delle miscele sia durante il trasporto sia durante la stesa.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le due
ore per garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali, che
andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare.

Il giunto di ripresa dovra essere ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola
e togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa. Se non si fa uso della tavola si deve,
prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in
modo da ottenere una parete perfettamente verticale.

Non devono essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.

34.6 Protezione superficiale dello strato finito

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, dovra essere
applicato un velo

protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1-2 daN/m2 (in relazione al tempo
e all'intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto) e successivo spargimento di
sabbia.

Il tempo di maturazione protetta non dovra essere inferiore a 72 ore, durante le quali il misto
cementato dovra essere protetto dal gelo.

Il transito di cantiere potra essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno successivo a
guello in cui e stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate
saranno consentite solo se autorizzate dalla direzione dei lavori.

34.7 Controlli

al controllo della qualita dei misti cementati e della loro posa in opera dovra essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al
momento della stesa, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.

Il prelievo del misto cementato fresco avverra in contraddittorio al momento della stesa. Sui
campioni saranno effettuati, presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
380/2001, i controlli della percentuale di cemento e della distribuzione granulometrica
dell'aggregato. | valori misurati in sede di controllo dovranno essere conformi a quelli previsti in
progetto. Per la determinazione del contenuto di cemento si fara riferimento alla norma

UNI EN 12350-7.

Lo spessore dello strato realizzato deve essere misurato, per ogni tratto omogeneo di stesa,
facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) rilevate sulle carote estratte dalla
pavimentazione, scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre
il 5%.

La densitd in situ, a compattazione ultimata, dovra risultare non inferiore al 97% delle prove
AASHTO modificate (CNR B.U. n. 69/1978), nel 98% delle misure effettuate.

La densitd in situ sard determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con
l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso sia del volume, gli elementi di dimensione
superiore a 25 mm e potra essere calcolata con una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro
sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura con volumometro.

La misura della portanza dovra accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le
richieste degli elaborati di progetto.

Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di
portanza del misto cementato su ciascun tronco omogeneo, non dovra essere inferiore a quella
prevista in progetto.

Il valore del modulo di deformazione (CNR B.U. n. 146/1992), al primo ciclo di carico e
nell'intervallo compreso tra 0,15-0,25 MPa, in un tempo compreso fra 3- 12 ore dalla
compattazione, non dovra mai essere inferiore a 150 MPa.

Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovra essere incrementata
secondo le
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indicazioni della direzione dei lavori e I'impresa, a sua cura e spese, dovra demolire e ricostruire
gli strati interessati. La superficie finita della fondazione non dovra scostarsi dalla sagoma di
progetto di oltre 1 cm verificato a mezzo di un regolo di 4-4,50 m di lunghezza e disposto
secondo due direzioni ortogonali.

La frequenza del controllo sara quella ordinata dalla direzione dei lavori.

Tabella 34.5. Strade urbane di quartiere e locali. Controllo dei materiali e verifica prestazionale
Tipo di campione Ubicazione prelievo Frequenza prove

Aggregato grosso Impianto Ogni 2500 m3 di stesa Aggregato fine Impianto Ogni 2500 m3 di
stesa Acqua Impianto Iniziale

Cemento Impianto Iniziale Aggiunte Impianto Iniziale

Misto cementato fresco Vibro finitrice Ogni 5000 m2 di stesa Carote per spessori
Pavimentazione Ogni 100m di fascia di stesa

Strato finito (densita in situ) Strato finito Giornaliera oppure ogni 5000 m2 di stesa

Art. 35. Misti granulari per strati di fondazione

35.1 Generalita

Il misto granulare dovra essere costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego,
eventualmente corretta mediante l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni
granulometriche per migliorarne le proprieta fisico- meccaniche.

Nella sovrastruttura stradale il misto granulare dovra essere impiegato per la costruzione di stati
di fondazione e di base.

35.2 Materiali

35.2.1 Aggregati

Gli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5) e gli aggregati fini sono gli elementi lapidei
che formano il misto granulare.

L'aggregato grosso in generale deve avere dimensioni non superiori a 71 mm e deve essere
costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massive o di origine
alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivio arrotondati.

Tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella tabella 35.1.

Tabella 35.1. Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali Indicatori di qualita Strato
pavimentazione

Parametro Normativa Unita di misura Fondazione Base

Los Angeles UNI EN 1097-2 % <40 < 30

Micro Deval umida CNR B.U. n. 109/85 % - < 25 Quantita di frantumato - % - < 60

Dimensione max CNR B.U. n. 23/71 mm 63

Sensibilita al gelo (se necessario) CNR B.U. n. 80/80 % <30 < 20

L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano
le caratteristiche riassunte nella tabella 35.2.

Tabella 35.2. Aggregato fine. Strade urbane di quartiere e locali

Passante al crivello UNIn. 5

Indicatori di qualita Strato pavimentazione Parametro Normativa Unita di misura Fondazione
Base

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % = 40 = 50 Indice plasticita UNI CEN ISO /TS 17892-12 %
< 6 N.P. Limite liquido UNI CEN ISO /TS 17892-12 % < 35 < 25 Passante allo 0,075 CNR B.U. n.
75/80 % <6 <6

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa e tenuta a predisporre la
gualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio ufficiale.

35.2.2 Miscele

La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve possedere la
composizione granulometrica prevista dalla norma UNI EN 933-1.

L'indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47) dopo quattro giorni di imbibizione in
acqua(eseguitasulmaterialepassantealcrivelloUNI25mm)non deve
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essere minore del valore assunto per il calcolo della pavimentazione e, in

ogni caso, non minore di 30. E, inoltre, richiesto che tale condizione sia verificata per un
intervallo di + 2% rispetto all'umidita ottimale dicostipamento.

Il modulo resiliente (MR) della miscela impiegata deve essere uguale a quello progettuale della
pavimentazione (norma AASHTO T294).

Il modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della
pavimentazione (CNR B.U.n. 146/1992).

I modulo di reazione (k) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della
pavimentazione (CNR B.U. n.92/1983).

| diversi componenti (in particolare le sabbie) devono essere del tutto privi di materie organiche,
solubili, alterabili e friabili.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 13286-47 - Miscele non legate e legate con leganti idraulici. Parte 47: Metodo di prova
per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del
rigonfiamento;

UNI EN 933-1 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati.
Determinazione della distribuzione granulometrica. Analisi granulometrica per stacciatura.

35.3 Accettazione del misto granulare

L'impresa e tenuta a comunicare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio
delle lavorazioni, la composizione dei misti granulari che intende adottare. Per ogni provenienza
del materiale, ciascuna miscela

proposta deve essere corredata da una documentazione dello studio di composizione

effettuato, che deve comprendere i risultati delle prove
sperimentali, effettuate presso un laboratorio ufficiale. Lo studio di laboratorio deve
comprendere la determinazione della curva di costipamento con energia AASHO modificata
(CNR B.U.n.69/1978).

Una volta accettato da parte della direzione dei lavori lo studio delle miscele, I'impresa deve
rigorosamente attenersi a esso.

354 Confezionamento del misto granulare

L'impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree e i metodi di
stoccaggio (con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle acque
di ruscellamento e da  possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo
e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata.

355 Posa in opera del misto granulare

Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e
deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato, in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, e da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. La stesa va effettuata con finitrice o con grader
appositamente equipaggiato.

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino a ottenere una densita in situ non
inferiore al 98% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita, e da
effettuarsi mediante un dispositivo di spruzzatori.

A questo proposito, si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
guando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato.

Verificandosi comunque un eccesso di umidita o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso
dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'impresa. Il materiale pronto per il
costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura dovranno impiegarsi rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi.

L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento per ogni cantiere verranno accertate dalla
direzione dei lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel
cantiere.
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Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino a ottenere una densita in situ non
inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR B.U. n.
69/1978), con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T
180-57 metodo D).

In caso contrario, limpresa, a sua cura e spese, dovra adottare tutti i provvedimenti atti
al raggiungimento del valore prescritto, non esclusi la rimozione e il rifacimento dello strato.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a
mezzo di un regolo di 4- 4,50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo
spessore dovra essere quello prescritto, con

una tolleranza in piu 0 in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
In caso contrario, l'impresa, a sua cura e spese, dovra provvedere al raggiungimento dello
spessore prescritto.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente la realizzazione della
pavimentazione, dovra essere applicata una mano di emulsione saturata con graniglia a
protezione della superficie superiore dello strato di pavimentazione.

35.6 Controlli

Il controllo della qualita dei misti granulari e della loro posa in opera, deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale prelevato in situ al momento
della stesa, oltre che con prove sullo strato finito. L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle
prove sono indicati nella tabella35.3.

Tabella 35.3. Controllo dei materiali e verifica prestazionale Tipo di campione Ubicazione
prelievo Frequenza prove Aggregato grosso Impianto Iniziale, poi secondo D.L. Aggregato fine
Impianto Iniziale, poi secondo D.L.

Miscela Strato finito Giornaliera oppure ogni 1000 m3 di stesa Sagoma Strato finito Ogni 20 m o
ogni5m

Strato finito (densita in situ) Strato finito Giornaliera oppure ogni 1000 m2 di stesa

Strato finito (portanza) Strato finito o pavimentazione Ogni 000 m2 m di fascia stesa

35.6.1 Materiali

Le caratteristiche di accettazione dei materiali dovranno essere verificate prima dell'inizio dei
lavori, ogni qualvolta cambino i luoghi di provenienza dei materiali.

35.6.2 Miscele

La granulometria del misto granulare va verificata giornalmente, prelevando il materiale in situ
gia miscelato, subito dopo avere effettuato il costipamento.

Rispetto alla qualificazione delle forniture, nella curva granulometrica sono ammesse variazioni
delle singole percentuali di = 5 punti per l'aggregato grosso e di + 2 punti per I'aggregato fine. In
ogni caso, non devono essere superati i limiti del fuso assegnato. L'equivalente in sabbia
dell'aggregato fine va verificato almeno ogni tre giorni lavorativi.

35.6.3 Costipamento

A compattazione ultimata, la densita del secco in situ, nel 95% dei prelievi, non deve essere
inferiore al 98% del valore di riferimento (smax) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto
e dichiarato prima dell'inizio dei lavori.

Le misure della densita sono effettuate secondo la norma CNR B.U. n. 22/1972. Per valori di
densita inferiori a quelli previsti viene applicata una detrazione per tutto il tratto omogeneo a cui
il valore si riferisce:

- del 10% dell'importo dello strato, per densita in situ comprese tra il 95 e il 98% del valore
di riferimento;

- del 20% dell'importo dello strato, per densita in situ comprese tra il 93 e il 95% del valore
di riferimento.

Il confronto tra le misure di densita in situ e i valori ottenuti in laboratorio puo essere effettuato
direttamente quando la granulometria della miscela in opera e priva di elementi trattenuti al
crivello UNI 25 mm.

35.6.4 Portanza

La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le
richieste degli elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell'inizio dei
lavori nella documentazione presentata dall'impresa.

Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di
portanza del misto granulare su ciascun tronco omogeneo non dovra essere inferiore a quella
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prevista in progetto.

35.6.5 Sagoma

Le superfici finite devono risultare perfettamente piane, con scostamenti rispetto ai piani di
progetto non superiori

a 10 mm, controllati a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni
ortogonali.

La verifica delle quote di progetto dovra eseguirsi con procedimento topografico, prevedendo in
senso longitudinale un distanziamento massimo dei punti di misura non superiore a 20 m nei
tratti a curvatura costante e non superiore

a 5 m nei tratti a curvatura variabile, di variazione della pendenza trasversale.

Nelle stesse sezioni dei controlli

longitudinali di quota dovra verificarsi la sagoma trasversale, prevedendo almeno due misure
per ogni parte a destra e a sinistra dell'asse stradale.

Lo spessore medio dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu 0 in meno del 5%,
purché tale differenza

si presenti solo saltuariamente.

Art. 36. Conglomerati bituminosi a caldo tradizionali con e senzariciclato per strato di
base

36.1 Generalita

| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite
da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale conglomerato
riciclato.

36.2 Materiali costituenti e loro qualificazione

36.2.1 Legante

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido ed, eventualmente, da quello proveniente
dal conglomerato riciclato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali).

A seconda della temperatura media della zona di impiego, il bitume deve essere del tipo 50/70
oppure 80/100, con le caratteristiche indicate nella tabella 36.1, con preferenza per il 50/70 per
le temperature piu elevate.

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, lI'impresa e tenuta a predisporre la
qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione
sara rilasciata dal produttore o da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
Tabella 36.1. Caratteristiche del bitume Bitume -

Parametro Normativa Unita di misura

Tipo 50/70 Tipo 80/100

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426, CNR B.U. n. 24/19 71 dmm 50-70 80-100

Punto di rammollimento UNI EN 1427, CNR B.U. n. 35/1973 °C 46-56 40-44

Punto di rottura (Fraass) CNR B.U. n. 43 /1974 °C [1-8[1-8

Solubilita in Tricloroetilene CNR B.U. n. 48/1975 % 199 1199

Viscosita dinamica a 160 °C, ¢= 10s-1 PREN 13072-2 Pa-s (10,3 (70,2

Valori dopo RTFOT UNI EN 12607-1 Volatilita CNR B.U. n. 54/1977 % (10,5 10,5

Penetrazione residua a 25 °C UNI EN 1426, CNR B.U. n. 24/71 % 150 (150 Incremento del
punto di rammollimento

UNI EN 1427, CNR B.U. n. 35/73 °C 9 19

36.2.2 Additivi
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Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono
di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.

Gli attivanti d'adesione, sostanze tensio attive che favoriscono I'adesione bitume- aggregato,
sono additivi utilizzati per migliorare la durabilita all'acqua delle miscele bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a
seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto.

L'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo, anche
se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15giorni).

L'immissione delle sostanze tensio attive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature
idonee, tali da garantire I'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso.
La presenza e il dosaggio degli attivanti d'adesione nel bitume vengono verificati mediante la
prova di separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).

36.2.3 Aggregati

L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da
elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi

potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino
soddisfatti i requisiti indicati nella tabella 36.2 al variare del tipo di strada.

Tabella 36.2. Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali

Trattenuto al crivello UNI n. 5

Indicatori di qualita Strato pavimentazione Parametro Normativa Unita di misura Base Binder
Usura

Los Angeles1 UNI EN 1097-2 % (140 1040 125

Micro Deval Umidal UNI EN 1097-1 % (135 (135 (120 Quantita a di frantumato - % (160 (170 100
Dimensione max CNR B.U. n. 23/1971 mm 40 30 20 Sensibilita al gelo CNR B.U. n. 80/1980 %
(130 11130 11130 Spogliamento CNR B.U. n. 138/1992 % (15 (1115 0 Passante allo 0,075 CNR
B.U. n. 75/1980 % (12 (1112 [1[12 Indice appiattimento CNR B.U. n. 95/1984 % - (135 (130
Porosita CNR B.U. n. 65/1978 % - (1(11,5 111,5

CLA CNR B.U. n. 140/1992 % - - (140

1 Uno dei due valori dei coefficienti Los Angeles e Micro Deval Umida puo risultare maggiore
(fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale alla
somma dei valori limite indicati.

Nello strato di usura, la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di
natura basaltica o porfirica, con CLA = 43, pari almeno al 30% del totale.

In alternativa alluso del basalto o del porfido, si possono utilizzare inerti porosi naturali
(vulcanici) o artificiali (argilla espansa resistente o materiali similari, scorie d'altoforno, loppe,
ecc.) a elevata rugosita superficiale (CLA =

50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali in peso comprese tra il 20% e il 30% del totale, a
eccezione dell'argilla espansa che deve essere di pezzatura 5/10 mm, con percentuale di
impiego in volume compresa tra il 25% e i135%

degli inerti che compongono la miscela.

L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione. A seconda del
tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi acaldo tradizionali devono
possedere le caratteristiche riassunte nella tabella 36.3.

Tabella 36.3. Aggregato fine. Strade urbane di quartiere e locali

Passante al crivello UNIn. 5

Indicatori di qualita Strato pavimentazione Parametro Normativa Unita di misura Base Binder
Usura

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % 140 150 (JJ60 Indice plasticita UNI CEN ISO /TS
17892-12 % N.P. - - Limite liqguido UNI CEN ISO /TS 17892-12 % (125 - - Passante allo 0,075
CNR B.U. n. 75/1980 % - [13 (13 Quantita di frantumato CNR B.U. n. 109/1985 % - (1114001150
Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura, il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il
10%, qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA = 42.

Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, deve soddisfare i requisiti indicati nella tabella
36.4.

Tabella 36.4. Aggregato fine. Tutte le strade Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Unita di misura
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Base Binder Usura

Spogliamento CNR B.U. n. 138/1992 % [15 Passante allo 0,18 CNR B.U. n. 23/1971 % 100
Passante allo 0,075 CNR B.U. n. 75/1980 % (1180 Indice plasticita UNI CEN ISO /TS 17892-12
- N.P. Vuoti Rigden CNR B.U. n. 123/1988 % 30-45 Stiffening Power Rapporto

filler/bitumen = 1,5

CNR B.U. n. 122/1988 [1PA (115

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa e tenuta a predisporre la
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale
certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio ufficiale, di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
380/2001.

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente
dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi
tradizionali oppure dalla fresatura in situ eseguita con macchine idonee (preferibilmente a
freddo).

Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti devono
essere comprese nei limiti di seguito specificati:

conglomerato per strato di base: 1130%;

conglomerato per strato di collegamento: [125%;

conglomerato per tappeto di usura: [120%.

Per la base puo essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder
materiale proveniente da vecchi strati di collegamento e usura; per il tappeto materiale
provenienti solo da questo strato.

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello
studio preliminare della miscela che l'impresa e tenuta a presentare alla direzione dei lavori
prima dell'inizio dei lavori.

36.2.4 Miscele

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i
diversi strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati nella
tabella 36.5.

La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare),
riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella tabella 36.5.
Tabella 36.5. Percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da
riciclare), riferita al peso degli aggregati

Serie crivelli e setacci UNI Base Binder Usura

ABC

Crivello 40 100 - - - - Crivello 30 80-100 - - - - Crivello 25 70-95 100 100 --

Crivello 15 45-70 65-85 90-100 100 -

Crivello 10 35-60 55-75 70-90 70-90 100

Crivello 5 25-50 35-55 40-55 40-60 45-65

Setaccio 2 20-35 25-38 25-38 25-38 28- 45

Setaccio 0,4 6-20 10-20 11-20 11-20 13-25

Setaccio 0,18 4-14 5-15 8-15 8-15 8-15

Setaccio 0,075 4-8 4-8 6-10 6-10 6-10

% di bitume 4,0-5,0 4,5-5,5 4,8-5,8 5,0-6, 0 5,2-6,2

Per i tappeti di usura, il fuso A e da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per
spessori di 3-4 cm, e il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.

La quantita di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio
della miscela con metodo volumetrico. In via transitoria si potra utilizzare, in alternativa, |l
metodo Marshall.

Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura sono riportate nelle
tabelle 36.6 e 36.7.

Tabella 36.6. Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura.
Metodovolumetrico

Metodo volumetrico Strato pavimentazione

Condizioni di prova Unita di misura Base Binder Usura Angolo di rotazione 1,25°+ 0,02

Velocita di rotazione Rotazioni/min30 Pressione verticale kPa 600 Diametro del provino mm 150
Risultati richiesti - - --

Vuoti a 10 rotazioni % 10-14 10-14 10-14
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Vuoti a 100 rotazionil % 3-5 3-5 4-6

Vuoti a 180 rotazioni % >2 >2 > 2

Resistenza a trazione indiretta a 25 °C2 N/mm2 - - 0,6-0,9 Coefficiente di trazione indiretta a 25
°C2 N/mm?2 - - >50 Perdita di resistenza a trazione indiretta a 25 °C dopo 15 giorni di
immersione in acqua

% (1015 125 1125

1 La densita ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria verra indicata nel seguito con DG.
2 Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria. 3 Coefficiente di trazione
indiretta: CTIl =[0[J/2 DRt/Dc dove D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino
Dc = deformazione a rottura Rt = resistenza a trazione indiretta.

Tabella 36.7. Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura. Metodo
Marshall Metodo Marshall Strato pavimentazione

Condizioni di prova Unita di misura Base Binder Usura Costipamento 75 colpi per faccia
Risultati richiesti - - - - Stabilita Marshall kN 8 10 11

Rigidezza Marshall KN/mm > 2,5 3-4,5 3-4,5

Vuoti residuil % 4-7 4-6 3-6

Perdita di stabilita Marshall dopo 15 giorni di immersione in acqua % 025 1125 (1025
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C N/mm2 - - 0 ,7-1 Coefficiente di trazione indiretta 25 °C
N/mm2-- >70

1 La densita Marshall viene indicata nel seguito con DM.

36.2.4.1 Accettazione delle miscele

L'impresa e tenuta a presentare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio
delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che
intende adottare. Ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati.

Una volta accettata da parte della direzione dei lavori la composizione della miscela proposta,
l'impresa deve attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell'aggregato
grosso di £ 5 per lo strato di base e di + 3 per gli strati di binder e usura. Sono ammessi
scostamenti dell'aggregato fine (passante al crivello  UNI

n. 5) contenuti in = 2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in £ 1,5.

Per la percentuale di bitume e tollerato uno scostamento di + 0,25.

36.2.4.2 Confezionamento delle miscele

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di caratteristiche
idonee, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

L'impianto deve, comunque, garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell'accettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a
viscosita uniforme, fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del bitume
sia dell'additivo.

36.2.4.3 Preparazione delle superfici distesa

Prima della realizzazione dello strato di conglomerato bituminoso, e necessario preparare la
superficie di stesa, allo scopo di garantire un'adeguata adesione all'interfaccia mediante
l'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi le caratteristiche
progettuali. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato
bituminoso, la lavorazione corrispondente prendera il nome, rispettivamente, di mano di
ancoraggio e mano d'attacco.

Per mano di ancoraggio si intende un‘emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosita,
applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in
conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavorazione e quello di riempire i vuoti dello strato non
legato, irrigidendone la parte superficiale, fornendo al contempo una migliore adesione per
I'ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso.

Il materiale da impiegare a tale fine e rappresentato da un'emulsione bituminosa cationica
applicata con un dosaggio di bitume residuo pari ad almeno 1 kg/m2, le cui caratteristiche sono
riportate nella tabella36.8.

Tabella 36.8. Caratteristiche dell'emulsione bituminosa (mano d'ancoraggio) Indicatore di qualita
Normativa Unita di misura Cationica 55%

Polarita CNR B.U. n. 99/1984 - Positiva
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Contenuto di acqua (%) peso CNR B.U. n. 101/1984 % 45012 Contenuto di bitume+flussante
CNR B.U. n. 100/1984 % 55112 Flussante (%) CNR B.U n. 100/1984 % 1-6
Viscosita Engler a 20 °CCNR B.U n. 102/1984 °E2-6 Sedimentazione a 5 g CNR B.U n.
124/1988 % < 5 Residuo bituminoso - - -
Penetrazione a 25 °C CNR B.U n. 24/1971 dmm 180-200
Punto di rammollimento UNI EN 1427, CNR B.U n. 35/73 °C 30 (15
Per mano d'attacco si intende un'emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in
funzione delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso
prima della realizzazione di un nuovo strato,
avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi, aumentando I'adesione all'interfaccia.
Le caratteristiche e il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l'applicazione
riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.
Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare e rappresentato da un'emulsione
bituminosa cationica (al 60% oppure al 65% di legante), dosata in modo che il bitume residuo
risulti pari a 0,30 kg/m2, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella 36.9.
Tabella 36.9. Caratteristiche dell'emulsione bituminosa (mano d'attacco) Indicatore di qualita
Normativa Unita di misura
Cationica 60% Cationica 65%
Polarita CNR B.U. n. 99/1984 - Positiva
Contenuto di acqua (%) peso CNR B.U. n. 101/1984 % 40012 35012 Contenuto di
bitume+flussante CNR B.U. n. 100/1984 % 60012 6512 Flussante (%) CNR B.U. n. 100/1984 %
1-41-4
Viscosita Engler a 20 °C CNR B.U. n. 102/1984 °E 5- 10 15-20 Sedimentazione a 5 g CNR B.U.
n. 124/1988 % < 8 < 8 Residuo bituminoso - - - -
Penetrazione a 25 °C CNR B.U. n. 24/1971 dmm < 100 < 100
Punto di rammollimento UNI EN 1427, CNR B.U. n. 35/73 °C > 40> 40
Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente, deve utilizzarsi
un‘emulsione bituminosa modificata dosata in modo tale che il bitume residuo risulti pari a 0,35
kg/m2, avente le caratteristiche riportate nella tabella 36.10.
Prima della stesa della mano d'attacco, I'impresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l'impiego di una
malta bituminosa sigillante.
Tabella 36.10. Caratteristiche dell'emulsione bituminosa Indicatore di qualita Normativa Unita di
misura Modificata 70% Polarita CNR B.U. n. 99/1984 - positiva
Contenuto di acqua % peso CNR B.U. n. 101/1984 % 3001
Contenuto di bitume+flussante CNR B.U. n. 100/1984 % 70(11 Flussante (%) CNR B.U. n.
100/1984 % 0
Viscosita Engler a 20 °C CNR B.U. n. 102/1984 °E> 2 0 Sedimentazione a 5 g CNR B.U. n.
124/1988 % < 5 Residuo bituminoso - - -
Penetrazione a 25 °C CNR B.U. n. 24/1971 dmm 50-70 Punto di rammollimento CNR B.U. n.
35/1973 °C > 65
Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, e
ammesso l'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino a
un massimo del 55% di bitume residuo), a condizione che gli indicatori di qualita (valutati sul
bitume residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati nella tabella 36.10.
Ai fini dell'accettazione del legante per mani d'attacco, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa e
tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti
indicati e a produrre copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo ASTRA
(metodologia riportata in  allegato
B) rilasciato dal produttore.

36.2.4.4 Posa in opera delle miscele
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibro finitrici
in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di auto livellamento.
Le vibro finitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti e fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu
grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali,
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
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Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationica, per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato, si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo
taglio e asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata
in maniera che essi risultino sfalsati fra di loro di almeno 20 cm e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140 °C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa qualora le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a spese dell'impresa.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibro finitrice e condotta a
termine senza interruzioni.
L'addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.
Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti
e/o combinati, di peso idoneo e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densita ottenibili.
La compattazione dovra avvenire garantendo un addensamento uniforme in ogni punto, in
modo tale da evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita e di
ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato, deve aderirvi uniformemente; puo essere tollerato uno scostamento massimo di
5 mm.
La miscela bituminosa dello strato di base verra stesa dopo che sia stata accertata dalla
direzione dei lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densita e
portanza indicati in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve
essere rimossa, per garantirne l'ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta
dall'emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di
stesa in doppio strato, la sovrapposizione degli strati deve essere realizzata nel pi§ breve tempo
possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due strati,
deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 kg/m2 di
bitume residuo.
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verra stesa sul piano finito dello strato
sottostante dopo che sia stata accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di quest'ultimo
ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati in progetto.
36.3 Controlli
Il controllo della qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote
estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.
Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni, uno dei quali viene utilizzato per i controlli
presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R.
n. 380/2001. L'altro campione, invece, resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o
verifiche tecniche successive.
Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilita.
Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli
aggregati e la quantitd di attivante d'adesione; devono, inoltre, essere controllate le
caratteristiche di idoneita mediante la pressa giratoria.
| provini confezionati mediante la pressa giratoria devono essere sottoposti a prova di rottura
diametrale a 25 °C (brasiliana).
In mancanza della pressa giratoria, devono essere effettuate prove Marshall:

- peso di volume(DM);

- stabilita e rigidezza (CNR B.U. n.40/1973);
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- percentuale dei vuoti residui (CNR B.U. n.39/1973);
- resistenza alla trazione indiretta (prova brasiliana, CNR B.U. n. 134/1991). Dopo la stesa,
la direzione dei lavori prelevera alcune carote per il controllo delle caratteristiche del
calcestruzzo e la verifica degli spessori.
Sulle carote devono essere determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo
spessore, facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) e scartando i valori con
spessore in eccesso di oltre il 5% rispetto a quello di progetto.
Per il tappeto di usura dovra, inoltre, essere misurata I'aderenza (resistenza di attrito radente)
con lo skid tester, secondo la norma CNR B.U. n. 105/1985.

Art. 37. Opere d'arte stradali

37.1 Caditoie stradali

37.1.1 Generalita

Per caditoie stradali si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle acque
defluenti nelle cunette stradali o ai bordi di superfici scolanti opportunamente sagomate.

Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente
prefabbricato, e dotate di un dispositivo di coronamento formato da un telaio che sostiene un
elemento mobile detto griglia o coperchio, che consente all'acqua di defluire nel pozzetto di
raccolta per poi essere convogliata alla condotta di fognatura.

La presa dell'acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i cui
principali tipi sono:

a griglia;

a bocca di lupo;

a griglia e bocca di lupo;

a fessura.

Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire il diffondersi
degli odori verso I'esterno (caditoia sifonata).

Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punto 5 della norma UNI EN
124 - Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione. Principi di costruzione,
prove di tipo, marcatura e controllo qualita, che classifica i dispositivi di chiusura e di
coronomamento nei seguenti gruppi in base al luogo di impiego:

gruppol(classeAl5),per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni;

- gruppo 2 (classe B 125), per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi
multipiano;

- gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili, cunette e parcheggi per automezzi
pesanti, che si estendonoal

massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm sul marciapiede, a partire dal
bordo;

- gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi
di veicoli;

gruppo 5 (classe E 600), per aree soggette a transito di veicoli pesanti;

- gruppo 6 (classe F 900), per aree soggette a transito di veicoli particolarmente pesanti.
37.1.2 Pozzetti per la raccolta delle acque stradali

| pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi speciali
intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato, a elevato dosaggio di
cemento e pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia
conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 124.

Potranno essere realizzati, mediante associazione dei pezzi idonei, pozzetti con o senza sifone
e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio zincato muniti
di manico, ovvero con elementi di

fondo installati sotto lo scarico. La dimensione interna del pozzetto dovra essere maggiore o
uguale a 45 cm (145 cm e di 45 cm [160 cm per i pozzetti sifonati. Il tubo di scarico deve avere
un diametro interno minimo di 150 mm.

| pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o altri difetti. L'eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato nella
guantita indicata dalla direzione dei lavori.
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| pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo in
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m3 d'impasto. La superficie superiore del
sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale e a una quota idonea a garantire I'esatta
collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.

Prima della posa dell'elemento inferiore si spalmera il sottofondo con cemento liquido e, qualora
la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato.

| giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente sigillati
con malta cementizia.

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare esattamente
l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa
inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I'elemento di copertura
dovra essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avra cura di disporre la maggiore delle
mensole porta secchiello parallela alla bocchetta, cosi da guidare I'acqua. Poiché lo scarico del
manufatto e a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a
bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto dovra essere inserito
un pezzo liscio di raccordo.

37.1.3 Materiali

Il punto 6.1.1 della norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e
di coronamento, escluso le griglie, I'impiego dei seguenti materiali:

ghisa a grafite lamellare;

ghisa a grafite sferoidale;

getti in acciaio;

acciaio laminato;

uno dei materiali ai punti precedenti abbinati con calcestruzzo;

calcestruzzo armato.

L'eventuale uso di acciaio laminato sara ammesso, previa adeguata protezione contro la
corrosione. Il tipo di protezione richiesta contro la corrosione dovra essere stabilito, tramite
accordo fra direzione dei lavori e appaltatore.

La citata norma UNI EN 124 prevede, per la fabbricazione delle griglie, i seguenti materiali:
ghisa a grafitel amellare;

ghisa a grafite sferoidale;

getti in acciaio.

Il iempimento dei coperchi potra essere realizzato in calcestruzzo o in altro materiale adeguato,
solo previo consenso della direzione dei lavori.

| materiali di costruzione devono essere conformi alle norme di cui al punto 6.2 della norma UNI
EN 124.

Nel caso di coperchio realizzato in calcestruzzo armato, per le classi comprese tra B 125 e F
900, il calcestruzzo dovra avere una resistenza a compressione a 28 giorni (secondo le norme
DIN 4281) pari ad almeno 45 N/mm2 — nel caso di provetta cubica con 150 mm di spigolo - e
pari a 40 N/mm2, nel caso di provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. Per
la classe A 15 la resistenza a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 20
N/mm?2.

Il copriferro in calcestruzzo dell'armatura del coperchio dovra avere uno spessore di almeno 2
cm su tutti i lati, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lastra di acciaio, getti d'acciaio, ghisa
a grafite lamellare o sferoidale.

Il calcestruzzo di riempimento del coperchio dovra essere additivato con materiali indurenti per
garantire un‘adeguata resistenza all'abrasione.

37.1.4 Marcatura

Secondo il punto 9 della norma UNI EN 124, tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una
marcatura leggibile, durevole e visibile dopo la posa in opera,indicante:

la normaUNI;

la classe o le classi corrispondenti;

il nome e/o la sigla del produttore;

il marchio dell'eventuale ente di certificazione;

- eventuali indicazioni previste dalla lettera e) del citato punto 9 della norma UNI EN124;
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- eventuali indicazioni previste dalla lettera f) del citato punto 9 della norma UNI EN124.
37.1.5 Caratteristiche costruttive

| dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano
comprometterne l'uso.

| dispositivi di chiusura dei pozzetti possono essere previsti con 0 senza aperture di aerazione.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura presentino aperture d'aerazione, la superficie minima
d'aerazione dovra essere conforme ai valori del prospetto Il del punto 7.2 della norma UNI
EN124.

37.15.1 Aperture di aerazione

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere dimensioni in linea con il tipo di
classe di impiego.

37.1.5.2 Dimensione di passaggio

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere
di almeno 60 cm, per consentire il libero passaggio di persone dotate di idoneo
equipaggiamento.

37.1.5.3 Profondita di incastro

| dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, aventi dimensione di
passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondita di incastro di almeno 50
mm. Tale prescrizione non e richiesta per i dispositivi il cui coperchio (o griglia) e
adeguatamente fissato, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al
traffico veicolare.

37.1.54 Sedi

La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovra essere liscia e sagomata, in modo
tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti, rotazioni ed
emissione di rumore. A tal fine, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere I'impiego di idonei
supporti elastici per prevenire tali inconvenienti.

37.1.5.5 Protezione spigoli

Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura in
calcestruzzo armato di classe compresa tra A 15 e D 400 devono essere protetti con idonea
guarnizione in ghisa o in acciaio dello spessore previsto dal prospetto Il della norma UNI EN
124,

La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di
chiusura delle classi comprese tra E 600 e F 900 deve essere conforme alle prescrizioni
progettuali.

37.1.5.6 Fessure

Le fessure, per le classi comprese tra A 15 e B 125, devono essere conformi alle prescrizioni

del prospetto IV della norma UNI EN 124, e al prospetto V della

citata norma per le classi comprese tra C 250 e F 900.

37.1.5.7 Cestelli e secchi scorificatori

Gli eventuali cesti di raccolta del fango devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincata,
con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli
o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali.
Devono essere di facile sollevamento e alloggiati su appositi risalti ricavati nelle pareti dei
pozzetti.

Nel caso di riempimento del cestello, dovra essere assicurato il deflusso dellacqua e
l'aerazione.

37.1.5.8 Stato della superficie

La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi comprese tra D 400 e F 900 dovra
essere piana, con tolleranza dell'1%.

Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono essere conformate
in modo da risultare non sdrucciolevoli e libere da acque superficiali.

37.1.5.9 Sbloccaggio e rimozione dei coperchi

Dovra essere previsto un idoneo dispositivo che assicuri lo sbloccaggio e l'apertura dei
coperchi.

37.1.5.10 Dispositivi di chiusura e di coronamento

| pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno
alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, e i coperchi, per quelli da marciapiede.
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Nel caso sia prevista l'installazione dei cesti per il fango, potra essere prescritto che la griglia sia
munita di una tramoggia per la guida dell'acqua.

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento
dovra essere convenientemente pulita e bagnata. Verra, quindi, steso un letto di malta a 500 kg
di cemento tipo 425 per m3 di impasto, sopra il quale sara infine appoggiato il telaio.

La superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tal fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3
cm. Qualora occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della
direzione dei lavori, all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q di
cemento tipo 425 per m3 dimpasto, confezionato con inerti di idonea granulometria e
opportunamente armato, ovvero allimpiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio
armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o
immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o0 cocci. Qualora, in seguito ad
assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro, questo dovra
essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procedera, quindi, alla stesura del
nuovo strato di malta, in precedenza indicato, adottando, se e il caso, anelli d'appoggio.

| dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che
siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della direzione dei lavori, per garantire la
corretta collocazione altimetrica, devono essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi
allinterno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I'elemento di copertura
dovra essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

37.2 Camerette d'ispezione

37.2.1 Ubicazione

Le camerette di ispezione devono essere localizzate come previsto dal progetto esecutivo e, in
generale, in corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di pendenza. In
particolare, devono essere disposti lungo I'asse della rete a distanza non superiore a 20-50m.
37.2.2 Caratteristiche costruttive

| pozzetti d'ispezione devono essere muniti di innesti elastici e a perfetta tenuta idraulica. In
presenza di falda, devono essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua
dalle pareti dei pozzetti.

| pozzetti potranno avere sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati non
inferiori a 100 cm.

Devono essere dotati di chiusino d'accesso generalmente realizzato in ghisa, avente diametro
maggiore di 60 cm.

37.2.3 Dispositivi di chiusura e di coronamento

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto
prescritto dalla norma

UNI EN 124.

Il marchio del fabbricante dovra occupare una superficie non superiore al 2% di quella del
coperchio e non dovra riportare scritte di tipo pubblicitario.

La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale
finito.

| pozzetti delle fognature bianche potranno essere dotati di chiusini provvisti di fori d'aerazione
(chiusini ventilati).

37.2.3.1 Gradini d'accesso

Il pozzetto dovra essere dotato di gradini di discesa e risalita, collocati in posizione centrale
rispetto al camino d'accesso. La scala dovra essere alla marinara, con gradini aventi interasse

di 30-32 cm, realizzati in ghisa grigia, ferro, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato o
alluminio. Tali elementi devono essere opportunamente trattati con prodotti anticorrosione per
prolungarne la durata. In particolare, le parti annegate nella muratura devono essere
opportunamente protette con idoneo rivestimento, secondo il tipo di materiale, per una
profondita di almeno 35 mm.

Nel caso di utilizzo di pioli (0 canna semplice), questi devono essere conformi alle norme DIN
19555 e avere diametro minimo di 20 mm e la sezione dovra essere calcolata in modo tale che il
piolo possa resistere a un carico pari a tre volte il peso di un uomo e dell'eventuale carico
trasportato. La superficie di appoggio del piede deve avere caratteristiche antiscivolo.
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Al posto dei pioli potranno utilizzarsi staffe (o canna doppia) che devono essere conformi alle
seguenti norme:

tipo corto: DIN 1211B;

tipo medio: DIN 1211A;

tipo lungo: DIN1212.

In tutti i casi, i gradini devono essere provati per un carico concentrato di estremita non inferiore
a 3240 N.

Nel caso di pozzetti profondi, la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani
intermedi, il cui dislivello non deve superare i 4 m.

37.3 Pozzetti prefabbricati

| pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in cemento armato, PRFV, ghisa, PVC, PEad,
ecc.

Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti per le
tubazioni, un elemento di sommita a forma tronco conica o tronco piramidale che ospita in alto il
chiusino, con l'inserimento di anelli o riquadri (detti raggiungi-quota) e da una serie di elementi
intermedi, di varia altezza, che collegano la base alla sommita.

Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali
plastici ed elastici ad alto potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono
richieste particolari prestazioni per l'assenza di falde freatiche e la presenza di brevi sovra
pressioni interne (in caso di riempimento della cameretta), potra essere ammessa
l'impermeabilizzazione con malta di cemento. In ogni caso, sul lato interno del giunto, si devono
asportare circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alla corrosione.

Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si fara riferimento alla norma DIN 4034.

37.4 Pozzetti realizzati in opera

| pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o
armato.

Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi.
Le pareti devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali,
al fine di prevenire la dispersione

delle acque reflue nel sottosuolo.

Il conglomerato cementizio dovra essere confezionato con cemento CEM Il R.

32.5 dosato a 200 kg per m3 di impasto per il fondo e a 300 kg per m3 per i muri perimetrali. Per
le solette si impieghera, invece, cemento tipo CEM Il R. 425,

nel tenore di 300 kg per m3. In tal caso, sara opportuno impiegare nel confezionamento additivi
idrofughi.

La superficie interna del pozzetto, se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente
aggressive, dovra essere rifinita con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico.
In presenza di acque mediamente aggressive, si potra omettere il rivestimento protettivo
rendendo il calcestruzzo impermeabile e liscio e confezionandolo con cemento resistente ai
solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere arrotondati.

| pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di
20 cm, a meno di 2 m di profondita e di 30 cm per profondita superiori.

L'eventuale soletta in cemento armato di copertura, con apertura d'accesso, dovra avere uno
spessore minimo di 20 cm e un‘armatura minima con 100 8 mm/me 3 0O 7 mm/m e
opportunamente rinforzata in corrispondenza degli elementi di raccordo tra chiusino e
cameretta.

375 Collegamento del pozzetto alla rete

L'attacco della rete al pozzetto dovra essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di taglio,
ma consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto. A tal fine, devono
essere impiegati appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica oppure
a bicchiere o incastro, entro cui verra infilato il condotto con l'interposizione di un anello in
gomma per la sigillatura elastica. | due condotti di collegamento della canalizzazione al
manufatto - in entrata e in uscita - devono avere lunghezze adeguate per consentire i movimenti
anche delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a valle del pozzetto.

37.6 Pozzetti di salto (distinti dai dissipatori di carico per salti superiori ai 7-10 m)

| pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelli di massimo 2-4 m. Per
dislivelli superiori sara opportuno verificare la compatibilita con la resistenza del materiale
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all'abrasione.

Le pareti devono essere opportunamente rivestite, specialmente nelle parti piu esposte,
soprattutto quando la corrente risulti molto veloce. Qualora necessario, si potra inserire
allinterno del pozzetto un setto, per attenuare eventuali fenomeni di macroturbolenza,
conseguendo dissipazione di energia.

Il salto di fondo si puo realizzare disponendo un condotto verticale che formi un angolo di 90°
rispetto all'orizzontale, con condotto obliquo a 45° oppure con scivolo.

37.7 Pozzetti di lavaggio (o di cacciata)

Nei tratti di fognatura ove la velocita risulti molto bassa e dove possono essere presenti acque
ricche di solidi sedimentabili, devono prevedersi pozzetti di lavaggio (o di cacciata), con
l'obiettivo di produrre, a intervalli regolari, una portata con elevata velocita, eliminando, cosi, le
eventuali sedimentazioni e possibili ostruzioni.

| pozzetti di lavaggio devono essere ispezionabili.

Con riferimento alla C.M. n. 11633 del 7 gennaio 1974, per le acque nere la velocita relativa
alle portate medie non dovra di norma essere inferiore ai 50 cm/s. Quando cid non si potesse
realizzare, devono essere interposti in rete adeguati sistemi di lavaggio. La velocita relativa alle
portate di punta non dovra di norma essere superiore ai 4m/s.

Per le fognature bianche la stessa circolare dispone che la velocita massima non dovra di
norma superare i 5m/s.

A tal fine, in entrambi i casi, dovra assicurarsi in tutti tratti della rete una velocita non inferiore a
50 cm/s.

37.8 Tubazioni, canalette, cunette e cunicoli

Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane e impedire infiltrazioni dannose all'interno del
corpo stradale, e prevista, ove necessario, la sistemazione e la costruzione di collettori di scolo,
canalette, cunette e cunicoli.

37.8.1 Tubazioni

37.8.1.1 Tubazioni in cemento armato vibrato

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben
stagionato, e avere le seguenti caratteristiche: Rck 1125 MPa;

spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;

sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarita;

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovra
essere sigillato in opera con malta di cemento.

Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati;
il conglomerato per la platea e i rinfianchi sara del tipo di fondazione, avente Rck 125 MPa.

Tra tubazione e platea dovra essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di
cemento.

37.8.1.2 Tubazioni in PVC rigido

La tubazione sara costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere
sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, dei tipi
SN2, SDR 51, SN4, SDR 41, SN8 e SDR 34, secondo la norma UNI 1401-1.

La tubazione deve essere interrata in un cavo, di dimensioni previste in progetto, sul cui fondo
sara predisposto materiale fino di allettamento. Qualora previsto in progetto, verra rinfrancato
con conglomerato del tipo di fondazione con Rck 125 MPa.

Su ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelebile, il
nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione diesercizio.
La direzione dei lavori potra prelevare campioni di tubi e inviarli a un laboratorio specializzato
per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione. Qualora i risultati non
fossero rispondenti a dette norme, l'impresa dovra provvedere, a sua cura e spese, alla
sostituzione dei materiali non accettati.

37.8.1.3 Pozzetti e chiusini

| pozzetti e i chiusini dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben
stagionato e avere le seguenti caratteristiche:

Rck [130MPa;

- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e della maglia adeguati;
spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5cm;

predisposizione per l'innesto di tubazioni.
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| chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli

stessi.

| chiusini dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 124.

Sui pozzetti per i quali sia previsto I'eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o

similari, il passo d'uomo non dovra essere inferiore a 600 mm. Tutti i coperchi, le griglie e i telai

devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante:

la norma i riferimento;

la classe corrispondente;

la sigla e/o nome del fabbricante.

La tipologia e le dimensioni sono quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivo.

37.8.2 Canalette

Le canalette dovranno essere in elementi prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata

oppure in conglomerato cementizio o fiborocemento.

L'acciaio della lamiera ondulata dovra essere della qualita di cui alle norme AASHTO M. 167-70

e AASHTO M. 36-70, con

contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo 0,40%, spessore minimo di 1,5

mm con tolleranza UNI, carico unitario di rottura non minore di 340 N/mm2, e sara protetto su

entrambe le facce da zincatura a bagno caldo in quantita non inferiore a 305 g/m2 per faccia.

37.8.2.1 Canalette a embrici

Le canalette a embrici dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck> ......

MPa, secondo i disegni tipo di progetto.

Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di guardia.

Prima della posa in opera, l'impresa avra cura di effettuare lo scavo di impostazione degli

elementi di canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento, in modo tale che il piano

di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei

singoli elementi.

L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non e rivestito e manca

I'ancoraggio, dovra essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro minimo di .......

mm e lunghezza non inferiore a ...... cm, infissi

nel terreno per almeno ....... cm, in modo tale che sporgano almeno ........ cm. Ancoraggi

analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di canaletta per impedire il loro slittamento a

valle.

In sommita la canaletta dovra essere raccordata alla pavimentazione, mediante apposito invito

in conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato.

La sagomatura dell'invito dovra essere tale che I'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso.

37.8.3 Cunette

La formazione di cunetta potra avvenire con elementi prefabbricati, aventi le caratteristiche

prescritte dal progetto, formate con conglomerato cementizio, con armatura idonea alla

dimensione degli elementi.

Quest'opera comprendera la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi

prefabbricati, la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per

consegnare i lavori.

Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o centrifugato,

il controllo della resistenza del conglomerato sara eseguito a cura e spese dell'impresa, sotto |l

controllo della direzione dei lavori, prelevando da ogni partita un elemento dal quale ricavare

guattro provini cubici da sottoporre a prove di compressione presso un laboratorio ufficiale di cui

all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, indicato dalla stessa direzione dei lavori.

Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potra essere posta

in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove.

37.8.4 Cunicoli

La costruzione di cunicoli drenanti, aventi sezione all'interno del rivestimento, non superiore a

30 m2, potra avvenire con perforazione sia a mano sia meccanica in terreni di qualsiasi natura,

durezza e consistenza, compresi gli oneri per la presenza e lo smaltimento di acqua di qualsiasi

entita e portata, nonché per tutte le puntellature, armature e manto di qualsiasi tipo, natura ed

entita.

Nell'esecuzione del lavoro si potranno adottare gli stessi sistemi di scavo utilizzati per le gallerie,

quali:

- Iimpiego di centinature, semplici o accoppiate, costituite da profilati o da strutture
57



reticolari in ferro tondo, se eil

caso integrate da prowvisorie puntellature intermedie;

- il contenimento del cielo o delle pareti di scavo con elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio, con conglomerato cementizio lanciato a pressione con I'eventuale incorporamento
di rete e centine metalliche;

I'impiego di ancoraggi e bullonaggi, marciavanti e lamiere metalliche;

- l'uso di attrezzature speciali e di altre apparecchiature meccaniche e, in genere, qualsiasi
altro metodo di scavo a foro cieco.

37.8.5 Rivestimento per cunette e fossi di guardia

37.8.5.1 Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck > 30 MPa, armato con rete di
acciaio a maglie saldate del tipo, in fili del diametro di 6 mm e del peso non inferiore a 3 kg/m2.
Gli elementi dovranno avere forma trapezoidale o a L, secondo i disegni tipo di progetto, lo
spessore dovra essere non inferiore a 7 cm e le testate dovranno essere sagomate a incastro a
mezza pialla. | giunti dovranno essere stuccati con malta dosata a 500 kg/m3 dicemento.
Dovranno, infine, essere posti in opera su letto di materiale arido, perfettamente livellato e
costipato, avendo cura che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la
resistenza della struttura.

37.8.5.2 Conglomerato cementizio, gettato in opera

Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sara eseguito con conglomerato cementizio e
cemento CEM Il con Rck 130 MPa, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni di
progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede
anche l'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, nonche la
formazione di giunti.

37.8.5.3 Muratura di pietrame

Il rivestimento di cunette e fossi di guardia puo essere eseguito in muratura di pietrame e malta
dosata a 350 kg/m3 di cemento normale, con lavorazione del paramento a faccia vista e
stuccatura dei giunti.

Il rivestimento dello spessore indicato in progetto sara eseguito, previa regolarizzazione e
costipamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della malta di allettamento.

37.9 Cordonature

Le cordonature per la delimitazione dei marciapiedi dovranno essere in conglomerato
cementizio vibrato, avente Rck > 30 MPa, in elementi di lunghezza 60+100 m, di forma
prismatica e della sezione indicata nel progetto esecutivo. Gli elementi non dovranno presentare
imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature. Dovranno avere superfici in vista regolari e ben
rifinite. Lo spigolo della cordonatura verso la strada deve essere arrotondato e/o smussato. |
cordoli possono essere realizzati direttamente in opera, mediante estrusione da idonea
cordolatrice meccanica, e potranno essere realizzati in conglomerato sia bituminoso che
cementizio, tipo Il, con Rck = 30 MPa, previa mano diancoraggio con emulsione bituminosa. |
cordoli in calcestruzzo saranno finiti dopo maturazione con una mano di emulsione bituminosa.
Nel caso di impiego di elementi prefabbricati, ogni partita dovra essere accompagnata dai
corrispondenti certificati attestanti la qualita dei materiali utilizzati per la loro realizzazione,
nonché dalle certificazioni attestanti le dimensioni dell'elemento. Ciascuna partita di 100
elementi prefabbricati non potra essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati
positivi della resistenza del conglomerato costituente la partita, mediante il prelievo di quattro
provini. Nel caso che la resistenza sia inferiore a 30 MPa, la partita sara rifiutata e dovra essere
allontanata dal cantiere.

Gli elementi devono essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di
fondazione avente Rck (125 MPa, interponendo uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di
cemento, che verra utilizzata anche per la stuccatura degli elementi di cordonatura. Il piano
superiore presentera una pendenza del 2% versol'esterno.

Art. 38. Impianti elettrici in generale
38.1 Materiali e prescrizione di qualita dei materiali elettrici

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in
materia, ove queste, per detti materiali e apparecchi, risultassero pubblicate e corrispondessero
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alle specifiche prescrizioni progettuali.

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovra essere attestata, ove previsto, dalla
presenza del contrassegno dell'lstituto italiano del marchio di qualita (IMQ) o di contrassegno
equipollente (ENEC-03).

NORME IMPIANTI ELETTRICI

CEIl 64-7 - Impianti elettrici di illuminazione pubblica.

CEIl 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali;

CEI 23-17 - Tubi protettivi pieghevoli auto rinvenenti di materiale termoplastico autoestinguente;
CEIl 17-13/1 - Quadri elettrici;

CEIl 20-15 - Cavi isolati con gomma G1 con grado d'isolamento non superiore a 4 (per sistemi
elettrici con tensione nominale sino a 1kV);

CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750V,
fasc.662;

CEl 20-22 - Prova dei cavi non propaganti I'incendio;

CEI 20-35 - Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: prova di non propagazione della
fiamma sul singolo cavo verticale;

CEIl 20-37 - Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici;

CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti I'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas
tossici e corrosivi. Parte

1: tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;

CEI 23-8 - Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori, fasc. 335;

CEI 23-51 - Quadri di uso domestico e similari;

CEl 64-9 - Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare, fasc.
1020;

CEl 34-2 - Apparecchi d'illuminazione, fasc. 1348.

38.2 Oneri specifici per l'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire depliant e, ove possibile, campioni di almeno tre marche di
ogni componente dell'impianto, per consentire la scelta al direttore dei lavori.

Per i corpi illuminanti, I'appaltatore dovra fornire appositi campioni, da conservare in appositi
locali. | materiali non accettati dovranno essere sostituiti e allontanati dal cantiere.

Eventuali difformita degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali dovranno essere segnalate
al direttore dei lavori.

38.3 Modalita di esecuzione degli impianti

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali.

In generale, I'appaltatore dovra seguire le indicazioni del direttore dei lavori in caso di problemi
di interpretazione degli elaborati progettuali.

Al termine dell'esecuzione degli impianti, I'appaltatore dovra rilasciare I'apposito certificato di
conformita come previsto dal D.M. n. 37/2008.

Art. 39. Cavidotti

39.1 Esecuzione di cavidotti

| cavi interrati, secondo la norma CEIl 11-17, art. 2.3.11, possono essere collocati nei seguenti
modi:

direttamente nel terreno;

entro tubi;

in condotti o cunicoli.

In tutti i casi i cavi dovranno essere muniti di guaina.

39.2 Posa direttamente nel terreno

| cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di profondita
ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne la presenza. Tale protezione non
e richiesta per i cavi realizzati con armatura metallica costituita da fili di spessore di almeno
0,8mm.

| cavi dovranno essere posti su letto di sabbia o terra vagliata per evitare danneggiamenti al
cavo durante la posa in opera e il successivo riempimento.

39.3 Posa entro tubazione interrata

| cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di profondita
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ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne lapresenza.

Con riferimento alla norma CEl 23-46, in caso di impiego di tubazioni resistenti ad azioni
meccaniche da normali attrezzi da scavo, non e richiesta una profondita minima di collocazione.
39.4 Posa in condotti o cunicoli interrati

In caso di condotti o cunicoli interrati, non e richiesta alcuna profondita minima di collocazione.
395 Distanze di rispetto dei cavi interrati

Le distanze di rispetto dei cavi interrati da altri cavi, tubazioni e strutture metalliche di altri servizi
devono rispettare particolari distanze minime.

395.1 Distanza da cavi di telecomunicazione

In presenza di intersezione con cavi di telecomunicazione direttamente interrati, secondo la
norma CEIl 11-17, dovra essere rispettata una distanza minima di almeno 30 cm. Inoltre, il cavo
superiore dovra essere protetto per almeno

100 cm. La protezione, realizzata in tubo o canaletta in acciaio inossidabile o zincato, dovra
avere uno spessore di almeno 2 mm. Per distanze inferiori a 30 cm dovra essere realizzata la
protezione anche per il tubo inferiore. Nel caso di cavi paralleli, dovra essere rispettata la
distanza minima di 30 cm.

39.5.2 Distanza da tubazioni metalliche

In presenza di intersezione con cavi di tubazioni metalliche direttamente interrati, secondo la
norma CEI 11-17, dovra essere rispettata una distanza minima di almeno 50 cm. Tale distanza
potra essere ridotta a 30 cm qualora il cavo venga interposto con un elemento separatore non
metallico o altro materiale isolante.

Deve essere rispettata la distanza minima di 100 cm delle connessioni dall'intersezione tra le
due tubazioni.

Nel caso di cavi paralleli, dovra essere rispettata la distanza minima di 30 cm. |l punto 4.3.02 b
della norma CEI 11-17, adottando particolari accorgimenti, consente distanze inferiori.

39.5.3 Distanza da serbatoi contenenti fluidi infiammabili

In presenza di serbatoi interrati contenenti fluidi infammabili, i cavi direttamente interrati devono
distare almeno 10 cm dalle superfici esterne dei serbatoi.

39.5.4 Distanza da gasdotti

Per le distanze da gasdotti valgono le stesse considerazioni per le tubazioni metalliche.

39.6 Esecuzione di cavidotti lungo strade esistenti

L'esecuzione dei cavidotti lungo le strade esistenti dovra essere eseguita con le seguenti
modalita:

- il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in conglomerato dovra
avvenire mediante I'impiego di un tagli asfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio
avra una profondita minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno
superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nei disegni progettuali;

- fornitura e posa, nel numero stabilito nel progetto, di tubazioni rigide in materiale plastico
a sezione circolare, con diametro esterno di ....... mm, peso..

..... g/m, per il passaggio dei cavi elettrici. Le giunzioni fra tubi e il collegamento dei tubi con
pozzetti saranno eseguite mediante idonee sigillature;

la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verra eseguita
mediante I'impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno o a due impronte per tubi del
diametro di 110 mm. Detti elementi saranno posati a un'interdistanza massima di 1,50 m, al fine
di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo e assicurare in tal modo il completo
conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

- formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro
cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica. Il calcestruzzo sara superiormente
lisciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

- il iempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale
vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori. Particolare cura dovra porsi
nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici. L'operazione di riempimento
dovra avvenire dopo almeno sei ore dal termine del getto di calcestruzzo;

- le linee sotterranee in cavo dovranno essere poste almeno a 70 cm dalla superficie del
terreno e difese dalle varie eventuali sollecitazioni con opere adatte. Le derivazioni dovranno
essere eseguite all'interno di appositi pozzetti.
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Art. 40. Pozzetti

40.1 Generalita

| pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza delle derivazioni, dei punti luminosi e dei
cambi di direzione.

| chiusini dei pozzetti devono essere di tipo carrabile quando sono realizzati lungo strade o passi
carrai.

40.2 Raggi di curvatura

Il raggio minimo di curvatura dei cavi privi di rivestimento metallico dovra essere non inferiore a
dodici volte il diametro esterno del cavo. Per i cavi con rivestimento metallico il raggio dovra
essere almeno quattordici volte il diametro.

40.3 Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell'esecuzione dei pozzetti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo
di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;

formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;

- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal
pozzetto; sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

- formazione, all'interno dei pozzetti, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente
lisciata;

- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per
traffico incontrollato, luce netta 50 cm 150 cm, peso 90 kg circa, con scritta “lluminazione
pubblica” sul coperchio;

- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati.

40.4 Pozzetto prefabbricato interrato

E previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati e interrati, comprendenti un elemento a cassa, con
due fori di drenaggio, e un coperchio rimovibile.

Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per
I'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

Art. 41. Blocchi di fondazioni. Pali di sostegno

41.1 Blocchi di fondazione dei pali

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le

caratteristiche dimensionali

e costruttive indicate nei disegni progettuali. Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti

prescrizioni:

esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

- formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro

cubo di impasto;

esecuzione della nicchia per l'incastra del palo, con l'impiego di cassaforma;

- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del

diametro esterno di ..... mm per il passaggio dei cavi;

- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale

accuratamente costipata;

sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

Per tutte le opere elencate nel presente articolo e previsto dall'appalto il ripristino del suolo

pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto

non dara luogo a nessun ulteriore compenso.

41.2 Pali di sostegno

| pali di sostegno delle lampade per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme

UNI EN 40. Dovra curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale e la perfetta posa in

opera verticale, in modo che la sommita di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata.

E previsto l'impiego di pali d'acciaio di qualita almeno pari a quelli Fe 360 grado B o migliori,

secondo la norma UNIEN 10025, a sezione circolare e forma conica (forma A2, norma UNI-EN
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40-2) saldati longitudinalmente secondo la norma CNR UNI 10011.

Tutte le caratteristiche dimensionali e i particolari costruttivi sono indicati nei disegni progettuali.
In corrispondenza del punto di incastro del palo, nel blocco di fondazione dovra essere riportato
un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e
saldato alle due estremita a filo continuo.

Per il fissaggio dei bracci o dei cordoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie
di tre fori cadauna sfalsati tra di loro di 120°, con dadi riportati in acciaio inox M10 - 1 saldati
prima della zincatura.

Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm e a 35 cm dalla sommita del
palo. Il bloccaggio dei bracci o dei cordoli per apparecchi a cima palo dovra avvenire tramite
grani in acciaio inox M10 - 1 temprati a induzione. Sia i dadi che i suddetti grani dovranno
essere in acciaio inox del tipo X12 Cr13, secondo la nhorma UNI EN 10088-1.

Nei pali dovranno essere praticate due aperture delle seguenti dimensioni:

- un foro ad asola della dimensione di 150 mm (50 mm, per il passaggio dei conduttori,
posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;

- una finestrella d'ispezione delle dimensioni di 200 mm (75 mm, che dovra essere
posizionata con l'asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l'asse longitudinale
del braccio o dell'apparecchio di illuminazione a cima- palo, e collocata dalla parte opposta al
senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei
livello del suolo. La chiusura della finestrella d'ispezione dovra avvenire mediante un portello
realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo
nel caso sussistano difficolta di collocazione della morsettiera e previo benestare del direttore
dei lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con
bloccaggio mediante chiave triangolare.

Il portello deve comungue essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione
interna IP33,

secondo norma CEIl 70-1. La finestrella d'ispezione dovra consentire I'accesso all'alloggiamento
elettrico, che dovra essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a
sostenere la morsettiera di connessione in classe |l

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d'attacco, braccio e codoli) e
richiesta la zincatura a caldo, secondo la norma CEI 7-6.

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione
dovra essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile, serie pesante, diametro 50 mm,
posato all'atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione
medesimi, come da disegni particolari. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su
mensola o a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o cordoli zincati a caldo
(secondo la norma UNI EN 40-4) e aventi le caratteristiche dimensionali indicate nei disegni
progettuali.

Art. 42. Linee per energia elettrica

L'appaltatore dovra provvedere alla fornitura e alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di
alimentazione di energia. Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle
di designazione:

- cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mmz2: cavo 1 - a UG5R-0,6/1 kV;

- cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mmz2: cavo 1 - a RG5R- 0,6/ikV;

cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2: cavo 2 - 2,5 UG50R-0,6/1kV.

Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEl 20-13 e varianti e dovranno disporre di
certificazione IMQ o equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella
reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione e il numero dei conduttori.

L'appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato negli elaborati progettuali,
salvo eventuali diverse prescrizioni della direzione dei lavori.

Tutte le linee dorsali d'alimentazione, per posa sia aerea sia interrata, saranno costituite da
quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali d'alimentazione saranno impiegati cavi
tripolari con sezione di 2,5 mm2. | cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione
saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2.

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase
relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovra apparire esternamente
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sulla guaina protettiva. E consentita I'apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro
adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R,bianco fase 5, verde fase T, blu chiaro per il
neutro). | cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante.

Art. 43. Cassette, giunzioni, derivazioni, guaine isolanti

La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mmz2, sara
effettuata con limpiego di cassetta di connessione in classe I, tipo SGVP, collocata
nell'alloggiamento e con transito nella medesima dei cavi unipari di dorsale. La salita all'asola
dei cavi unipolari sara riservata unicamente alla fase interessata e al neutro, escludendo le
restanti due fasi. Per tratti di dorsali rilevanti dovra essere previsto, altresi, un sezionamento
dell'intera linea, facendo transitare le tre fasi e il neutro in una cassetta di connessione collocata
nell'asola di un palo, secondo indicazione del direttore dei lavori.

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, e previsto I'impiego di
muffole tipo ......... o similare. Dette muffole dovranno essere posate esclusivamente nei
pozzetti in muratura o prefabbricati.

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente
protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato, che
dovra avere rigidita dielettrica ~ 10 kV/mm. Il tipo di guaina isolante dovra, comunque, essere
approvato dal direttore dei lavori.

Art. 44. Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione

44.1 Grado di protezione

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere i seguenti gradi di protezione interna minima:
apparecchi per illuminazione stradale aperti (senza coppa o rifrattore):

vano ottico = IP X3;

vano ausiliari = IP23.

apparecchi per illuminazione stradale chiusi (con coppa o rifrattore):

vano ottico = IP54;

vano ausiliari = IP23.

proiettori su torri faro o parete (verso il basso) = IP65;

proiettori sommersi = IP68.

Gli apparecchi dovranno, altresi, essere realizzati in classe Il ed essere rispondenti all'insieme
delle seguenti norme:

CEl 34-21 fascicolo n. 1034 e relative varianti;

CEI 34-30 fascicolo n. 773 e relative varianti sui proiettori per illuminazione;

- CEl 34-33 fascicolo n. 803 e relative varianti sugli apparecchi per illuminazione stradale.

In ottemperanza alla norma CEIl 34-21, i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno
essere cablati a cura del costruttore degli stessi e dovranno, pertanto, essere forniti e dotati di
lampade e ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle norme CEI
di riferimento.

Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione
dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori e accenditori) della
stessa casa costruttrice, in modo da garantire la compatibilita tra i medesimi.

| riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad
alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si
concentrino sul bruciatore della lampada in  quantita tale da pregiudicarne la durata o il
funzionamento.

44.2 Prove

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della norma CEl 34-24 e si
riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera e
all'interno dell'apparecchio) e inferiore a:

12 V per le lampade da 400 W bulbo tubolare chiaro;

7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente;

10 V per le lampade da 250 W (entrambi i due tipi);

7 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro;
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- 5V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente.

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, in una
posizione che li renda visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 (marcatura
della norma CEl 34-21).

44.3 Requisiti per la prevenzione dell'inquinamento luminoso

Gli apparecchi di illuminazione dovranno presentare caratteristiche per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso mediante 'uso di lampade full cut-off con vetro piano e trasparente.
In particolare, i corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un'emissione nell'emisfero
superiore (cioe con@@1>11190°) non superiore allo 0% del flusso totale emesso.

Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del 3%
del flusso luminoso totale emesso potranno essere installati, previa preventiva autorizzazione e
a seguito di reali necessita impiantistiche.

44.4 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica dovra comprendere la misurazione fotometrica dell'apparecchio,
effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare su supporto cartaceo sia sotto
forma di file standard.

Tale documentazione dovra specificare, tra l'altro:

la temperatura ambiente durante la misurazione;

la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;

la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

I'identificazione del laboratorio di misura;

la specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

il nome del responsabile tecnico di laboratorio;

la corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la classe di precisione. Questi dati
devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di
laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono, inoltre, essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato
l'apparecchio. In genere, linclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al
terreno);

diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1000lumen;

diagramma del fattore di utilizzazione;

- classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con l'indicazione delle
intensita luminose emesse rispettivamente a 90° e a 80° rispetto alla verticale e alla direzione
dell'intensita luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia gia stato definito nel
disegno dei particolari, dovra comunque essere approvato dal direttore dei lavori.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere di classe Il e, pertanto, si dovra porre la
massima cura nell'esecuzione dei collegamenti elettrici, affinché in essi sia mantenuto il doppio
isolamento.

Art. 45. Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di
accensione e protezione

L'appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto,
di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro delle seguenti dimensioni
approssimative:

- larghezza 70-75cm;

- altezza da terra 140-150cm,;

- profondita30-40cmcongradodiprotezioneinternaminimodilP54(norma
CEI 70-1).
Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente in due vani con aperture
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separate, di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installato dall'ente distributore. La
relativa serratura di chiusura dovra essere installata dall'ente medesimo, previo accordo con gl
organismi territoriali competenti. |l contenitore dovra appoggiare su un apposito zoccolo in
calcestruzzo prefabbricato o realizzato in opera, che consenta l'ingresso dei cavi sia del
distributore dell'energia elettrica sia dell'impianto in oggetto. Sono, altresi, a cura
dell'appaltatore, le opere murarie e di scavo per l'ingresso nel contenitore dei cavi dell'ente
distributore.

Il secondo vano dovra contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di
protezione, cosi come definite nello schema unifilare indicato nel disegno progettuale. L'apertura
di tale vano dovra essere munita di apposita serratura.

Il quadro elettrico ivi contenuto dovra essere realizzato con isolamento in classe I, cosi come il
resto dell'impianto di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti norme CEI. In
particolare, i teleruttori dovranno avere caratteristiche conformi alla norma CEI 17-3 fascicolo
252,

L'appaltatore dovra, altresi, provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore
crepuscolare fotoelettrico adatto all'installazione esterna, in posizione idonea e protetta da
eventi accidentali o vandalici, conle

seguenti caratteristiche:

classe di isolamento II;

grado: IP54;

valore di intervento: 10 + 2lux;

carico massimo alimentarie: 5A.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro
i cortocircuiti dell'intero impianto, secondo le norme CEI 64-8 fascicolo 1000.

Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute e il relativo quadro dovranno, comunque,
avere la preventiva approvazione del direttore dei lavori.

Art. 46. Impianto di terra. Dispersori

L'impianto non prevede la messa a terra degli apparecchi di illuminazione e delle altre parti
metalliche, in quanto tutto il sistema sara realizzato con doppio isolamento (classe Il). Qualora,
per particolari esigenze, venissero impiegati apparecchi di illuminazione sprovvisti di isolamento
in classe Il oppure sia necessario realizzare la protezione delle strutture contro i fulmini, occorre
realizzare l'impianto di terra.

Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati a una terra di sezione adeguata, comunque
non inferiore ai 16 mm2 e i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-
verde e saranno di tipo HO7V.

La linea dorsale sara collegata al dispersore unico mediante conduttore isolato, della sezione
minima di 16 mm2 di tipo HO7 V-R, protetto con tubazione nei tratti discendenti.

Tenendo conto che il dispersore sara unico, sia per la protezione contro i fulmini sia per la
protezione contro i contatti indiretti, esso dovra rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 81-
1, CElI 64-8 e CEI 11-8.

| dispersori saranno a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo
carreggiabile, in resina rinforzata, e dovranno tutti essere collegati fra di loro.

Sia i dispersori a puntazza sia i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente
approvati dalla direzione dei lavori.

CAPITOLO 5- OPERE A VERDE
Art. 47. Terra da coltivo riportata

La terra da coltivo, prima della messa in opera, dovra essere accettata dalla direzione dei lavori,
in merito ai seguenti valori:
pH minore o uguale al6;
calcare totale maggiore o uguale al5%;
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- sostanze organiche minori all'1,5%;

- azoto totale minore allo0,1%;

- fosforo ammissibile minore di 30ppm;

- potassio assimilabile minore del2%;

- conducibilita idraulica minore di 0,5 cm -ora;

- conducibilita E Ce.
La terra da coltivo dovra essere priva di pietre, elementi di tronchi, rami, radici e altri elementi
che ne possano ostacolare la lavorazione agronomica durante la posa in opera.
NORME DI RIFERIMENTO
CNR - Guida alla descrizione del suolo, 1987;
S.I.S.S. - Metodi normalizzati di analisi del suolo.

Art. 48. Substrati di coltivazione

| substrati di coltivazione (terricciato di letame, terriccio di castagno, terra d'erica, terriccio di
foglie di faggio, terriccio di bosco, sfagno, torba, miscugli tra vari substrati) dovranno essere
forniti in confezioni sigillate, nelle quali e riportata la quantita, il tipo e le caratteristiche del
contenuto. In assenza di tali informazioni, I'appaltatore dovra produrre alla direzione dei lavori,
prima della messa in opera, i risultati delle analisi.

La fornitura delle analisi e obbligatoria in caso di substrati non confezionati e privi delle
indicazioni riportate sulla confezione. L'appaltatore (a esclusione della torba e dello sfagno)
dovra fornire indicazioni sui seguenti parametri:

sostanza organica;

azoto nitrico;

azoto ammoniacale;

densita apparente riferita a uno specificato tenore di umidita;

capacita idrica di campo;

conducibilita E Ce.

L'eventuale sostituzione dei substrati non confezionati con altri componenti (sabbia lavata,
perlite, polistirolo espanso, pomice, pozzolana, argilla espansa, ecc.) deve essere autorizzata
dalla direzione dei lavori.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge 19 ottobre 1984, n. 748 - Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti;

CNR - Guida alla descrizione del suolo, 1987;

S.1.S.S. - Metodi normalizzati di analisi del suolo.

Art. 49. Concimi organici e minerali

I concimi organici e minerali dovranno rispettare le prescrizioni normative vigenti e rispondere
alle prescrizioni contrattuali. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla direzione
dei lavori, in base a specifiche analisi di laboratorio e alla specie della pianta da mettere a
dimora.

49.1 Concimi organici

| concimi organici si distinguono in:

concimi organici azotati;

- concimi organici NP. CONCIMI ORGANICIAZOTATI

| concimi organici azotati devono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato,
azoto organico, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi
secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili ne di fosforo ne di potassio, a meno che
guesto non costituisca parte integrante di matrici organiche.

CONCIMI ORGANICI NP

I concimi organici NP devono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto
organico e fosforo, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi
secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili di potassio. E consentita, nei casi
previsti, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale, quando il fosforo, anche se non in forma
organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

49.2 Concimi minerali
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49.2.1 Concimi minerali semplici

I concimi minerali semplici comprendono:

concimi minerali azotati semplici;

concimi minerali fosfatici semplici

- concimi minerali potassici semplici. CONCIMI MINERALI AZOTATISEMPLICI

Devono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o piu forme e solubilita. Possono
anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili di fosforo
o di potassio.

CONCIMI MINERALI FOSFATICI SEMPLICI

Devono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o piu forme e solubilita.
Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili
di azoto o di potassio.

CONCIMI MINERALI POTASSICI SEMPLICI

Devono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o piu forme e solubilita. Possono
anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili di azoto o
di fosforo.

49.2.2 Concimi minerali composti

| concimi minerali composti si distinguono in:

concimi minerali composti NP;

concimi minerali composti NK;

concimi minerali composti PK;

- concimi minerali composti NPK. CONCIMI MINERALI COMPOSTINP

Devono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o piu forme e solubilita.
Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili
di potassio.

CONCIMI MINERALI COMPOSTI NK

Devono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o pit forme e solubilita.
Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili
di fosforo.

CONCIMI MINERALI COMPOSTI PK

Devono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o piu forme e solubilita.
Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili
di azoto.

CONCIMI MINERALI COMPOSTI NPK

Devono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o piu forme e
solubilitd. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi.

49.2.3 Concimi minerali a base di elementi secondari

Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti - naturali o sintetici - che contengono
espressamente dichiarato un elemento secondario tra calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono
anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita dichiarabili degli
elementi chimici principali della fertilita.

49.2.3.1 Concimi minerali a base di microelementi (oligo-elementi)

Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengono
espressamente dichiarato uno o piu microelementi tra boro, cobalto, rame, ferro, manganese,
molibdeno e zinco. Possono anche contenere

elementi secondari, ma non quantita dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita.
49.3 Acgua per innaffiamento

L'acqua per innaffiamento delle piante non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fito tossicita relativa.

L'appaltatore, a richiesta della direzione dei lavori, dovra fornire le necessarie analisi sulla
qualita dell'acqua e il periodo di utilizzazione in base alla temperatura.

49.4 Estrazione dal vivaio e controllo delle piante

49,5 Generalita

L'estrazione delle piante dal vivaio deve essere effettuata con tutte le precauzioni necessarie
per non danneggiare le radici principali e secondo le tecniche appropriate per conservare
l'apparato radicale capillare ed evitare di spaccare, scortecciare o danneggiare la pianta.
L'estrazione non deve essere effettuata con vento che possa disseccare le piante o in tempo di
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gelata. L'estrazione si effettua a mano nuda o meccanicamente. Le piante potranno essere
fornite a radice nuda o collocate in contenitori o in zolle. Le zolle dovranno essere imballate
opportunamente con involucro di iuta, paglia, teli di plastica o altro. Prima della messa a dimora,
lo stato di salute e la conformazione delle piante devono essere verificati in cantiere e le piante
scartate dovranno essere immediatamente allontanate.

Per ciascuna fornitura di alberi, sia adulti sia giovani, un'etichetta attaccata deve indicare,
attraverso un'iscrizione chiara e indelebile, tutte le indicazioni atte al riconoscimento delle piante
(genere, specie, varieta e numero - nel

caso la pianta faccia parte di un lotto di piante identiche - vivaio di provenienza). La verifica della
conformita dell'esemplare alla specie e alla varieta della pianta si effettuera nel corso del primo
periodo di vegetazione che segue la messa a dimora.

49.6 Alberi

Gli alberi dovranno avere la parte aerea a portamento e forma regolare - simile agli esemplari
cresciuti

spontaneamente - a sviluppo robusto, non filato e che non dimostri una crescita troppo rapida
per eccessiva densita di coltivazione in vivaio o in un terreno troppo irrigato o concimato. Le
piante dovranno essere trapiantate un numero di volte sufficienti secondo le buone regole
vivaistiche, con l'ultima lavorazione alle radici risalente a non piu di tre anni, secondo la tabella
49.1.

Tabella 49.1. Modalita di lavorazione

Foglia caduca Fino a circonferenza 12-15 cm Fino a circonferenza 20-25 cm Fino a
circonferenza 30-35 cm Almeno tre trapianti

Fino ad altezza di 2-2,50 m Almeno un trapianto e circonferenza proporzionata all'altezza Fino
ad altezza di 2,50-4 m Almeno un trapianto e circonferenza proporzionata all'altezza

Sempre verdi Fino ad altezza di 2,50-4 m Almeno due trapianti e circonferenza proporzionata
all'altezza Fino ad altezza di 5-6 m Almeno tre trapianti e circonferenza proporzionata all'altezza
L'apparato radicale, che dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane,
dovra essere racchiuso in contenitore (vaso, cassa, mastello) con relativa terra di coltura o in
zolla rivestita (paglia, plan plast, iuta, rete metallica, fitocella).

Art. 50. Precauzioni da prendere fra I'estrazione e la messa a dimora

Nell'intervallo compreso fra I'estrazione e la messa a dimora delle piante dovranno essere prese
le precauzioni necessarie per la loro conservazione e per evitare traumi o disseccamenti,
nonché danni causati dal gelo.

Prima della messa a dimore delle piante, I'impresa appaltatrice, qualora ordinato dalla direzione
dei lavori, dovra procedere al riempimento parziale delle buche gia predisposte, per collocare le
piante su uno strato di fondo di spessore adeguato al tipo di pianta.

Le piante messe a dimora non dovranno presentare radici allo scoperto, ne risultare interrate
oltre il livello di colletto.

Durante la messa a dimora, I'eventuale imballo o contenitore della zolla dovra essere tagliato al
colletto e aperto lungo i lati o fianchi, ma non dovra essere rimosso sotto la zolla.

Le buche dovranno essere riempite con terra da coltivo semplice oppure miscelata con torba e
opportunamente costipata. La direzione dei lavori potra richiedere I'effettuazione di una
concimazione localizzata, in modo da non provocare danni per disidratazione.

Dopo il riempimento, attorno alla pianta, dovra essere realizzata una conca o un bacino per
consentire la ritenzione dell'acqua, che deve essere somministrata in quantita abbondante per
agevolare la ripresa della pianta e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Art. 51. Periodo di messa a dimora

La messa a dimora non dovra essere eseguita in periodo di gelate ne in periodi in cui la terra e
imbibita d'acqua in conseguenza di pioggia o del disgelo.

Salvo diverse prescrizioni del direttore dei lavori, la messa a dimora degli alberi dovra effettuarsi
tenendo conto del clima, in funzione della regione e/o dell'altitudine. Per le piante messe a
dimora a stagione avanzata dovranno, comungue, essere previste cure particolari per
assicurarne l'attecchimento.
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Art. 52. Preparazione delle piante prima della messa a dimora

Prima della messa a dimora, le eventuali lesioni del tronco dovranno essere curate nei modi piu
appropriati. Le radici, se nude, dovranno essere ringiovanite recidendo le loro estremita e
sopprimendo le parti traumatizzate o secche.

E bene, tuttavia, conservare il massimo delle radici minori, soprattutto se la messa a dimora e
tardiva.

Se si dovesse rendere necessaria la potatura della parte aerea della pianta, questa dovra
essere eseguita in modo da garantire un equilibrio fra il volume delle radici e l'insieme dei rami.

Art. 53. Preparazione delle buche e dei fossi per la messa a dimora delle piante

Le buche e i fossi per la messa a dimora di piante dovranno essere di dimensioni ampie, ovvero
in rapporto alle caratteristiche delle piante da mettere a dimora, con una larghezza e una
profondita corrispondenti ad almeno 1,5 volte il diametro e rispettivamente l'altezza
dell'apparato radicale delle pianta o del pane.

| lavori per l'apertura di buche e fosse delle piante dovranno essere effettuati dopo i movimenti
di terra a carattere generale, prima dell'eventuale apporto di terra vegetale.

| materiali provenienti dagli scavi non riutilizzabili, perché non ritenuti idonei, dovranno essere
allontanati dal cantiere a cura e spese dell'impresa e sostituiti con terra idonea.

Se necessario, le pareti e il fondo delle buche o fosse vanno opportunamente spicconati,
affinché le radici possano penetrare in un ambiente sufficientemente morbido e aerato.

Salvo diverse prescrizioni della direzione dei lavori, buche e fosse potranno essere aperte
manualmente o meccanicamente e non dovranno restare aperte per un periodo superiore a otto
giorni.

Art. 54. Carico, trasporto e accatastamento delle piante

Le piante, provenienti dai vivai o dalla campagna, dovranno essere caricate ordinatamente sui
mezzi da trasporto, disponendo vicine le piante della stessa specie e dimensioni. Dovra evitarsi
I'essiccamento durante il trasporto utilizzando veicoli idonei.

L'appaltatore dovra comunicare alla direzione dei lavori la data di consegna delle piante in
cantiere, ai fini della loro verifica e accettazione.

In cantiere, le piante dovranno essere accatastate per un tempo massimo di

....... giorni/ore, avendo cura di evitare l'essiccazione e il surriscaldamento, compensando le
perdite di umidita verificatesi durante il trasporto.

54.1 Messa a dimora di piante

54.2 Generalita

Prima della messa a dimora delle piante, l'impresa, qualora ordinato dalla direzione dei lavori,
dovra procedere al riempimento parziale delle buche gia predisposte, per collocare le piante su
uno strato di fondo di spessore adeguato al tipo di pianta.

Le piante messe a dimora non dovranno presentare radici allo scoperto ne risultare interrate
oltre il livello di

colletto.

Durante la messa a dimora, I'eventuale imballo o contenitore della zolla dovra essere tagliato al
colletto e aperto lungo i lati o fianchi, ma non dovra essere rimosso sotto la zolla.

54.3 Collocazione delle piante e riempimento delle buche

Sul fondo della buca dovra essere disposto uno strato di terra vegetale, con esclusione di ciottoli
o materiali impropri per la vegetazione, sulla quale verra sistemato I'apparato radicale.

La pianta dovra essere collocata in modo che il colletto si trovi al livello del fondo della conca di
irrigazione.

L'apparato radicale non deve essere compresso, ma sara spostato.

La buca di piantagione dovra, poi, essere colmata con terra da coltivo semplice oppure
miscelata con torba e opportunamente costipata. La compattazione della terra dovra essere
eseguita con cura in modo da non danneggiare le radici e non squilibrare la pianta, che deve
restare dritta e non lasciare sacche d'aria.

La direzione dei lavori potra richiedere l'effettuazione di una concimazione localizzata, in modo
non provocare danni per disidratazione.
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54.4 Conche di irrigazione

La terra dovra essere sistemata al piede della pianta, in modo da formare intorno al colletto una
piccola conca.

L'impresa dovra effettuare una prima irrigazione in quantitd abbondante, che fa parte
dell'operazione di piantagione, per agevolare la ripresa della pianta e l'assestamento della terra
attorno alle radici e alla zolla.

545 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

La direzione dei lavori dovra verificare che gli alberi e gli arbusti messi a dimora risultino dotati di
pali di sostegno, di diametro e altezza in funzione delle piante.

| pali di sostegno (o tutori) dovranno essere dritti, scortecciati e appuntiti nella parte di maggiore
diametro. La parte appuntita da collocarsi nel terreno dovra essere trattata e resa imputrescibile
per un'altezza di almeno 10 cm. La direzione dei lavori potra autorizzare I'impiego di pali in

legno di produzione industriale, appositamente trattati allo scopo.

A discrezione della direzione dei lavori, i pali potranno essere sostituiti con ancoraggi in funi
d'acciaio dotati di tendifilo.

Le legature dovranno essere costituite da materiale elastico o corde di canapa (e vietato
I'impiego di filo di ferro).

La direzione dei lavori potra ordinare di inserire fra tronco e tutore un apposito cuscinetto
antifrizione, in modo da evitare eventuali danni alla corteccia.

Art. 55. Tappeti erbosi in strisce e zolle

Le zolle erbose dovranno essere fornite in forme regolari (rettangolari, quadrate o a strisce).

Le strisce dovranno essere fornite arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su pallet.
Le zolle, inoltre, dovranno avere uno spessore da 3 a 6 cm, secondo la specifica destinazione e
le caratteristiche del supporto.

La direzione dei lavori, prima della posa in opera, dovra verificare la corretta preparazione del
terreno (rullatura, battitura, sabbiatura, trattamenti fertilizzanti e quant'altro necessario).

Il prato, una volta ultimato, potra essere utilizzato non prima di 30 giorni.

Art. 56. Scarpate in rilevato o in scavo

Le scarpate in rilevato o in scavo e in genere tutte le aree destinate a verde dovranno essere
rivestite con manto vegetale, appena ultimata la loro sistemazione superficiale, adottando
specie caratterizzate da un potente apparato radicale e idoneo a formare una stabile copertura
vegetale.

Eventuali erosioni, solcature, buche o altre imperfezioni dovranno essere riprese con idoneo
terreno agrario, riprofilando le superfici secondo le pendenze di progetto. Dovra essere curata in
modo particolare la conservazione ed eventualmente la sistemazione delle banchine dei rilevati.
Tutte le superfici dovranno presentarsi perfettamente regolari, eliminando anche eventuali
tracce di pedonamento.

Art. 57. Semine

Le superfici da rivestire mediante semina, secondo le previsioni di progetto, dovranno essere
preparate come descritto al precedente paragrafo.

La concimazione dovra essere effettuata in due fasi. All'atto della semina dovranno essere
somministrati i concimi fosfatici e potassici. | concimi azotati, invece, dovranno essere
somministrati a germinazione avvenuta.

Si procedera, quindi, alla semina di un miscuglio di erbe da prato perenni con l'impiego di 200
kg di seme per ettaro di superficie.

Nella tabella 57.1 e riportata la composizione di cinque miscugli da impiegare a seconda delle
caratteristiche dei terreni e delle particolari condizioni climatiche e/o ambientali.

Tabella 57.1. Composizione di miscugli Specie Tipo di miscuglio

ABCDE

kg di seme per ettaro Lolium Italicum - 38 23 50 -

Lolium Perenne - 38 23 50 - Arrhenatherum Elatius 50 - - - 33 Dactylis Glomerata 5 42 23 20 -
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Trisetum Plavescens 12 8 5 - - Festuca Pratensis - - 47 33 - Festuca Rubra 17 12 15 10 -
FestucaOvina ---------------- 10

FestucaHetereophilla ----------------- 15

Phleum Pratense - 12 12 20 -

Alopecurus Fratensis - 20 18 26 - CynosurusCristatus 5

Poa Pratensis 538307 3

Agrostis Alba - 10 7 7 - Antoxanthumodoratum 2

BromusErectus ----------------- 25

Bromus Inermis 66 - - - 20 Trifolium Pratense 138 10 7 -

Trifolium Repens - 12 7 - - Trifolium Hibridum - - - 10 - Medicago Lupolina 5 - - - 10 Onobrychis
Sativa 67

Antillis Vulneraria 17 - - - 5 Lotus Cornicolatus 10 - 3 10 5

Totale kg 200 200 200 200 200

La tabella 57.2 riporta lo schema della compatibilita dei miscugli con i vari tipi di terreno.

Tabella 57.2. Compatibilita di miscugli Tipo di miscuglio Caratteristiche dei terreni

A Terreni di natura calcarea, piuttosto sciolti, anche con scheletro grossolano B Terreni di medio
impasto, tendenti al leggero, fertili

C Terreni di medio impasto, argillo-silicei, fertili D Terreni pesanti, argillosi, piuttosto freschi

E Terreni di medio impasto, in clima caldo e secco

L'impresa dovra comunicare alla direzione dei lavori la data della semina, affinché possano
essere eseguiti i prelievi dei campioni di seme da sottoporre a prova e per il controllo delle
lavorazioni.

L'impresa e libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo
carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo
regolare e uniforme. La semina dovra essere effettuata a spaglio a piu passate per gruppi di
semi di volumi e peso quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovra risultare il piu
possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovra effettuarsi sempre in giornate senza vento.

La ricopertura del seme dovra essere eseguita mediante rastrelli a mano con erpice a sacco.
Dopo la semina il terreno dovra essere rullato e I'operazione dovra essere ripetuta a
germinazione avvenuta.

Art. 58. Idrosemina

Dopo che le superfici da rivestire saranno state opportunamente preparate,

I'impresa procedera al rivestimento mediante idrosemina, impiegando una speciale attrezzatura
in grado di effettuare la proiezione a pressione di una miscela di seme, fertilizzante, collante e
acqua.

Tale attrezzatura - composta essenzialmente da un gruppo meccanico erogante, da un
miscelatore-agitatore, da pompe, raccordi, manichette, lance, ecc. - dovra essere in grado di
effettuare l'idrosemina in modo uniforme su tutte le superfici da rivestire, qualunque sia l'altezza
delle scarpate.

I materiali dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della direzione dei lavori,
che disporra le prove e i controlli ritenuti opportuni.

I miscugli di seme da spandere, a seconda dei tipi di terreni da rivestire, dovranno essere
impiegati nei quantitativi di ........ Y e €.vnnn. kg/ha, in relazione alle prescrizioni che la
direzione dei lavori impartira tratto per tratto, riservandosi, inoltre, di variare la composizione del
miscuglio stesso, fermo restando il quantitativo totale di seme.

Dovra essere impiegato fertilizzante ternario (PKN) a pronta, media e lenta cessione in ragione

di......... kg/ha.
Per il fissaggio della soluzione al terreno e per la protezione del seme, dovranno essere
impiegati in alternativa ......... kg/ha di fibre di cellulosa oppure ............. kg/ha di collante

sintetico oppure altri materiali variamente composti che, proposti dall'impresa, dovranno essere
preventivamente accettati dalla direzione dei lavori.

Si effettuera I'eventuale aggiunta di essenze forestali alle miscele di sementi, quando previsto in
progetto.

Anche per lidrosemina l'impresa e libera di effettuare il lavoro in qualsiasi stagione, restando a
suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso in cui la germinazione non avvenga in
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modo regolare e uniforme.
Art. 59. Spostamento di piante

Le piante da spostare, se non sono indicate nei documenti dell'appalto, dovranno
preventivamente essere marcate sul posto.

Se non possono essere subito ripiantate, esse dovranno essere collocate in depositi
provvisoriamente allestiti per assicurare la loro protezione contro le avversita atmosferiche e,
in genere, contro tutti i possibili agenti di deterioramento.

Tabella 59.1. Elenco delle piante da spostare

Esemplare Genere Specie Varieta o cultivar Forza Osservazioni

Qualora non sia prevista a carico dell'impresa la garanzia di attecchimento, per le piante
spostate andranno adottate le seguenti prescrizioni:

- modalita di estrazione (preparazione dell'apparato radicale, confezione in zolle, ecc.);

- condizioni di trasporto (eventuale obbligo di uso di particolari mezzi meccanici, ecc.);
localita e modalita di accantonamento;

modalita per la messa a dimora (concimazioni, tutori, piantagioni,ecc.);

- modalita di manutenzione (frequenza e dose delle irrigazioni, utilizzazione di
antitraspiranti,ecc.).

L'impresa ha I'onere della manutenzione delle piante messe a deposito.

Quando lo spostamento delle piante presenta il rischio di una cattiva ripresa dopo il
trasferimento, l'impresa dovra interrompere le operazioni di spostamento e informarne il direttore
dei lavori, affinché si possano prendere i necessari accorgimenti.

Trascorse 48 ore dal recepimento dell'avviso di interruzione al direttore dei lavori, gli
spostamenti potranno essere ripresi.

Art. 60. Protezione delle piante esistenti da conservare

Nelle aree non interessate dai lavori di pulizia del terreno, le piante da conservare dovranno
essere protette con i dispositivi predisposti a cura dell'impresa prima dell'inizio di altri lavori.
Questi dispositivi consisteranno in recinzioni e in corsetti di protezione. Salvo diverse e motivate
prescrizioni approvate dalla direzione dei lavori, le recinzioni dovranno seguire la proiezione al
suolo dei rami esterni ed essere alte almeno 1,30 m. | corsetti dovranno essere pieni, distaccati
dal tronco e alti almeno 2,00 m.

Le piante da conservare dovranno essere indicate in specifica planimetria o dovranno essere
marcate preventivamente sul posto.

Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori, come
indicato nella tabella 60.1.

Tabella 60.1. Modalita di protezione delle piante Esemplare n. Modalita particolari di protezione

Art. 61. Protezione delle piante messa a dimora

L'impresa appaltatrice, previa autorizzazione della direzione dei lavori, dovra approntare le
necessarie opere di protezione delle piante messe a dimora per prevenire eventuali
danneggiamenti (transito di persone, animali, precipitazioni atmosferiche, ecc.).

Art. 62. Salvaguardia della vegetazione esistente

L'impresa appaltatrice e tenuta alla salvaguardia (protezione apparato radicale, fusto, chioma,
ecc.) della vegetazione esistente - non interessata da lavori in appalto - da eventuali
danneggiamenti (urti da parte dei mezzi meccanici e/o attrezzi pesanti, ecc.), anche se le piante
non sono state indicate nei disegni progettuali o opportunamente contrassegnate prima
dell'esecuzione dei lavori.

La direzione dei lavori potra fornire all'appaltatore ulteriori comunicazioni in merito alle piante da
salvaguardare.

Nel caso di danneggiamento di piante, I'appaltatore e tenuto a darne immediata comunicazione
alla direzione dei lavori, perché siano adottati i provvedimenti adeguati.
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Art. 63. Manutenzioni colturali fino all'esecuzione del collaudo

Sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo tecnico- amministrativo (o
I'emissione del certificato di regolare esecuzione) dei lavori, I'impresa dovra effettuare a sua
cura e spese:

- la manutenzione degli impianti a verde, curando, in particolare, lo sfalcio di tutte le
superfici del corpo autostradale e sue pertinenze, seminate o rivestite da vegetazione
spontanea, ogni qualvolta I'erba abbia raggiunto I'altezza media di 35cm;

l'annaffiamento di tutte le piante, rivestimenti di scarpate,ecc.;

il ripristino delle conche d'irrigazione, qualora necessario;

la potatura;

la concimazione;

le falciature, i diserbi e le sarchiature;

- la sistemazione delle parti danneggiate per erosione dovuta a non corretta esecuzione.

La direzione dei lavori potra prescrivere all'impresa di effettuare lo sfalcio in dette aree anche a
tratti discontinui, senza che ci0 possa costituire motivo di richiesta di indennizzi particolari da
parte dell'impresa stessa.

L'erba sfalciata dovra prontamente essere raccolta da parte dell'impresa

La raccolta e l'allontanamento dell'erba dovranno essere eseguiti con la massima cura, evitando
la sua dispersione sul piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato; pertanto,
ogni automezzo dovra avere il carico ben sistemato e munito di reti di protezione.

CAPITOLO 6- ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE SULLE OPERE E SUI MATERIALI
Art. 64. Controlli regolamentari sul conglomerato cementizio

64.1 Resistenza caratteristica

Agli effetti delle nuove norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008, un calcestruzzo
viene individuato tramite la resistenza  caratteristica a

compressione. Si definisce resistenza caratteristica la resistenza a compressione al di sotto

della quale si puo attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza.

64.2 Controlli di qualita del conglomerato

Il controllo di qualita cosi come descritto piu avanti, consente di verificare nelle diverse fasi

esecutive la produzione del conglomerato cementizio, garantendone, cosi, la conformita alle

prescrizioni di progetto.

Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi:

valutazione preliminare di qualificazione;

controllo di accettazione;

prove complementari.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI QUALIFICAZIONE

Consiste nella verifica della qualita dei componenti il conglomerato cementizio (ovvero

aggregati, cementi, acque e additivi) e si esplica attraverso il confezionamento di miscele

sperimentali che permettono di accertare la possibilita di produrre conglomerati conformi alle

prescrizioni di progetto (classe di resistenza e classe di consistenza conformi alla norma UNI EN

206-1).

Tutti i materiali forniti, se finalizzati all'esecuzione di elementi strutturali, devono essere forniti di

un‘attestazione di conformita di livello 2+. Tali controlli sono da considerarsi cogenti e

inderogaubili.

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE

Si riferisce all'attivita di controllo esercitata dalla direzione dei lavori durante I'esecuzione delle

opere e si esplica attraverso la determinazione di parametri convenzionali, quali la misura della

resistenza a compressione di provini cubici, la misura della lavorabilita mediante

abbassamento al cono di Abrams del calcestruzzo fresco, ecc. Tali controlli sono da

considerarsi cogenti e inderogabili.

PROVE COMPLEMENTARI

Comprendono tutta l'attivita sperimentale che la direzione dei lavori pud avviare in presenza di

procedure particolari di produzione e/o ove necessario, a integrazione delle precedenti prove.
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64.3 Valutazione preliminare della resistenza caratteristica

L'appaltatore, prima dell'inizio della costruzione di un'opera, deve garantire, attraverso idonee
prove preliminari, la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato
che verra utilizzata per la costruzione dell'opera. Tale garanzia si estende anche al calcestruzzo
fornito da terzi.

L'appaltatore resta, comunque, responsabile della garanzia sulla qualita del conglomerato, che
sara controllata dal direttore dei lavori, secondo le procedure di cui al punto seguente.

64.4 Controllo di accettazione

Il direttore dei lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera, per verificare la
conformita tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto
e garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in

funzione del quantitativo di conglomerato accettato, nelle seguenti due tipologie:

controllo tipo A;

controllo tipo B.

Il controllo di accettazione e positivo e il quantitativo di calcestruzzo accettato, se risultano
verificate le due disuguaglianze riportate nella tabella64.1.

Tabella 64.1. Controlli di accettazione Controllo di tipo A Controllo di tipo B Rl 2 Rck - 3,5

Rm = Rck + 3,5 (numero prelievi 3) Rm = Rck + 1,4 s (numero prelievi = 15)

dove Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2) Ri = minore valore di resistenza dei prelievi
(N/mm2)

s = scarto quadratico medio.

Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3.

64.5 Prelievo ed esecuzione della prova a compressione

64.5.1 Prelievo di campioni

Il prelievo di campioni di calcestruzzo deve essere eseguito dalla direzione dei lavori, che deve
provvedere a identificare i provini mediante sigle ed etichette e a custodirli in un locale idoneo
prima della formatura e durante la stagionatura.

Un prelievo consiste nel prelevare da una carica di calcestruzzo, per ogni giorno di getto e per
un massimo di 100 m3 forniti, al momento della posa in opera nei casseri, la quantita di
conglomerato necessaria per la confezione di un

gruppo di due provini.

La campionatura minima per ciascun controllo di accettazione e di tre prelievi di due cubetti
ciascuno. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta
la cosiddetta resistenza di prelievo, che costituisce il valore mediante il quale vengono esequiti i
controlli del calcestruzzo.

E obbligo del direttore dei lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo tutte le
volte che variazioni di qualita dei costituenti dell'impasto possano far presumere una variazione
di qualita del calcestruzzo stesso.

64.5.2 Dimensioni de iprovini

La forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo per le prove di resistenza meccanica sono
previste dalla norma UNI EN 12390-3. In generale, il lato dei cubetti deve essere proporzionato
alla dimensione massima dell'inerte.

La norma UNI EN 12390-1 indica, come dimensione del lato del provino, quella pari ad almeno
tre volte la dimensione nominale dell'aggregato con cui e stato confezionato il calcestruzzo.

In generale, ora devono confezionarsi provini con le seguenti dimensioni nominali:

cubetti di calcestruzzo:

- lato b (cm) = 10-15-20-25 e 30;

tolleranza lunghezza lato: +0,5%.

Pro vinicilindrici:

- diametro d (cm) = 10-11,30-15-20-25-30;

altezza pari a due volte ildiametro;

tolleranza altezza cilindro: +5%;

- tolleranza perpendicolarita generatrice rispetto alla base del cilindro del provino: +
0,5mm.

Pro viniprismatici:
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- lato di base b (cm) = 10-15-20-25 e 30;

lunghezza maggiore o uguale a 3,5b;

tolleranza lato di base: +0,5%;

tolleranza perpendicolarita spigoli del provino: £ 5mm.

La tolleranza sulla planarita dei provini e di £ 0,000 - 6 d (b).

64.5.3 Confezionamento de i provini

Il calcestruzzo entro le forme o cubiere deve essere opportunamente assestato e compattato
per strati, secondo le prescrizioni della norma UNI 12390-2, utilizzando uno dei seguenti metodi:
- barra d'acciaio a sezione quadra (25 mm 025 mm) e lunghezza di almeno 38 cm;

- barra di acciaio a sezione circolare con diametro 16 mm e lunghezza di almeno 60cm;

- tavola vibrante, con diametro in funzione della dimensione piu piccola dell'inerte con cui e
stato confezionato il calcestruzzo;

vibratoreinterno.

Il calcestruzzo, prima di essere collocato nelle casseforme, deve essere opportunamente
rimiscelato in apposito recipiente. Il riempimento delle casseformi deve avvenire per strati. La
norma UNI 12390-2 indica almeno due strati con spessore non superiore a 10 cm.

Il calcestruzzo a consistenza umida o a basso tenore d'acqua, invece, dovra essere vibrato nella
cubiera mediante tavola vibrante o vibratore a immersione di dimensioni e caratteristiche
rapportate alle dimensioni del provino.

Dopo la costipazione, la superficie di calcestruzzo nella parte superiore della casseforma deve
essere rasata con righello metallico e lisciata con idonea cazzuola o con fratazzo. La superficie
esterna del provino deve essere opportunamente protetta, dall'evaporazione fino alla
sformatura.

La sformatura, che consiste nella rimozione delle casseforme, potra essere eseguita dopo 24
ore dalla preparazione e in maniera da non danneggiare il provino.

64.5.4 Caratteristiche delle casse formi calibrate per provini

Le casseformi calibrate per il confezionamento dei provini di calcestruzzo cubici, cilindrici e
prismatici, secondo la norma UNI EN 12390-1, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.
Preferibilmente devono impiegarsi casseforme in acciaio o in ghisa e le giunture devono essere
trattate con specifici prodotti (oli, grasso, ecc.) per assicurare la perfetta tenuta stagna.

Sulle dimensioni (lati e diametro) e ammessa una tolleranza dello + 0,25%. Le tolleranze sulla
planarita delle facce laterali e della superficie della piastra di base variano a seconda che si tratti
di casseforme nuove o usate. Per le casseforme per provini cubici o prismatici e ammessa una
tolleranza sulla perpendicolarita tra gli spigoli di £ 0,5 mm. Le modalita di misurazione delle
tolleranze geometriche (planarita, perpendicolarita e rettilineitd) e dei provini

di calcestruzzo e delle casseforme sono illustrate nell'appendice A e B della norma UNI EN
12390-1.

Le caratteristiche costruttive delle casseformi devono essere idonee a prevenire eventuali
deformazioni durante il confezionamento dei provini. Le casseformi in commercio sono
realizzate in:

- materiale composito (di tipo compatto o scomponibile nel fondo e nelle quattro paret
ilaterali);

- polistirolo espanso (la sformatura del provino da tali casseforme ne comporta la
distruzione);

- acciaio (scomponibili e dotate di separatori a incastro nel caso di casseforme a piuposti).
L'impiego di tali prodotti verra autorizzato dal direttore dei lavori solo in presenza del certificato
di qualita attestante che i requisiti prestazionali corrispondano a quelli previsti dalla norma UNI
EN 12390-1.

64.5.5 Marcatura dei provini

Il direttore dei lavori deve contrassegnare i provini di calcestruzzo mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc. Tali dati devono essere annotati nel verbale di prelievo ai fini dell'individuazione
dei campioni e per avere la conferma

che essi siano effettivamente quelli prelevati in cantiere in contraddittorio con I'appaltatore.

Dopo la marcatura, i provini devono essere inviati per l'esecuzione delle prove ai laboratori

ufficiali. Il certificato di prova dovra contenere tutti i dati dichiarati dal direttore dei lavori,
compreso il riferimento al verbale di prelievo.
64.5.6 Verbale di prelievo di campioni di calcestruzzo in cantiere
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Il verbale di prelievo dei cubetti di calcestruzzo, che deve essere eseguito in cantiere dal
direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa per I'esecuzione di prove presso laboratori
ufficiali, deve contenere le seguenti indicazioni:

localita e denominazione del cantiere;

requisiti di progetto del calcestruzzo;

modalita di posa in opera;

identificazione della betoniera;

data e ora del prelevamento;

posizione in opera del calcestruzzo da cui e stato fatto il prelievo;

marcatura dei provini;

- modalita di compattazione nelle casseforme (barra d'acciaio a sezione quadra o a sezione
circolare e relativo numero dei colpi necessari per l'assestamento, tavola vibrante,
vibratoreinterno);

modalita di conservazione dei provini prima della scasseratura;

modalita di conservazione dei provini dopo la scasseratura;

- dichiarazione, del direttore dei lavori o dell'assistente, delle modalita di preparazione dei
provini, in conformita alle prescrizioni della norma UNI 12390- 2;

- eventuali osservazioni sulla preparazione e sulla conservazione dei provini di
calcestruzzo.

Il verbale di prelievo deve essere firmato dal direttore dei lavori e da un rappresentante
qualificato dell'impresa esecutrice.

64.5.7 Domanda di prova al laboratorio ufficiale

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal direttore dei lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che
serve per la determinazione della resistenza caratteristica delmateriale.

64.5.8 Conservazione e maturazione

La conservazione e la maturazione dei provini di calcestruzzo devono avvenire presso il
laboratorio ufficiale prescelto, a cui devono essere inviati i provini non prima di 24 ore dopo |l
confezionamento in cantiere.

Le diverse condizioni di stagionatura rispetto a quelle prescritte dalla norma UNI EN 12390-2
devono essere opportunamente annotate sul verbale.

| provini di calcestruzzo devono essere prelevati dall'ambiente di stagionatura almeno 2 ore
prima dell'inizio della prova. | provini durante il trasporto devono essere opportunamente protetti
da danni o essiccamenti. In alcuni particolari casi come nelle prove a 3 e 7 giorni 0 minori, e
necessario l'imballaggio dei provini in segatura o sabbia umida.

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la
resistenza di prelievo, che costituisce il valore mediante il quale vengono esequiti i controlli del
conglomerato.

64.5.9 Resoconto della prova di compressione

| certificati emessi dai laboratori ufficiali prove, come previsto dalle norme tecniche, devono
obbligatoriamente contenere almeno:

l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- un'identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di
ciascuna sua pagina, oltreal

numero totale di pagine;

- l'identificazione del committente i lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova e il riferimento al verbale di
prova,

la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- I'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura
adottata, con l'indicazione delle

norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

le modalita di rottura dei campioni;
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la massa volumica del campione;
i valori di resistenza misurati.

Art. 65. Controlli sul calcestruzzo fresco

65.1 Prove per la misura della consistenza

La consistenza, intesa come lavorabilita, non e suscettibile di definizione quantitativa, ma
soltanto di valutazione relativa del comportamento dell'impasto di calcestruzzo fresco secondo
specifiche modalita di prova.

I metodi sotto elencati non risultano pienamente convergenti, tanto che le proprieta del
calcestruzzo risultano diverse al variare del metodo impiegato. In sostanza, il tipo di metodo
andra riferito al tipo di opera strutturale e alle condizioni di getto. Il metodo maggiormente
impiegato nella pratica e quello della misura dell'abbassamento alcono.

Le prove che possono essere eseguite sul calcestruzzo fresco per la misura della consistenza
sono:

prova di abbassamento al cono (slumptest);

misura dell'indice di compattabilita;

prova Vebe;

misura dello spandimento.

La norma UNI EN 206-1 raccomanda di interpretare con cautela i risultati delle misure quando i
valori misurati cadono al di fuori dei seguenti limiti:

abbassamento al cono: 2 10 mm e < 210mm;

tempo Vebe: < 30 secondi e > 5second;;

indice di compattabilita: = 1,04 e <1,46;

spandimento: > 340 mm e < 620mm.

Tabella 65.1. Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante la misura
dell'abbassamento al cono (fonte:

Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)

Classe di consistenza Abbassamento (mm) Denominazione corrente S1 Da 10 a 40 Umida

S2 Da 50 a 90 Plastica

S3 Da 100 a 150 Semifluida

S4 Da 160 a 210 Fluida S5 > 210 -

Tabella 65.2. Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante il metodo Vebe
(fonte: Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)

Classe di consistenza Tempo Vebe (s) VO 131

ViDa30aZ2l

V2Da20all

V3Dal0a6

V4Dab5a3

Tabella 65.3. Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante la misura dello
spandimento (fonte: Linee guida sul calcestruzzo strutturale, 1996)

Classe di consistenza Spandimento (mm) FB1 < 340

FB2 Da 350 a 410

FB3 Da 420 a 480

FB4 Da 490 a 550

FB5 Da 560 a 620

FB6 1630

Tabella 65.4. Classi di consistenza del calcestruzzo fresco mediante dell'indice di
compattabilitd (fonte: Linee guida sul calcestruzzo strutturale,1996)

Classe di consistenza Indice di compattabilita CO 11,46

ClDal,45a1,26

C2Dal25a1,11

C3Dal1,10a1,04

65.2 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco

La prova prevista dalla norma UNI 6393 (ritirata senza sostituzione) e impiegata per la
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determinazione del dosaggio dell'acqua e del legante e per I'analisi granulometrica del residuo
secco, al fine di controllare la composizione del calcestruzzo fresco rispetto alla composizione e
alle caratteristiche contrattuali per le specifiche opere. La prova potra essere chiesta dal
direttore dei lavori in caso di resistenza a compressione non soddisfacente o per verificare la
composizione del calcestruzzo rispetto alle prescrizioni contrattuali. Il metodo non e applicabile
per i calcestruzzi nei quali la dimensione massima dell'aggregato superi 31,5 mm e per il
calcestruzzo indurito prelevato da getti in opera.

Per l'esecuzione della prova dovranno essere prelevati tre campioni di quantita variabile da 3 a
10 kg di calcestruzzo fresco, in funzione della dimensione dell'inerte. Il prelevamento dei
campioni da autobetoniera deve essere

eseguito entro 30 minuti dall'introduzione dell'acqua. Il campionamento deve essere eseguito
secondo le modalita prescritte dalla norma UNI EN 12350-1.

Al metodo di controllo della composizione del calcestruzzo fresco e attribuita una precisione di
circa il3%.

65.3 Determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata (Bleeding)

La determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata (UNI 7122) ha lo scopo di
determinare nel tempo la percentuale d'acqua d'impasto presente nel campione (oppure come
volume d'acqua essudata per unita di superficie: cm3/cm2) che affiora progressivamente sulla
superficie del getto di calcestruzzo subito dopo la sua compattazione.

La prova non e attendibile per calcestruzzo confezionato con aggregato con dimensione
massima maggiore di 40 mm.

L'esecuzione di opere di finitura e lisciatura delle superfici di calcestruzzo devono essere
eseguite dopo i risultati della determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata.

Art. 66. Controlli sul calcestruzzo in corso d'opera

66.1 Le finalita

Le Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) prevedono esplicitamente
(paragrafo 11.2.5)I'effettuazione di un controllo di accettazione del calcestruzzo in relazione alla
resistenza caratteristica a compressione prescritta. Qualora i valori di resistenza a
compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della
classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto o qualora sorgano dubbi sulla qualita del
calcestruzzo, e facolta del direttore dei lavori richiedere I'effettuazione di prove direttamente
sulle strutture. In questi casi, si dovra tenere nel debito conto gli effetti che sui prelievi in opera
hanno avuto la posa in opera e la stagionatura del calcestruzzo. Per tale ragione, la verifica o il
prelievo del calcestruzzo indurito non possono essere sostitutivi dei controlli d'accettazione da
esegquirsi su provini prelevati e stagionati in conformita alle relative norme UNI.

La conformita della resistenza non implica necessariamente la conformita nei riguardi della
durabilita o di altre caratteristiche specifiche del calcestruzzo messo in opera. Analogamente, la
non conformita della resistenza valutata in una posizione non implica la non conformita di tutto il
calcestruzzo messo in opera.

La stima della resistenza in situ dalla struttura pud essere richiesta anche ai fini della
valutazione della sicurezza di edifici esistenti, per esempio quando ricorra uno dei seguenti casi:
riduzione evidente della capacita resistente di elementi strutturali;

- azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura) che abbiano compromesso la
capacita resistente della struttura;

- degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali (in relazione alla
durabilita dei materiali stessi);

- verificarsi di azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) significative e di situazioni di
funzionamento e uso anomalo;

distorsioni significative imposte da deformazioni del terreno di fondazione;

provati errori di progetto o esecuzione;

- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione
significativa dei carichi variabili;

- interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.)
gualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale.

Le modalita d'indagine, ovviamente, sanno diversificate a seconda che sia necessario:
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- stimare la stabilita di un'intera struttura;

- determinare la qualita di singoli elementi.
In ogni caso, il numero di campioni prelevati dipende:

- dal grado di fiducia che si intende affidare alla stima della resistenza;

- dalla variabilita dei dati o risultati che si presume di ottenere.
66.2 Pianificazione delle prove in opera
Le regioni di prova, da cui devono essere estratti i campioni o sulle quali saranno eseguite le
prove sul calcestruzzo in opera, devono essere scelte in modo da permettere la valutazione
della resistenza meccanica della struttura o di una sua parte interessata all'indagine secondo i
criteri previsti dalla UNI EN 13791.
Le aree e i punti di prova devono essere preventivamente identificati e selezionati in relazione
agli obiettivi. La dimensione e la localizzazione dei punti di prova dipendono dal metodo
prescelto, mentre il numero di prove da effettuare dipende dall'affidabilita desiderata nei
risultati. La definizione e la divisione in regioni di prova di una struttura, presuppongono che i
prelievi o i risultati di una regione appartengano statisticamente e qualitativamente a una
medesima popolazione di calcestruzzo.
Nella scelta delle aree di prova si deve tener conto che, in ogni elemento strutturale eseguito
con getto continuo, la resistenza del calcestruzzo in opera diminuisce progressivamente dal
basso verso l'alto. Nel caso in cui si voglia valutare la capacita portante di una struttura, le
regioni di prova devono essere concentrate nelle zone piu sollecitate dell'edificio. Nel caso in cui
si voglia valutare il tipo o l'entita di un danno, invece, le regioni di prova devono essere
concentrate nelle zone dove si e verificato il danno o si suppone sia avvenuto. In quest'ultimo
caso, per poter effettuare un confronto, e opportuno saggiare anche una zona non danneggiata.
66.3 Predisposizione delle aree di prova
Le aree e le superfici di prova vanno predisposte in relazione al tipo di prova che s'intende
eseguire, facendo riferimento al fine cui le prove sono destinate, alle specifiche norme UNI e alle
indicazioni del produttore dello strumento di prova. In linea di massima e salvo quanto sopra
indicato, le aree di prova devono essere prive di evidenti difetti che possano inficiare il risultato e
la significativita delle prove stesse (vespai, vuoti, occlusioni, ecc.), di materiali estranei al
calcestruzzo (intonaci, collanti, impregnanti, ecc.), nonché di polvere e impurita ingegnere.
L'eventuale presenza di materiale estraneo e/o di anomalie sulla superficie deve essere
registrata sul verbale di prelievo e/o di prova.
In relazione alla finalita dell'indagine, i punti di prelievo o di prova possono essere localizzati in
modo puntuale, per valutare le proprieta di un elemento oggetto d'indagine o casuale, per
valutare una partita di calcestruzzo indipendentemente dalla posizione.
In quest'ultimo caso, il campionamento dovrebbe essere organizzato in modo da stimare tutta la
popolazione del calcestruzzo costituente il lotto.
Dal numero di carote estratte o di misure non distruttive effettuate dipende la significativita della
stima della resistenza.
La tabella 66.1 riporta, in maniera sintetica e a scopo esemplificativo, i vantaggi e gli svantaggi
dei metodi d'indagine pit comuni.
Tabella 66.1. Vantaggi e svantaggi dei metodi di indagine piu comuni Metodo di prova Costo
Velocita di esecuzione
Danno apportato alla struttura Rappresentativita dei dati ottenuti Qualita della correlazione fra la
grandezza misurata e la resistenza
Carotaggio Elevato Lenta Moderato Moderata Ottima
Indice di rimbalzo Molto basso Veloce Nessuno Interessa solo la superficiel Debole Velocita di
propagazione di ultrasuoni
Basso Veloce Nessuno Buona (riguarda tutto lo spessore) Moderata2
Estrazione di inserti Moderato Veloce Limitato Interessa solo la superficie Buona Resistenza alla
penetrazione
Moderato Veloce Limitato Interessa solo la superficie Moderata
1 La singola determinazione e influenzata anche dallo stato della superficie dell'area di prova
(umidita, carbonatazione, ecc.). 2
La misura si correla bene con il modulo elastico del materiale. La bonta della correlazione tra
modulo elastico e resistenza meccanica puo dipendere dalle caratteristiche del conglomerato.
I metodi piu semplici e che arrecano il minor danno alle superfici delle strutture, quali I'indice di
rimbalzo e la velocita di propagazione, richiedono, per la predizione della resistenza, calibrazioni
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complesse. L'indagine mediante carotaggio, invece, non richiede (quasi) correlazione per
l'interpretazione dei dati ma, per contro, provoca un danno elevato e risulta lenta e costosa. Il
carotaggio e, comunque, il metodo di riferimento per la calibrazione (taratura) di tutti i metodi
non distruttivi o parzialmente distruttivi. Nella scelta della metodologia si deve tener conto delle
specifiche capacita e caratteristiche.

L'indice di rimbalzo permette di valutare le caratteristiche anche dopo breve periodo di
maturazione, ma il risultato riguarda solo la superficie esterna.

La velocita di propagazione, generalmente, operando per trasparenza, richiede l'accessibilita di
due superfici opposte e fornisce indicazioni sulla qualitd del conglomerato all'interno della
struttura.

La misura della resistenza alla penetrazione e della forza di estrazione caratterizzano la
superficie esterna (piu in profondita dell'indice di rimbalzo). La prima e piu idonea a saggiare
elementi di grosse dimensioni, la seconda e piu adatta anche per elementi di ridotte dimensioni.
La numerosita dei punti di prova e un compromesso tra accuratezza desiderata, tempo
d'esecuzione, costo e danno apportato alla struttura.

A titolo esemplificativo, la tabella 66.2 riporta alcune indicazioni circa i valori tipici di riferimento
per la variabilita e i limiti di confidenza nella stima della resistenza ottenibili con diversi metodi di
prova. La stessa tabella riporta un‘indicazione di massima riguardante il numero minimo di prove
da effettuare in una specifica area di prova.

Tabella 66.2. Valori tipici di riferimento per la variabilita e i limiti di confidenza nella stima della
resistenza ottenibili con diversi metodi di prova

Metodo di prova Coefficiente di variazione dei

valori ottenuti su un elemento strutturale di buona qualita (%) Limiti di confidenza (+%) al

95% nella stima della resistenza

Numero di prove o di campioni relativo ad un‘area di prova Carotaggio 10 10 3

Indice di rimbalzo 4 25 12

Velocita di propagazione 2,520 1

Resistenza alla penetrazione 4 20 3

Forza d'estrazione 15 159

66.4 Elaborazione dei risultati

Un'indagine mirata alla stima della resistenza in opera comporta genericamente l'esame di
risultati provenienti da prove di resistenza meccanica su carote e/o di dati ottenuti da metodi non
distruttivi. Se la numerosita (complessiva) dei risultati relativi a un'area di prova e pari a tre,
numero minimo accettabile, si puo stimare solamente la resistenza media.

Si ribadisce che per stimare la resistenza caratteristica del calcestruzzo in opera bisogna fare
riferimento al procedimento previsto dalla norma UNI EN 13791, paragrafi 7.3.2 e 7.3.3, nel
caso di utilizzo di metodo diretto (carotaggio), o paragrafo 8.2.4, nel caso di utilizzo di metodo
indiretto.

66.5 Carotaggio

La valutazione della resistenza meccanica del calcestruzzo in situ puo essere formulata sulla
scorta dei risultati ottenuti in laboratorio da prove di
compressione eseguite su campioni cilindrici (carote) prelevati dalle strutture in numero non
inferiore a tre. L'ubicazione dei prelievi o carotaggi deve essere effettuata in maniera da non
arrecare danno alla stabilita della struttura. |fori devono essere ripristinati con malte
espansive e a ritiro compensato.

Il carotaggio puo risultare improprio per verificare le caratteristiche di calcestruzzi di bassa
resistenza (Rc < 20 N/mm2) o alle brevi scadenze, poiché sia il carotaggio sia la lavorazione
delle superfici possono sgretolare e compromettere l'integrita del conglomerato di resistenza
ridotta.

Ai fini della determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo in situ e
necessario applicare i necessari fattori di correzione poiché i risultati forniti dalla prova a
compressione delle carote non corrispondono esattamente a quelli che si otterrebbero con le
prove a compressione condotte su cubi confezionati durante il getto, a causa della diversita
dell'ambiente di maturazione, della direzione del getto rispetto a quella di carotaggio, dei danni
prodotti dall'estrazione, ecc. | fattori di influenza sono quelli descritti dall'allegato A alla norma
UNI EN 13791.

66.5.1 Linee generali

Si devono prendere in considerazione le seguenti avvertenze:
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- il diametro delle carote deve essere almeno superiore a tre volte il diametro massimo
degli aggregati (i diametri consigliati sono compresi tra 75 e 150mm);

- le carote destinate alla valutazione della resistenza non dovrebbero contenere ferri
d'armatura (si devono scartare i provini contenenti barre d'armatura inclinate o parallele
all'asse);

- per ottenere la stima attendibile della resistenza di un'area di prova devono essere
prelevate e provate almeno tre carote;

il rapporto lunghezza/diametro delle carote deve essere uguale a 1 e diametro

=100 mm. Si deve evitare che i provini abbiano snellezza inferiore a uno o superiore a due;

- i campioni estratti (e i provini) devono essere protetti nelle fasi di lavorazione e di deposito
rispetto all'essiccazione all'aria. Salvo diversa prescrizione, le prove di compressione devono
essere eseguite su provini umidi;

- nel programmare l'estrazione dei campioni si deve tener conto che la resistenza del
calcestruzzo dipende dalla posizione o giacitura del getto;

- e necessario verificare accuratamente, prima di sottoporre i campioni alla prova di
compressione, la planarita e l'ortogonalita delle superfici d'appoggio. La lavorazione o la
preparazione inadeguata dei provini porta, infatti,a

risultati erronei. Il semplice taglio e la molatura delle superfici di prova possono non soddisfare i
requisiti di parallelismo e planarita richiesti dalle norme.

66.5.2 Area di prova o di prelievo

Le carote devono essere prelevate nellindividuata regione di prova e in particolare in
corrispondenza degli elementi strutturali nei quali e stato posto in opera il calcestruzzo non
conforme ai controlli di accettazione o laddove il direttore dei lavori ritiene che ci sia un
problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione dei getti.

Nell'individuazione delle aree di carotaggio dovranno essere rispettati i seguenti accorgimenti e
quelli indicati dalla UNI EN 12504-1.:

- devono essere lontane dagli spigoli e dai giunti in cui e presente poca 0 nessuna
armatura;

- devono riguardare zone a bassa densita d'armatura (prima di eseguire i carotaggi sara
opportuno stabilire l'esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie
d'indagine non distruttive);

devono essere lontane dalle parti sommitali dei getti;

devono essere evitati i nodi strutturali.

L'estrazione dei provini di calcestruzzo indurito deve avvenire almeno dopo 28 giorni di
stagionatura.

In occasione dell'estrazione dovranno essere scartati tutti quei provini danneggiati o che
contengano corpi estranei e parti di armature che potrebbero pregiudicare il risultato finale.
66.5.3 Norme di riferimento

Le procedure per l'estrazione, la lavorazione dei campioni estratti per ottenere i provini e le
relative modalita diprova a compressione sono quelle descritte nelle norme:

UNI EN 12504-1 - Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture. Carote. Prelievo, esame e prova di
compressione;

UNI EN 12390-1 - Prova sul calcestruzzo indurito. Forma, dimensioni e altri requisiti per provini
e per casseforme;

UNI EN 12390-2 - Prova sul calcestruzzo indurito. Confezionamento e stagionatura dei provini
per prove di resistenza;

UNI EN 12390-3 - Prova sul calcestruzzo indurito. Resistenza alla compressione dei provini;

UNI EN 13791 - Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei
componenti prefabbricati di calcestruzzo.

66.5.4 Verbale di prelevamento dei campioni di calcestruzzo indurito

Il verbale di prelievo dei campioni di calcestruzzo indurito, redatto secondo la

UNI EN 12504-1, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

localita e denominazione del cantiere;

posizione in opera del calcestruzzo da cui e stato fatto il prelievo;

forma e dimensione dei provini;

numero e sigla di ciascun campione;
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data del getto;

data del prelievo delle carote;

modalita di estrazione e utensile impiegato.

66.6 Metodi indiretti per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera
Come metodi indiretti devono essere presi in considerazione i metodi piu consolidati nella
pratica dei controlli non distruttivi: indice di rimbalzo, pull-out e misura della velocita di
propagazione.

| metodi indiretti (indice di rimbalzo, velocita di propagazione degli impulsi e forza di estrazione)
dovranno rispettare le linee guida della stessa UNI EN 13791 mediante la correlazione tra i
risultati dei metodi di prova indiretti e la resistenza a compressione su carote prelevate dalla
struttura in esame. Il carotaggio e il metodo di riferimento per la calibrazione (taratura) di tutti i
metodi non distruttivi o parzialmente distruttivi.

La legge di correlazione deve essere determinata utilizzando un adeguato numero di campioni,
ottenuti mediante carotaggio dalla struttura in esame e sottoposti a indagine non distruttiva
prima della loro rottura.

Il direttore dei lavori deve condurre una preliminare campagna di analisi con metodi indiretti al
fine di programmare le posizioni di prelievo delle carote, anche sulla base del grado di
omogeneitd del volume di calcestruzzo in esame ed eventualmente di suddividere l'area in
esame in lotti entro i quali sia possibile definire statisticamente I'omogeneita del calcestruzzo.

| fattori di influenza dei risultati dei metodi indiretti sono quelli descritti dall'allegato B alla
norma UNI EN 13791.

66.6.1 Calibratura delle curve di correlazione tra risultati di prove non distruttive e la
resistenza a compressione del calcestruzzo in opera

La stima della resistenza a compressione del calcestruzzo in opera, mediante metodi non
distruttivi, si deve basare sull'impiego di correlazioni tra il parametro non distruttivo proprio del
metodo impiegato e la resistenza a compressione del calcestruzzo in esame mediante prove su
carote come prescritto dalla norma UNI EN 13791. | metodi indiretti, dopo la calibrazione
mediante prove su carote, possono essere impiegati:

singolarmente;

in combinazione con altri metodi indiretti;

in combinazione con altri metodi indiretti e diretti(carote).

Le curve di correlazione fornite a corredo delle apparecchiature di prova non risultano, nella
generalita dei casi, del tutto adeguate, poiché il loro sviluppo e basato sull'uso di determinati tipi
di calcestruzzo e su prefissate condizioni

di prova. L'andamento della legge di correlazione puo essere assunto predefinito per ciascun
metodo di indagine,a

meno di costanti che possono essere determinate utilizzando un campione di carote di adeguata
numerosita, sottoposte a indagine non distruttiva prima della loro rottura. E, percio, essenziale
predisporre tavole di calibrazione per il tipo specifico di calcestruzzo da sottoporre a prova,
utilizzando i risultati delle prove su carote portate a rottura dopo l'esecuzione sulle stesse di
prove indirette oltre a quelle eseguite in opera nello stesso punto di estrazione della carota
stessa.

E opportuno che le carote utilizzate per la calibrazione siano non meno di tre. | valori numerici
delle costanti che precisano I'andamento delle leggi di correlazione possono essere ottenuti
applicando tecniche di minimizzazione degli errori.

66.6.2 Determinazione di altre proprieta del calcestruzzo in opera: dimensioni e posizione
delle armature e stima dello spessore del copriferro

La misurazione dello spessore del copriferro delle armature e l'individuazione delle barre di
armatura puo essere effettuata utilizzando dispositivi denominati misuratori di ricoprimento o
pacometri.

66.7 Stima della resistenza del calcestruzzo in opera La resistenza dei provini estratti per
carotaggio generalmente e inferiore a quella dei provini prelevati e preparati nel corso della
messa in opera del calcestruzzo e stagionati in condizioni standard.

Le Nuove norme tecniche per le costruzioni hanno quantificato I'entita di tale differenza,
riconducibile alle caratteristiche del materiale, alle modalita di posa in opera, di stagionatura e di
esposizione, ritenendo accettabile un calcestruzzo il cui valore medio di resistenza a
compressione (Ropera,m), determinato con tecniche opportune (carotaggi e/o controlli non
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distruttivi), sia almeno superiore all'85% del valore medio della resistenza di progetto R
progetto,cm:

R opera, m = 0,85 R progetto,cm N/mm2

Alla necessita di effettuare correttamente la stima delle condizioni al contorno, caratteristiche di
ciascuna opera, e di garantire adeguatamente la normalizzazione delle procedure di prova,
indispensabili per la riproducibilita e la ripetibilita dei risultati sperimentali, si aggiunge I'esigenza
di definire correttamente il valore, indicato dalle Norme tecniche, da assumere per la resistenza
media di progetto R progetto,cm.

Il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera deve essere eseguito in conformita alla
norma UNI EN 13791, che stabilisce il passaggio dalla resistenza caratteristica cubica di
progetto Rck alla resistenza caratteristica cilindrica

di progetto fck, con la seguente relazione: fck = 0,85 Rck N/mm2

Al punto 6, tabella 1, della stessa norma, sono riportati per ciascuna classe di resistenza i valori
caratteristici minimi

accettabili. La R opera,ck deve essere determinata secondo il punto 7 della stessa norma UNI
EN 13791 che prevede un controllo di tipo statistico nel caso che la numerosita dei prelievi sia
maggiore di 15 (Approccio A, p. 7.3.2) e un controllo alternativo nel caso di una minore
numerosita dei prelievi (Approccio B,

p. 7.3.3.); in sintesi si dovra confrontare: R opera,ck = 0,85 R progetto,ck N/mm2

Il rapporto di valutazione della resistenza calcestruzzo in opera deve essere conforme al punto
10 della norma UNI EN 13791.

66.7.1 La non conformita dei controlli d'accettazione

Le indagini per la valutazione del calcestruzzo in opera, in caso di non conformita dei controlli
d'accettazione dovranno rispettare i criteri previsti dal paragrafo 9 della norma UNI EN 13791:
1) In una regione di prova comprendente diversi lotti di calcestruzzo con 15 o piu risultati di
prove su carote,se:

f opera,m = 0,85 (f progetto,ck + 1,48 s) e

f opera, min = 0,85 (f progetto,ck - 4) dove

f progetto,ck = resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo prevista in progetto

f opera,m = valore medio delle resistenza a compressione delle carote f opera,min = valore
minimo di resistenza a compressione delle carote

s = scarto quadratico medio dei risultati sperimentali. Se il valore di s e minore di 2,00 N/mm2 si
assume pari a 2,00

N/mm?2.

Il calcestruzzo della regione di prova pud essere considerato di resistenza sufficiente e
conforme alla EN 206-1.

2) In alternativa, previo accordo tra le parti, qualora fossero disponibili 15 o piu risultati di
prove indirette e i risultati di almeno 2 carote prelevate da elementi strutturali, per i quali i risultati
sui campioni convenzionali avevano fornito valori di resistenza piu bassi,se:

fopera,min = 0,85 (f progetto,ck - 4)

il calcestruzzo della regione di prova puo essere considerato di adeguata resistenza.

3) In una piccola regione di prova contenente pochi lotti di calcestruzzo, al limite uno, il
direttore dei lavori deve ricorrere all'esperienza per selezionare l'ubicazione dei 2 punti di
prelievo delle carote ese:

f opera,min = 0,85 (f progetto,ck - 4)

il calcestruzzo della regione di prova puo essere considerato di adeguata resistenza.

Se la regione di prova e ritenuta contenente calcestruzzo di resistenza adeguata, e conforme
anche la popolazione calcestruzzo al quale e riferito il controllo.

CAPITOLO 7 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 67. Valutazione lavori a corpo e a misura

Per le opere o le provviste a corpo il prezzo convenuto e fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
qualita di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel
contratto pud variare, tanto in piu quanto in meno, secondo la quantita effettiva di opere
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eseguite.

Art. 68. Scavi

68.1 Scavi di sbancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o per
la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini,

scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali,
ecc. e, in generale, tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Gli scavi di sbancamento generale saranno misurati a volume col metodo delle sezioni
ragguagliate, basandosi sul piano quotato redatto all'inizio lavori e sui disegni di progetto.
Normalmente si considera come perimetro dello scavo la verticale sul filo esterno dei manufatti
perimetrali.

In nessun caso verra misurata la scarpata che viene data alle pareti dello scavo o eventuali
maggiorazioni dettate dalla necessita di effettuare armature provvisorie, puntellazioni, ecc.

68.2 Scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata verranno misurati esclusivamente sulla verticale del filo esterno
dei manufatti, senza tenere conto dei maggiori volumi di scavo effettuati dall'appaltatore per
proprie ragioni operative.

All'appaltatore non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a
guelle progettuali, soprattutto se dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello
scavo stesso.

68.3 Scavi in presenza d'acqua

Si considerano cavi in presenza d'acqua soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore
di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia haturalmente
sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali di
drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino a una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verra, percio, considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo
subacqueo. Gli scavi subacquei saranno valutati con un sovraprezzo in aggiunta agli scavi di
fondazione, per tenere conto degli aggottamenti ed esaurimenti dell'acqua presente, con
qualsiasi mezzo I'appaltatore ritenga opportuno eseguirli.

L'aggottamento delle acque di falda col sistema well-point sara pagato come indicato nell'elenco
prezzi con il relativo prezzo di elenco, comprensivo delle punte aspiranti, pompe, mano d'opera,
trasporto, messa in opera tubi, fornitura di energia, manutenzione, guardiania, controllo e
assistenza nelle 24ore.

68.4 Oneri aggiunti per gli scavi

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli
scavi in genere l'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:

il taglio di piante, I'estirpazione di ceppaie, radici,ecc.;

- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte sia bagnate, di qualsiasi
consistenza e anche in presenza d'acqua;

- i paleggi, I'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro o a rifiuto, entro i limiti
previsti in elenco prezzi, la sistemazione delle materie di rifiuto, il deposito provvisorio e la
successiva ripresa;

- la regolazione delle scarpate o delle pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere e sopra le fognature o
drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto esecutivo;

- le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, compresi le
composizioni, le scomposizioni, le estrazioni e l'allontanamento, nonché gli sfridi, i
deterioramenti, le perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie (occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per la formazione di rilevati), i passaggi, gli attraversamenti,ecc.;

ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

68.5 Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali
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| disfacimenti e i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni devono essere valutati a
metro quadrato, assumendo per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella
convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di 30 cm. Devono essere dedotte le
superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della
superficie pavimentata.

Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate devono essere valutati separatamente a
metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e
la profondita effettiva del cassonetto ordinato dalla direzione dei lavori.

Art. 69. Rilevati, rinterri e vespai

69.1 Rilevati

Il volume dei rilevati e dei rinterri deve essere determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di shancamento.

69.2 Rinterri

| rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

69.3 Preparazione del piani di posa dei rilevati

La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l'asportazione di piante,
arbusti, basso bosco, ceppaiei e vegetazione in genere, I'asportazione del terreno vegetale per
uno spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con
idonei materiali dei vuoti lasciati dalle

parti asportate, ecc. deve essere compensata per ogni metro quadrato di superficie preparata.
69.4 Riempimento con misto granulare. Vespai

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., deve
essere valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 70. Calcestruzzi

70.1 Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni e le strutture costituite da getto in opera saranno in genere pagati a
metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni previste dal progetto esecutivo, esclusa
quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal
modo di esecuzione dei lavori.

Nei prezzi del conglomerato sono, inoltre, compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio e dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
l'opera di cemento armato deve essere eseguita, nonché gli oneri derivanti dal getto e dalla
vibratura.

L'armatura ad aderenza migliorata deve essere compensata a parte.

70.1.1 Casseforme

Le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computate a metro quadrato.

70.2 Acciaio per armature e reti elettrosaldate

70.2.1 Acciaio per cemento armato

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata, per armature di opere di cemento armato di qualsiasi
tipo, nonché la rete elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo le
qguantita del progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, saranno valutate secondo |l
peso effettivo. Nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo

sfrido, e compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura
stessa.

Art. 71. Impianti elettrici

71.1 Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi,ecc.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali devono essere
valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pie d'opera alimentata elettricamente.
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71.2 Canalizzazioni e cavi

| tubi di protezione, le canalette porta cavi, i condotti sbarre e il piatto di ferro zincato per le reti
di terra devono essere valutati al metro lineare, misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, i raccordi, i
supporti, le staffe, le mensole e i morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli
a espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT devono essere valutati al metro lineare misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo un metro per ogni quadro al quale essi sono
attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi
corda e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

| terminali dei cavi di MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi
tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

| cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando ['effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da
frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2 e i
morsetti fissi oltre tale sezione.

Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti
chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici, invece, sono comprese le
morsettiere.

71.3 Apparecchiature in generale e quadri elettrici

Le apparecchiature in generale devono essere valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori
necessari per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.

| quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in
funzione di:

superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione(IP);

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili,ecc.

Nei quadri, la carpenteria deve comprendere le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici
magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro, devono essere distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie,quali:

il numero dei poli;

la tensionenominale;

la correntenominale;

il potere di interruzione simmetrico;

- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello). Comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione
alle sbarre del quadro e quanto occorre per far si che l'interruttore sia funzionante.

| corpi illuminanti devono essere valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie
e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori necessari per dare in opera
l'apparecchiatura completa e funzionante.

| frutti elettrici di qualsiasi tipo devono essere valutati a numero di frutto montato. Sono escluse
le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio, che devono essere valutati a numero.

71.4 Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:

- scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti
agliimpianti;

- apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc., per
impiantiidrico-sanitarii,

elettrici, di riscaldamento, climatizzazione, ecc.;
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- predisposizione e formazione di fori e nicchie per quadri elettrici, collettori, ecc.;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie;
- fissaggio di apparecchiature ai relativi basamenti e supporti;
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, interposizione di
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- materiali di consumo e mezzi d'opera occorrenti per I'esecuzione degli impianti;
- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni.

Art. 72. Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature e impianti

72.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni

La fornitura e la posa in opera di tubazioni devono essere valutate a metro lineare a seguito di
misurazione effettuata in contraddittorio sull'asse delle tubazioni posate, senza tenere conto
delle parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei tratti innestati in pozzetti o camerette.

72.2 Pezzi speciali per tubazioni

| pezzi speciali per la posa in opera di tubazioni (flange, flange di riduzione, riduzioni, curve,
gomiti, manicotti, riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) devono essere
compensati a numero.

72.3 Valvole,saracinesche

Le valvole e le saracinesche varie devono essere valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.

Nel prezzo sono compresi anche i materiali di tenuta.

72.4 Pozzetti prefabbricati

| pozzetti prefabbricati devono essere pagati a elemento componente (elemento di base,
elemento di sopralzo, piolo in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino,
ecc.) fornito e posto in opera, compresa la

sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.

72.5 Caditoie prefabbricate

Le caditoie prefabbricate devono essere pagate a elemento componente (elemento di base,
anello di prolunga, anello d'appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale,
ecc.) fornito e posto in opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo
materiale.

72.6 Apparecchiature degli impianti

Le apparecchiature degli impianti devono essere valutate a numero e secondo le caratteristiche
costruttive in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Art. 73. Opere stradali e pavimentazioni varie

73.1 Cigli e cunette

| cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare,
devono essere pagati a metro cubo.

73.2 Carreggiata

73.2.1 Compattazione meccanica dei rilevati

La compattazione meccanica dei rilevati deve essere valutata a metro cubo, quale compenso in
aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.

73.2.2 Massicciata

La ghiaia, il pietrisco e in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro
cubo.

Normalmente, la misura dovra effettuarsi prima della posa in opera. Il pietrisco o la ghiaia
verranno depositati in cumuli regolari e di volume il piu possibile uguale lungo la strada oppure
in cataste di forma geometrica. La misurazione a scelta della direzione dei lavori verra fatta o
con canne metriche oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avra le
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dimensionidil m (11 m 10,50 m.

All'atto della misurazione, sara facolta della direzione dei lavori dividere i cumuli in tante serie
ognuna di un determinato numero e scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come
campione.

Il volume del cumulo misurato sara applicato a tutti quelli della corrispondente serie e, se
I'impresa avra mancato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli, dovra sottostare al danno che per
avventura le potesse derivare da tale applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa e quelle
per lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell'impresa e compensate coi prezzi di tariffa
della ghiaia e del pietrisco.

Quanto detto vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole
dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali e altro e per |l
sabbione a consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature e per le bitumature,
guando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori e per qualsiasi altroscopo.
73.2.3 Impietramento o ossatura

L'impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato della relativa
superficie e, con i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo,
I'impresa si intende compensata di tutti gli oneri e obblighi necessari.

La misura e il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera o in cataste.

73.3 Cilindratura di massicciata e sottofondi

Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica deve essere
pagato in ragione di metro cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia
da cilindrare.

Con i prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature, si intendera compensata ogni
spesa per nolo, trasporto dei compressori a pie d'opera all'inizio del lavoro e ritorno in rimessa,
sia per ricovero durante la notte sia nei periodi di sosta.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, deve essere pagata in ragione di metri
cubi di sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali
ed eventuali di cui sopra (oppure a superficie cilindrata col prezzo di elenco).

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro e con prestazioni in
economia, per lavori in economia o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti
superficiali, ecc., per i quali non sia compreso nel prezzo I'onere delle cilindrature, nei quali casi
si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

73.4 Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra
stabilizzata

La valutazione per le fondazioni e le pavimentazioni in conglomerato cementizio e le fondazioni
in terra stabilizzata deve essere a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della
fondazione e della pavimentazione in calcestruzzo comprende tutti gli oneri per:

lo studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo e dello
strato di cartone catramato isolante;

- la fornitura degli inerti delle qualita e nelle quantita prescritte dal presente capitolato,
nonché la fornitura del legante e dell'acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del
calcestruzzo;

la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;

la formazione e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati e ogni altra spesa e onere per il
getto della lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore deve essere valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5
mm, purché le differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo
caso non si terra conto delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per I'armatura del calcestruzzo deve essere fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie
che deve essere valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in
precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra
descritte. Si precisa, ad ogni modo, che il prezzo comprende:- gli oneri derivanti dalle prove
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preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste durante
I'esecuzione del lavoro;

- l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela, secondo
guanto prescritto o richiesto dalla direzione dei lavori;

- il macchinario e la mano dopera necessari e quanto altro occorra, come
precedentemente descritto.

73.5 Trattamenti  protettivi  delle  pavimentazioni, manti di  conglomerato,
pavimentazioni di cemento
| trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, Ile

pavimentazioni cementizie e, in genere, qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore,
verranno compensati a metro quadrato di superficie trattata. Qualora i quantitativi di legante o di
materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero - nel caso di manti a tappeto o a
conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie - si modificassero gli spessori,
si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a quanto sopra espresso. | cordoli laterali
(bordi) devono essere valutati a parte.

73.6 Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti devono essere pagati a metro
guadrato di superficie realizzata.

73.7 Pavimentazioni di marciapiedi

Le pavimentazioni di marciapiedi devono essere compensate a metro quadrato di superficie
realizzata.

73.8 Soprastrutture stabilizzate

Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con
legante bituminoso e in pozzolana stabilizzata con calce idrata devono essere valutate a metro
guadrato di piano viabile completamente sistemato.

73.9 Conglomerati bituminosi

I conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura dell'emulsione bituminosa, stesa del
materiale e successivo costipamento mediante rullatura devono essere valutati per ogni metro
guadrato e per ogni centimetro di spessore finito.

Art. 74. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

E a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

| prezzi di noleggio di meccanismi, in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
guale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione del committente e, cioe, anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi
in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro. In ogni altra condizione di cose,
si applica il prezzo stabilito per meccanismi in riposo, anche durante il tempo impiegato per
scaldare i meccanismi, portandoli a regime.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pie d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro.

Art. 75. Manodopera

Gli operai per I'esecuzione dei lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
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Art. 76. Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare deve avvenire, a seconda dei casi, a volume o0 a
peso, con riferimento alla distanza.

Art. 77. Opere a verde

77.1 Buche e fossi per la messa a dimora di piante

Le buche e i fossi per la messa a dimora di piante devono essere compensati a metro cubo, ivi
compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

77.2 Terre e terricci

La terra da coltivo per il riempimento delle buche o dei fossi deve essere pagata a metro cubo
definitivamente sistemato a dimora.

77.3 Correttivi e concimi

| correttivi di sabbia, argilla, ecc. per la normalizzazione fisica dei terreni devono essere
compensati a metro cubo definitivamente steso e distribuito.

77.4 Annaffiamento

L'annaffiamento delle superfici erbose deve essere pagato a metro quadrato di superficie
trattata.

L'annaffiamento delle siepi deve essere compensato a metro lineare di siepe, bordura o filare
annaffiato.

L'annaffiamento delle alberature isolate deve essere compensato a humero per ogni pianta
annaffiata.
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